
LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

Nitrate (NO3) CONFIDENTIEL
Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-3

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Fluorures (F) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur

1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Nitrite (NO2)
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CESAFC :  1,5 mg/L 

RESIE :  4,0 mg/L 

T1-D019 : 150 mg/L 
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RESIE : 0,06 mg/L 

T1-D019 : 100 mg/L 

CESAFC : 1,0  mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP

RESIE : 200 mg/L 



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Mercure (Hg)
Argent (Ag) CONFIDENTIEL

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Ammoniac (NH4) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur

Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-4
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CESAFC : 0,001 mg/L 

T1-D019 : 0,1 mg/L 

RESIE : 0,00013 mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP

RESIE :  0,00062 mg/L 

CESAFC :  0,1 mg/L 



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Aluminium (Al) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur

Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-5

1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Arsenic (As)
Baryum (Ba) CONFIDENTIEL
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RESIE :  0,75 mg/L 
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CESAFC : 0.025 mg/L 

T1-D019 : 5,0 mg/L 

Critère d'effluent final : 0.2 mg/L 
RESIE : 0.34 mg/L 
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Année 
CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP

CESAFC :  1,0 mg/L 

RESIE :  5,3 mg/L 

T1-D019 : 100 mg/L 



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Bore (B)
Bismuth (Bi) CONFIDENTIEL

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Béryllium (Be) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur

Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-6

T1-D019 : 500 mg/L 
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T1-D019 : 500 mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Calcium (Ca) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur

Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-7

1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Cadmium (Cd)
Cobalt (Co) CONFIDENTIEL
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CESAFC : 0.005 mg/L 

RESIE : 0.0021 mg/L 

T1-D019 : 0,5 mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP

RESIE : 0,5 mg/L 



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Cuivre (Cu)
Fer (Fe) CONFIDENTIEL

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Chrome (Cr) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur

Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-8
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T1-D019 : 5.0 mg/L 

CESAFC : 0,05 mg/L 
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CESAFC :  1,0 mg/L 

RESIE : 0,0073 mg/L 

Critère d'effluent final : 0,3 mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP

Critère d'effluent finale : 3,0 mg/L 



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Potassium (K) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur

Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-9

1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Lithium (Li)
Magnésium (Mg) CONFIDENTIEL
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

Sodium (Na) CONFIDENTIEL
Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-10

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Manganèse (Mn) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur
1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Molybdène (Mo)
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CESAFC :  0,05 mg/L 
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RESIE :  2.0 mg/L 

CESAFC : 0,07 mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP

CESAFC : 200 mg/L 



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

Antimoine (Sb) CONFIDENTIEL
Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-11

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Nickel (Ni) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur
1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Plomb (Pb)
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Critère d'effluent  final : 0,5 mg/L 

CESAFC : 0,02 mg/L 

RESIE : 0,26 mg/L 
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CESAFC : 0,01 mg/L 

RESIE : 0,034 mg/L 

Critère d'effluent final :  0,2 mg/L 

T1-D019 : 5 mg/L 
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Année 
CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP

CESAFC : 0.006 mg/L 



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

Étain (Sn) CONFIDENTIEL
Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-12

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Sélénium (Se) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur
1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Silicium (Si)
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CESAFC : 0,01 mg/L 

RESIE :  0,02 mg/L 

T1-D019 : 1,0 mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

Thallium (Tl) CONFIDENTIEL
Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-13

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Strontium (Sr) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur
1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Titane (Ti)
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Année 
CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

Tungstène (W) CONFIDENTIEL
Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-14

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Uranium (U) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur
1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Vanadium (V)
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T1-D019 : 2 mg/L 
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Année 

CH-1BRC CH-2ORC CH-CN525 CH-GRWC CH-LGOC CH-LGPPC CH-POWC CH-UMWC2 CH-WC CH-WP



LGPPC - Low Grade Pontiac/Piché Composite

GRWC - Greywacke  Waste Composite POWC - Porphyre Waste Composite

2ORC - 2nd Osisko Residue Composite LGOC - Low Grade Ore Composite UMWC2 - Ultramafique Waste Composite-2

DESSINÉ PAR: BZ DATE:

VÉRIFIÉ PAR: RO NO. DE PROJET:

REVISÉ PAR: VJB/RO FIGURE:

Cyanures totaux CONFIDENTIEL
Notes : Nov-14

CMGP - Mine Canadian Malartic
Les valeurs inférieures à  la limite de détection analytique sont indiquées comme étant la limite de détection.

13-1221-0020

C-15

CH - Cellule humide CN525 - Canadian 525 WC - Waste Composite Yttrium (Y) Résultats des essais cinétiques - Résidus miniers, stériles et minerai à faible teneur
1BRC - 1st Barnat Residue Composite WP - Waste Pontiac Zinc (Zn)
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CESAFC : 5,0 mg/L 

RESIE : 0,067 mg/L 

Critère d'effluent final : 0,5 mg/L 
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Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Votre # Bordereau: c#968330, c#96833-01-01

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/27
# Rapport: NM-430786, NM-439188

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B301253
Reçu: 2012/12/28, 13:30

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 48

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 2 N/A 2013/01/15 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 22 N/A 2013/01/16 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 12 N/A 2013/01/22 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 12 2013/01/15 2013/01/15 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 12 2013/01/16 2013/01/16 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 12 2013/01/21 2013/01/21 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Broyage 12 2013/01/11 2013/01/11 STL SOP-00019 Broyeur SK100
Broyage ( 1 ) 12 N/A N/A
Conductivité - Lixiviés 12 N/A 2013/01/15 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 12 N/A 2013/01/16 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 12 N/A 2013/01/22 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 2 ) 12 N/A N/A
Fluorures lixiviés 12 N/A 2013/01/15 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 12 N/A 2013/01/17 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 12 N/A 2013/01/22 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 12 2013/01/11 2013/01/14 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 12 2013/01/14 2013/01/14 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 12 2013/01/15 2013/01/15 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 12 2013/01/16 2013/01/17 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 7 2013/01/17 2013/01/17 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 17 2013/01/22 2013/01/22 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 2 ) 12 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 12 N/A 2013/01/15 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 12 N/A 2013/01/17 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 12 N/A 2013/01/21 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 12 2013/01/15 2013/01/15 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 3 ) 12 N/A N/A
Soufre ( 3 ) 12 N/A N/A
Soufre pour analyse PGA 12 N/A 2013/01/22 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 12 2013/04/19 2013/04/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 3 ) 12 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 12 2013/01/11 2013/01/14 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total ( 4 ) 12 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
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(1) Cette analyse a été effectuée par Inspec-Sol Ville St.Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(4) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.

Page 2 de 51 2013/05/27 15:27



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 7 0     T 4 5 4 0 7     T 4 5 4 0 8
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-SPO-01 ST-GL-2012-SPO-02 ST-GL-2012-SPO-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 520 190 66 20 1104551

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 0.6 0.5 1104551

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1104551

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 19 64 140 4 1104551

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 0.2 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Calcium (Ca) mg/kg - - - 7500 7500 11000 20 1104551

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 <1 <1 <1 1 1104551

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 4 4 2 1 1104551

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 <1 <1 <1 1 1104551

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 1 1 1104551

Fer (Fe) mg/kg - - - 2500 2300 1900 10 1104551

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 1000 810 980 5 1104551

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 67 76 110 2 1104551

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 37 <0.5 30 0.5 1104551

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 0.7 0.8 0.5 0.5 1104551

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 0.01 <0.01 <0.01 0.01 1104551

Potassium (K) mg/kg - - - 180 77 62 20 1104551

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 4 1 23 1 1104551

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1104551

Silicium (Si) mg/kg - - - 190 200 100 10 1140385

Sodium (Na) mg/kg - - - 37 32 21 10 1104551

Strontium (Sr) mg/kg - - - 57 47 690 5 1104551

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1104551

Vanadium (V) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1104551

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 24 8 8 5 1104551

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 4 0 8     T 4 5 4 0 9     T 4 5 4 1 0
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-SPO-03 ST-GL-2012-CPO-01 ST-GL-2012-CPO-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - N/A 450 100 20 1104551

Antimoine (Sb) mg/kg - - - N/A <0.1 <0.1 0.1 1104551

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 N/A <0.5 <0.5 0.5 1104551

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 N/A <2 <2 2 1104551

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 N/A 10 17 4 1104551

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 N/A <0.1 0.1 0.1 1104551

Calcium (Ca) mg/kg - - - N/A 7300 7500 20 1104551

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 N/A <1 <1 1 1104551

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 N/A 7 5 1 1104551

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 N/A <1 <1 1 1104551

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 N/A 1 1 1 1104551

Fer (Fe) mg/kg - - - N/A 2600 2400 10 1104551

Magnésium (Mg) mg/kg - - - N/A 620 550 5 1104551

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 N/A 66 65 2 1104551

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 N/A 4.4 17 0.5 1104551

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 N/A 1.0 <0.5 0.5 1104551

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 N/A <0.01 <0.01 0.01 1104551

Potassium (K) mg/kg - - - N/A 150 73 20 1104551

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 N/A 11 7 1 1104551

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 N/A <0.5 <0.5 0.5 1104551

Silicium (Si) mg/kg - - - 83 230 160 10 1140385

Sodium (Na) mg/kg - - - N/A 42 38 10 1104551

Strontium (Sr) mg/kg - - - N/A 50 150 5 1104551

Thallium (Tl) mg/kg - - - N/A <0.1 <0.1 0.1 1104551

Uranium (U) mg/kg - - - N/A <2 <2 2 1104551

Vanadium (V) mg/kg - - - N/A <2 <2 2 1104551

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 N/A 11 20 5 1104551

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 1     T 4 5 4 1 2     T 4 5 4 1 3
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-CPO-03 ST-GL-2012-SGR-01 ST-GL-2012-SGR-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 900 2600 3200 20 1104551

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 0.8 0.6 0.5 1104551

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1104551

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 41 <4 8 4 1104551

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 0.1 0.2 0.1 1104551

Calcium (Ca) mg/kg - - - 4400 16000 19000 20 1104551

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 <1 43 53 1 1104551

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 2 3 18 1 1104551

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 <1 10 9 1 1104551

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 1 1 1104551

Fer (Fe) mg/kg - - - 1900 18000 17000 10 1104551

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 960 4600 5100 5 1104551

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 43 200 230 2 1104551

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 0.6 12 18 0.5 1104551

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 0.8 33 33 0.5 1104551

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1104551

Potassium (K) mg/kg - - - 650 910 1800 20 1104551

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 1 12 5 1 1104551

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 0.7 0.7 0.5 1104551

Silicium (Si) mg/kg - - - 290 490 460 10 1140385

Sodium (Na) mg/kg - - - 41 18 25 10 1104551

Strontium (Sr) mg/kg - - - 77 50 64 5 1104551

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1104551

Vanadium (V) mg/kg - - - <2 7 15 2 1104551

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 19 21 32 5 1104551

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 4     T 4 5 4 1 4     T 4 5 4 1 5
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-CGR-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 9300 9300 11000 20 1104551

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1104551

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1104551

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 25 22 150 4 1104551

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Calcium (Ca) mg/kg - - - 14000 14000 6400 20 1104551

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 50 47 100 1 1104551

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 35 34 62 1 1104551

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 15 15 14 1 1104551

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 2 1 1104551

Fer (Fe) mg/kg - - - 22000 21000 25000 10 1104551

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 10000 10000 9900 5 1104551

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 330 330 390 2 1104551

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 1.6 1.7 6.4 0.5 1104551

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 56 57 53 0.5 1104551

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1104551

Potassium (K) mg/kg - - - 1200 1000 11000 20 1104551

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 3 3 3 1 1104551

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 0.9 1.0 1.2 0.5 1104551

Silicium (Si) mg/kg - - - 570 N/A 430 10 1140385

Sodium (Na) mg/kg - - - 37 32 72 10 1104551

Strontium (Sr) mg/kg - - - 110 100 21 5 1104551

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 <0.1 0.2 0.1 1104551

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1104551

Vanadium (V) mg/kg - - - 16 16 55 2 1104551

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 49 49 50 5 1104551

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 6     T 4 5 4 1 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 11000 13000 20 1104551

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 0.1 1104551

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 0.5 1104551

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 2 1104551

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 180 300 4 1104551

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 0.1 1104551

Calcium (Ca) mg/kg - - - 7200 4900 20 1104551

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 96 100 1 1104551

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 70 42 1 1104551

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 11 14 1 1104551

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 2 1 1104551

Fer (Fe) mg/kg - - - 22000 25000 10 1104551

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 10000 11000 5 1104551

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 370 390 2 1104551

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 0.6 2.7 0.5 1104551

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 42 52 0.5 1104551

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 0.01 1104551

Potassium (K) mg/kg - - - 11000 12000 20 1104551

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 5 3 1 1104551

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.2 1.5 0.5 1104551

Silicium (Si) mg/kg - - - 430 530 10 1140385

Sodium (Na) mg/kg - - - 56 61 10 1104551

Strontium (Sr) mg/kg - - - 27 22 5 1104551

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 0.2 0.1 1104551

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 2 1104551

Vanadium (V) mg/kg - - - 47 60 2 1104551

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 51 55 5 1104551

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 6 9     T 4 4 9 7 0     T 4 4 9 7 1
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-01 ST-GL-2012-SPO-02 LDR ST-GL-2012-SPO-03 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.41 0.50 0.03 0.12 0.03 1108344

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1108344

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1108344

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1108344

Baryum (Ba) mg/L 0.82 2.5 0.005 5.0 0.005 1108344

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1108344

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108344

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1108344

Calcium (Ca) mg/L 310 240 0.5 440 0.5 1108344

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 <0.007 0.007 1108344

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108344

Cuivre (Cu) mg/L 0.041 0.036 0.003 0.020 0.003 1108344

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108344

Fer (Fe) mg/L 7.3 9.7 0.1 8.8 0.1 1108344

Magnésium (Mg) mg/L 6.0 7.5 0.2 6.6 0.2 1108344

Manganèse (Mn) mg/L 2.6 2.2 0.003 3.3 0.003 1108344

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108344

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1108344

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1108344

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1108344

Plomb (Pb) mg/L 0.050 0.015 0.001 0.21 0.001 1108344

Potassium (K) mg/L 2.1 2.2 0.2 1.6 0.2 1108344

Sélénium (Se) mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 1108344

Strontium (Sr) mg/L 1.9 1.3 0.05 27 0.5 1108344

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108344

Uranium (U) mg/L 0.0049 0.0009 0.0006 0.0020 0.0006 1108344

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108344

Zinc (Zn) mg/L 0.21 0.026 0.005 0.027 0.005 1108344

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 2     T 4 4 9 7 3     T 4 4 9 7 4
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-01 ST-GL-2012-CPO-02 Lot CQ ST-GL-2012-CPO-03 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.42 0.55 1108344 0.71 0.03 1105662

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 1108344 <0.006 0.006 1105662

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 1108344 <0.0003 0.0003 1105662

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 1108344 <0.002 0.002 1105662

Baryum (Ba) mg/L 0.37 1.0 1108344 1.0 0.005 1105662

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 1108344 <0.002 0.002 1105662

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 1108344 <0.05 0.05 1105662

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 1108344 <0.001 0.001 1105662

Calcium (Ca) mg/L 350 250 1108344 190 0.5 1105662

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 1108344 <0.007 0.007 1105662

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 1108344 <0.01 0.01 1105662

Cuivre (Cu) mg/L 0.047 0.059 1108344 0.062 0.003 1105662

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 1108344 <0.05 0.05 1105662

Fer (Fe) mg/L 8.8 9.0 1108344 7.4 0.1 1105662

Magnésium (Mg) mg/L 3.1 5.9 1108344 1.3 0.2 1105662

Manganèse (Mn) mg/L 2.8 2.0 1108344 1.4 0.003 1105662

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 1108344 <0.01 0.01 1105662

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 1108344 <0.0005 0.0005 1105662

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 1108344 <0.006 0.006 1105662

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 1108344 <0.1 0.1 1105662

Plomb (Pb) mg/L 0.071 0.064 1108344 0.016 0.001 1105662

Potassium (K) mg/L 2.9 2.7 1108344 6.7 0.2 1105662

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1108344 <0.001 0.001 1105662

Strontium (Sr) mg/L 1.9 3.5 1108344 3.1 0.05 1105662

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 1108344 <0.05 0.05 1105662

Uranium (U) mg/L 0.0017 0.0021 1108344 0.0029 0.0006 1105662

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 1108344 <0.01 0.01 1105662

Zinc (Zn) mg/L 0.022 0.028 1108344 0.019 0.005 1105662

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 5     T 4 4 9 7 6     T 4 4 9 7 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-01 ST-GL-2012-SGR-02 ST-GL-2012-SGR-03 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP 1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 <0.03 0.05 0.03 1105662

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1105662

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0003 1105662

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1105662

Baryum (Ba) mg/L 0.075 0.19 0.26 0.005 1105662

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1105662

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105662

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 0.001 1105662

Calcium (Ca) mg/L 720 750 630 0.5 1105662

Chrome (Cr) mg/L <0.03 <0.03 <0.03 0.03 1105662

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105662

Cuivre (Cu) mg/L 0.004 0.006 0.005 0.003 1105662

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105662

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 1.9 0.1 1105662

Magnésium (Mg) mg/L 3.2 3.7 5.8 0.2 1105662

Manganèse (Mn) mg/L 6.4 6.9 8.2 0.003 1105662

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105662

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1105662

Nickel (Ni) mg/L 0.007 0.008 <0.006 0.006 1105662

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1105662

Plomb (Pb) mg/L 0.018 0.003 0.002 0.001 1105662

Potassium (K) mg/L 5.5 4.7 14 0.2 1105662

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1105662

Strontium (Sr) mg/L 1.6 2.0 3.7 0.05 1105662

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105662

Uranium (U) mg/L 0.0019 0.0015 <0.0006 0.0006 1105662

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105662

Zinc (Zn) mg/L 0.013 0.008 0.010 0.005 1105662

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 8     T 4 4 9 7 9     T 4 4 9 8 0
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-03 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.56 0.64 0.81 0.03 1105662

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1105662

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0003 1105662

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1105662

Baryum (Ba) mg/L 0.32 0.36 0.69 0.005 1105662

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1105662

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105662

Cadmium (Cd) mg/L 0.002 0.001 <0.001 0.001 1105662

Calcium (Ca) mg/L 310 300 170 0.5 1105662

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1105662

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105662

Cuivre (Cu) mg/L 0.006 <0.003 <0.003 0.003 1105662

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105662

Fer (Fe) mg/L 8.1 7.1 4.9 0.1 1105662

Magnésium (Mg) mg/L 4.3 3.3 2.7 0.2 1105662

Manganèse (Mn) mg/L 5.8 4.1 3.1 0.003 1105662

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105662

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1105662

Nickel (Ni) mg/L 0.007 0.006 0.015 0.006 1105662

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1105662

Plomb (Pb) mg/L 0.030 0.039 0.017 0.001 1105662

Potassium (K) mg/L 21 25 20 0.2 1105662

Sélénium (Se) mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 1105662

Strontium (Sr) mg/L 0.63 0.74 0.49 0.05 1105662

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105662

Uranium (U) mg/L 0.0053 0.0059 0.0045 0.0006 1105662

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105662

Zinc (Zn) mg/L 0.017 0.020 0.021 0.005 1105662

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 2 8 8     T 4 5 2 9 9     T 4 5 3 0 0
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-01 LDR ST-GL-2012-SPO-02 LDR ST-GL-2012-SPO-03 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.72 0.03 0.88 0.03 0.31 0.03 1105255

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1105255

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1105255

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1105255

Baryum (Ba) mg/L 0.057 0.005 0.23 0.005 1.2 0.005 1105255

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1105255

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Calcium (Ca) mg/L 7.4 0.5 7.7 0.5 14 0.5 1105255

Chrome (Cr) mg/L <0.03 0.03 <0.03 0.03 <0.007 0.007 1105255

Cobalt (Co) mg/L <0.03 0.03 <0.01 0.01 <0.03 0.03 1105255

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 <0.003 0.003 <0.003 0.003 1105255

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1105255

Magnésium (Mg) mg/L 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 1105255

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.003 0.004 0.003 <0.003 0.003 1105255

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1105255

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1105255

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1105255

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1105255

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.002 0.001 1105255

Potassium (K) mg/L 2.2 0.2 1.4 0.2 1.1 0.2 1105255

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Sodium (Na) mg/L 1.1 0.2 1.0 0.2 0.4 0.2 1105255

Strontium (Sr) mg/L 0.13 0.05 0.16 0.05 5.7 0.5 1105255

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Uranium (U) mg/L 0.0008 0.0006 <0.0006 0.0006 <0.0006 0.0006 1105255

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1105255

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.005 <0.005 0.005 <0.005 0.005 1105255

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 1     T 4 5 3 0 2     T 4 5 3 0 3
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-01 LDR ST-GL-2012-CPO-02 LDR ST-GL-2012-CPO-03 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.1 0.03 1.2 0.03 1.2 0.03 1105255

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1105255

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1105255

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1105255

Baryum (Ba) mg/L 0.028 0.005 0.056 0.005 0.10 0.005 1105255

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1105255

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Calcium (Ca) mg/L 7.9 0.5 7.4 0.5 7.5 0.5 1105255

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.03 0.03 <0.03 0.03 1105255

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.03 0.03 <0.01 0.01 1105255

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 <0.003 0.003 <0.003 0.003 1105255

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Fer (Fe) mg/L 0.1 0.1 <0.1 0.1 0.2 0.1 1105255

Magnésium (Mg) mg/L 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 1105255

Manganèse (Mn) mg/L 0.006 0.003 0.004 0.003 0.006 0.003 1105255

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.03 0.03 1105255

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1105255

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.01 0.01 1105255

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1105255

Plomb (Pb) mg/L 0.002 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Potassium (K) mg/L 1.9 0.2 1.8 0.2 2.2 0.2 1105255

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Sodium (Na) mg/L 1.0 0.2 1.0 0.2 0.9 0.2 1105255

Strontium (Sr) mg/L 0.14 0.05 0.19 0.05 0.54 0.05 1105255

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Uranium (U) mg/L 0.0009 0.0006 0.0011 0.0006 0.0010 0.0006 1105255

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1105255

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.005 <0.005 0.005 <0.005 0.005 1105255

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 4     T 4 5 3 0 5     T 4 5 3 0 6
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-01 LDR ST-GL-2012-SGR-02 LDR ST-GL-2012-SGR-03 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.47 0.03 0.48 0.03 1.1 0.03 1105255

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1105255

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1105255

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1105255

Baryum (Ba) mg/L 0.005 0.005 0.012 0.005 <0.005 0.005 1105255

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1105255

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Calcium (Ca) mg/L 9.1 0.5 8.7 0.5 7.4 0.5 1105255

Chrome (Cr) mg/L <0.03 0.03 <0.007 0.007 <0.007 0.007 1105255

Cobalt (Co) mg/L <0.03 0.03 <0.03 0.03 <0.01 0.01 1105255

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 <0.003 0.003 <0.003 0.003 1105255

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1105255

Magnésium (Mg) mg/L 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 1105255

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.003 <0.003 0.003 <0.003 0.003 1105255

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1105255

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1105255

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1105255

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1105255

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Potassium (K) mg/L 1.8 0.2 1.7 0.2 4.2 0.2 1105255

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1105255

Sodium (Na) mg/L 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 1105255

Strontium (Sr) mg/L 0.08 0.05 0.11 0.05 0.05 0.05 1105255

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1105255

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 <0.0006 0.0006 <0.0006 0.0006 1105255

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1105255

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.005 <0.005 0.005 0.007 0.005 1105255

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 7     T 4 5 3 0 7     T 4 5 3 0 8     T 4 5 3 0 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-03 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.3 1.0 1.3 1.4 0.03 1105255

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1105255

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0003 1105255

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1105255

Baryum (Ba) mg/L 0.014 0.009 0.015 0.042 0.005 1105255

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1105255

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105255

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1105255

Calcium (Ca) mg/L 6.3 6.4 6.0 5.6 0.5 1105255

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1105255

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105255

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1105255

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1105255

Fer (Fe) mg/L 0.5 0.2 0.5 0.7 0.1 1105255

Magnésium (Mg) mg/L 0.7 0.6 0.7 0.7 0.2 1105255

Manganèse (Mn) mg/L 0.012 0.007 0.010 0.020 0.003 1105255

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105255

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1105255

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1105255

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1105255

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1105255

Potassium (K) mg/L 5.6 5.0 5.8 5.0 0.2 1105255

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1105255

Sodium (Na) mg/L 1.1 0.9 0.8 0.6 0.2 1105255

Strontium (Sr) mg/L 0.07 0.07 <0.05 <0.05 0.05 1105255

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.05 1105255

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0010 0.0006 1105255

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1105255

Zinc (Zn) mg/L 0.014 0.007 <0.005 <0.005 0.005 1105255

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 2 1     T 4 5 3 2 5     T 4 5 3 2 6
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-01 LDR ST-GL-2012-SPO-02 LDR ST-GL-2012-SPO-03 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 4.5 0.03 4.6 0.03 0.07 0.03 1108315

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1108315

Argent (Ag) mg/L 0.0099 0.0003 0.0034 0.0003 0.0027 0.0003 1108315

Arsenic (As) mg/L 0.002 0.002 0.003 0.002 <0.002 0.002 1108315

Baryum (Ba) mg/L 0.30 0.005 0.36 0.005 0.75 0.005 1108315

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1108315

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1108315

Calcium (Ca) mg/L 12 0.5 12 0.5 35 0.5 1108315

Chrome (Cr) mg/L <0.03 0.03 <0.007 0.007 <0.007 0.007 1108315

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.03 0.03 1108315

Cuivre (Cu) mg/L 0.021 0.003 0.025 0.003 <0.003 0.003 1108315

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Fer (Fe) mg/L 1.8 0.1 2.0 0.1 <0.1 0.1 1108315

Magnésium (Mg) mg/L 1.7 0.2 2.0 0.2 2.4 0.2 1108315

Manganèse (Mn) mg/L 0.032 0.003 0.030 0.003 0.006 0.003 1108315

Molybdène (Mo) mg/L 0.03 0.01 <0.01 0.01 0.05 0.01 1108315

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1108315

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.01 0.01 1108315

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1108315

Plomb (Pb) mg/L 0.029 0.001 0.012 0.001 <0.001 0.001 1108315

Potassium (K) mg/L 29 0.2 21 0.2 20 0.2 1108315

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.003 0.001 1108315

Strontium (Sr) mg/L 0.62 0.05 0.68 0.05 28 0.5 1108315

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Uranium (U) mg/L 0.018 0.0006 0.0035 0.0006 0.0061 0.0006 1108315

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108315

Zinc (Zn) mg/L 0.060 0.005 0.013 0.005 <0.005 0.005 1108315

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 2 7     T 4 5 3 3 0     T 4 5 3 3 1
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-01 LDR ST-GL-2012-CPO-02 LDR ST-GL-2012-CPO-03 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 5.6 0.03 4.1 0.03 6.2 0.03 1108315

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1108315

Argent (Ag) mg/L 0.0019 0.0003 0.010 0.0003 0.0016 0.0003 1108315

Arsenic (As) mg/L 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 1108315

Baryum (Ba) mg/L 0.26 0.005 0.31 0.005 0.52 0.005 1108315

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1108315

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1108315

Calcium (Ca) mg/L 12 0.5 11 0.5 12 0.5 1108315

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.03 0.03 <0.007 0.007 1108315

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108315

Cuivre (Cu) mg/L 0.026 0.003 0.024 0.003 0.024 0.003 1108315

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Fer (Fe) mg/L 1.7 0.1 1.1 0.1 1.7 0.1 1108315

Magnésium (Mg) mg/L 1.2 0.2 1.6 0.2 1.2 0.2 1108315

Manganèse (Mn) mg/L 0.035 0.003 0.023 0.003 0.023 0.003 1108315

Molybdène (Mo) mg/L 0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108315

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1108315

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1108315

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1108315

Plomb (Pb) mg/L 0.065 0.001 0.030 0.001 0.010 0.001 1108315

Potassium (K) mg/L 22 0.2 21 0.2 20 0.2 1108315

Sélénium (Se) mg/L 0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1108315

Strontium (Sr) mg/L 0.49 0.05 0.54 0.05 3.6 0.05 1108315

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 0.07 0.05 1108315

Uranium (U) mg/L 0.011 0.0006 0.010 0.0006 0.0092 0.0006 1108315

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108315

Zinc (Zn) mg/L 0.014 0.005 0.012 0.005 0.037 0.005 1108315

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 2     T 4 5 3 3 5     T 4 5 3 3 6
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-01 LDR ST-GL-2012-SGR-02 LDR ST-GL-2012-SGR-03 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.10 0.03 0.11 0.03 0.77 0.03 1108315

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 <0.006 0.006 1108315

Argent (Ag) mg/L 0.0011 0.0003 <0.0003 0.0003 0.0019 0.0003 1108315

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1108315

Baryum (Ba) mg/L 0.029 0.005 0.046 0.005 0.014 0.005 1108315

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.002 1108315

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1108315

Calcium (Ca) mg/L 34 0.5 33 0.5 12 0.5 1108315

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.03 0.03 <0.007 0.007 1108315

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108315

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 <0.003 0.003 0.011 0.003 1108315

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 0.3 0.1 1108315

Magnésium (Mg) mg/L 4.6 0.2 3.5 0.2 2.3 0.2 1108315

Manganèse (Mn) mg/L 0.011 0.003 0.006 0.003 0.005 0.003 1108315

Molybdène (Mo) mg/L 0.02 0.01 0.02 0.01 <0.01 0.01 1108315

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1108315

Nickel (Ni) mg/L <0.01 0.01 <0.006 0.006 0.007 0.006 1108315

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1108315

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1108315

Potassium (K) mg/L 31 0.2 29 0.2 36 0.2 1108315

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.001 0.003 0.001 0.002 0.001 1108315

Strontium (Sr) mg/L 0.51 0.05 0.58 0.05 0.18 0.05 1108315

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 1108315

Uranium (U) mg/L 0.0060 0.0006 0.0029 0.0006 0.0035 0.0006 1108315

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1108315

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.005 <0.005 0.005 0.009 0.005 1108315

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 7     T 4 5 3 3 8     T 4 5 3 3 8     T 4 5 3 3 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-03 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.9 2.2 2.0 1.1 0.03 1108315

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1108315

Argent (Ag) mg/L 0.0005 0.0006 0.0003 0.0004 0.0003 1108315

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1108315

Baryum (Ba) mg/L 0.041 0.037 0.034 0.13 0.005 1108315

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1108315

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1108315

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1108315

Calcium (Ca) mg/L 15 13 12 12 0.5 1108315

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.009 0.008 <0.007 0.007 1108315

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1108315

Cuivre (Cu) mg/L 0.006 0.004 0.004 0.004 0.003 1108315

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1108315

Fer (Fe) mg/L 1.4 1.7 1.7 0.8 0.1 1108315

Magnésium (Mg) mg/L 2.9 3.0 2.8 2.1 0.2 1108315

Manganèse (Mn) mg/L 0.026 0.029 0.028 0.017 0.003 1108315

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1108315

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1108315

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1108315

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1108315

Plomb (Pb) mg/L 0.004 0.007 0.008 0.002 0.001 1108315

Potassium (K) mg/L 39 45 40 34 0.2 1108315

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 1108315

Strontium (Sr) mg/L 0.21 0.12 0.11 0.12 0.05 1108315

Titane (Ti) mg/L 0.10 0.11 0.11 0.05 0.05 1108315

Uranium (U) mg/L 0.0097 0.0096 0.0085 0.0086 0.0006 1108315

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1108315

Zinc (Zn) mg/L 0.006 0.014 0.009 0.007 0.005 1108315

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 7 0     T 4 5 4 0 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-SPO-01 ST-GL-2012-SPO-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.52 0.54 0.01 1108388

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 16.2 16.9 0.3 1104744

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 44 30 3 1104744

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 27.7 12.6 N/A 1104744

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 4 0 8     T 4 5 4 0 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-SPO-03 ST-GL-2012-CPO-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.37 0.34 0.01 1108388

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 11.7 10.8 0.3 1104744

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 37 37 3 1104744

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 24.8 25.8 N/A 1104744

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 0     T 4 5 4 1 1
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-CPO-02 ST-GL-2012-CPO-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.30 0.07 0.01 1108388

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 9.5 2.2 0.3 1104744

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 30 29 3 1104744

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 20.3 27.1 N/A 1104744

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 2     T 4 5 4 1 3
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-SGR-01 ST-GL-2012-SGR-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 2.6 2.6 0.01 1108388

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 80.1 79.9 0.3 1104744

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 53 81 3 1104744

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - -26.7 1.20 N/A 1104744

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 3     T 4 5 4 1 4
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-SGR-02 ST-GL-2012-SGR-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 2.6 0.26 0.01 1108388

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - N/A 8.2 0.3 1104744

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - N/A 49 3 1104744

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - N/A 40.7 N/A 1104744

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 5     T 4 5 4 1 6
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 1.1 0.87 0.01 1108388

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 35.0 27.0 0.3 1104744

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 29 24 3 1104744

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - -6.30 -2.80 N/A 1104744

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 4 1 7     T 4 5 4 1 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S A B C ST-GL-2012-CGR-03 ST-GL-2012-CGR-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.57 N/A 0.01 1108388

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 17.9 17.9 0.3 1104744

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 24 24 3 1104744

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 6.30 6.00 N/A 1104744

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 6 9     T 4 4 9 7 0     T 4 4 9 7 1
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-01 LDR ST-GL-2012-SPO-02 LDR ST-GL-2012-SPO-03 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.7 0.001 5.5 0.001 6.0 0.001 1104789

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 <1 1 1104781

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2200 5 1800 1 2400 5 1104790

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 <0.2 0.2 1136117

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 1 <1 1 1104856

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 <0.2 0.2 1136117

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.5 0.7 0.5 0.8 0.5 1104856

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 <5 5 34 5 1104856

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 2     T 4 4 9 7 3
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-01 LDR ST-GL-2012-CPO-02 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.8 0.001 5.6 0.001 1104789

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 1104781

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2200 5 1800 1 1104790

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1136117

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 1 1104856

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1136117

Chlorures (Cl) mg/L 2.2 0.5 0.8 0.5 1104856

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 <5 5 1104856

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 4     T 4 4 9 7 5     T 4 4 9 7 6
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-03 LDR ST-GL-2012-SGR-01 ST-GL-2012-SGR-02 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP 1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.3 0.001 6.7 6.9 0.001 1104771

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 <1 1 1104769

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1700 1 3100 3200 5 1104774

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136146

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 <1 1 1104855

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136146

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.5 0.7 <0.5 0.5 1104855

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 <5 <5 5 1104855

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 7     T 4 4 9 7 8     T 4 4 9 7 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-CGR-01 LDR ST-GL-2012-CGR-02 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.6 5.7 0.001 5.8 0.001 1104771

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 <1 1 1104769

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3000 2200 5 2000 1 1104774

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 <0.2 0.2 1136146

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 <1 1 1104855

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 <0.2 0.2 1136146

Chlorures (Cl) mg/L 0.6 <0.5 0.5 <0.5 0.5 1104855

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 <5 5 1104855

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 8 0     T 4 5 2 8 8     T 4 5 2 9 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-03 Lot CQ ST-GL-2012-SPO-01 ST-GL-2012-SPO-02 LDR Lot CQ
TCLP1311 SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.2 1104771 0.048 0.049 0.001 1104857

Fluorure (F) mg/L <1 1104769 <1 <1 1 1104850

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1700 1104774 17 16 1 1104853

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1136146 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Bromure (Br-) mg/L <1 1104855 <1 <1 1 1105194

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1136146 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1104855 <0.5 <0.5 0.5 1105194

Sulfates (SO4) mg/L <5 1104855 <5 <5 5 1105194

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 0     T 4 5 3 0 1     T 4 5 3 0 2
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-03 ST-GL-2012-CPO-01 ST-GL-2012-CPO-02 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.070 0.050 0.048 0.001 1104857

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1104850

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 17 21 23 1 1104853

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1105194

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1105194

Sulfates (SO4) mg/L 11 <5 <5 5 1105194

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 3     T 4 5 3 0 4     T 4 5 3 0 5
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-03 ST-GL-2012-SGR-01 ST-GL-2012-SGR-02 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.048 0.057 0.056 0.001 1104857

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1104850

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 17 22 21 1 1104853

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1105194

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1105194

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 <5 5 1105194

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 6     T 4 5 3 0 7     T 4 5 3 0 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-01 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.056 0.056 0.055 0.001 1104857

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1104850

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 22 21 21 1 1104853

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1105194

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136143

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1105194

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 <5 5 1105194

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 26 de 51 2013/05/27 15:27



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 8     T 4 5 3 0 9     T 4 5 3 2 1
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-03 Lot CQ ST-GL-2012-SPO-01 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.053 0.048 1104857 0.20 0.001 1108325

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1104850 <1 1 1108326

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 22 21 1104853 63 1 1108324

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 1136143 <0.2 0.2 1136121

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1105194 <1 1 1107281

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 1136143 <0.2 0.2 1136121

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 1105194 6.2 0.5 1107281

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 1105194 22 5 1107281

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 2 5     T 4 5 3 2 6     T 4 5 3 2 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-02 ST-GL-2012-SPO-03 ST-GL-2012-CPO-01 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.21 0.25 0.21 0.001 1108325

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1108326

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 65 45 74 1 1108324

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1107281

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Chlorures (Cl) mg/L 7.4 6.4 10 0.5 1107281

Sulfates (SO4) mg/L 27 58 19 5 1107281

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 0     T 4 5 3 3 1     T 4 5 3 3 2
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-02 ST-GL-2012-CPO-03 ST-GL-2012-SGR-01 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.19 0.19 0.33 0.001 1108325

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1108326

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 72 50 71 1 1108324

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1107281

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Chlorures (Cl) mg/L 7.3 4.2 6.2 0.5 1107281

Sulfates (SO4) mg/L 17 32 49 5 1107281

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 5     T 4 5 3 3 6     T 4 5 3 3 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-02 ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-CGR-01 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.32 0.21 0.26 0.001 1108325

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1108326

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 42 67 65 1 1108324

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1107281

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Chlorures (Cl) mg/L 5.6 4.0 1.2 0.5 1107281

Sulfates (SO4) mg/L 59 17 31 5 1107281

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 8     T 4 5 3 3 8     T 4 5 3 3 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-03 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.28 0.26 0.23 0.001 1108325

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1108326

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 77 71 65 1 1108324

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1107281

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136121

Chlorures (Cl) mg/L 0.6 1.7 0.8 0.5 1107281

Sulfates (SO4) mg/L 32 28 29 5 1107281

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 6 9     T 4 4 9 7 0     T 4 4 9 7 1     T 4 4 9 7 2
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-01 ST-GL-2012-SPO-02 ST-GL-2012-SPO-03 ST-GL-2012-CPO-01 Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.0 20.1 20.0 1103931

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 5.45 5.45 5.45 1103931

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 1103931

pH final  du lixiviat n/a 5.22 5.14 5.37 5.25 1103931

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 400 1103931

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 3     T 4 4 9 7 4     T 4 4 9 7 5
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-02 Lot CQ ST-GL-2012-CPO-03 ST-GL-2012-SGR-01 Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 1103931 20.0 20.1 1104639

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 1103931 5.45 5.45 1104639

pH du pré-test n/a <2.00 1103931 <2.00 <2.00 1104639

pH final  du lixiviat n/a 5.14 1103931 5.07 6.18 1104639

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1103931 400 400 1104639

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 4 9 7 6     T 4 4 9 7 7     T 4 4 9 7 8     T 4 4 9 7 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-02 ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-02 Lot CQ
TCLP 1311 TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.0 20.0 20.1 1104639

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 5.45 5.45 5.45 1104639

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 1104639

pH final  du lixiviat n/a 6.30 5.93 5.24 5.17 1104639

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 400 1104639

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 4 9 8 0     T 4 5 2 8 8     T 4 5 2 9 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-03 Lot CQ ST-GL-2012-SPO-01 ST-GL-2012-SPO-02 Lot CQ
TCLP1311 SPLP1312 SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 1104639 25 25 1104273

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 1104639 N/A N/A N/A

pH du pré-test n/a <2.00 1104639 N/A N/A N/A

pH final  du lixiviat n/a 5.05 1104639 N/A N/A N/A

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1104639 N/A N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 500 500 1104273

pH après 18 heures de mélange n/a N/A N/A 7.7 8.0 1104273

pH du fluide d'extraction n/a N/A N/A 4.2 4.2 1104273

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 0     T 4 5 3 0 1     T 4 5 3 0 2     T 4 5 3 0 3
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-03 ST-GL-2012-CPO-01 ST-GL-2012-CPO-02 ST-GL-2012-CPO-03 Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 25 1104273

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 500 1104273

pH après 18 heures de mélange n/a 8.3 8.6 8.6 8.7 1104273

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 4.2 1104273

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 4     T 4 5 3 0 5     T 4 5 3 0 6     T 4 5 3 0 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-01 ST-GL-2012-SGR-02 ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-CGR-01 Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 25 1104273

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 500 1104273

pH après 18 heures de mélange n/a 8.8 8.9 9.0 9.1 1104273

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 4.2 1104273

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 0 7     T 4 5 3 0 8     T 4 5 3 0 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-03 Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 1104273

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 1104273

pH après 18 heures de mélange n/a 9.1 9.2 9.2 1104273

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 1104273

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 2 1     T 4 5 3 2 5     T 4 5 3 2 6     T 4 5 3 2 7
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SPO-01 ST-GL-2012-SPO-02 ST-GL-2012-SPO-03 ST-GL-2012-CPO-01 Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 80 80 80 80 1104049

pH de l'eau déionisée n/a 5.5 5.5 5.5 5.5 1104049

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/01/14 2013/01/14 2013/01/14 2013/01/14 1104049

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/01/21 2013/01/21 2013/01/21 2013/01/21 1104049

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 320 320 320 320 1104049

pH après 7 jours de mélange n/a 8.4 8.7 8.9 8.7 1104049

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 0     T 4 5 3 3 1     T 4 5 3 3 2     T 4 5 3 3 5
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CPO-02 ST-GL-2012-CPO-03 ST-GL-2012-SGR-01 ST-GL-2012-SGR-02 Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 80 80 80 80 1104049

pH de l'eau déionisée n/a 5.5 5.5 5.5 5.5 1104049

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/01/14 2013/01/14 2013/01/14 2013/01/14 1104049

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/01/21 2013/01/21 2013/01/21 2013/01/21 1104049

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 320 320 320 320 1104049

pH après 7 jours de mélange n/a 8.8 9.5 8.0 8.0 1104049

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 6     T 4 5 3 3 7     T 4 5 3 3 8     T 4 5 3 3 8
Date d'échantillonnage 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01 c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-SGR-03 ST-GL-2012-CGR-01 ST-GL-2012-CGR-02 ST-GL-2012-CGR-02 Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 80 80 80 70 1104049

pH de l'eau déionisée n/a 5.5 5.5 5.5 5.5 1104049

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/01/14 2013/01/14 2013/01/14 2013/01/14 1104049

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/01/21 2013/01/21 2013/01/21 2013/01/21 1104049

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 320 320 320 280 1104049

pH après 7 jours de mélange n/a 8.4 8.4 8.5 8.5 1104049

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 4 5 3 3 9
Date d'échantillonnage 2012/12/14
# Bordereau c#96833-01-01

 U N I T É S ST-GL-2012-CGR-03 Lot CQ
CTEU-9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 80 1104049

pH de l'eau déionisée n/a 5.5 1104049

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/01/14 1104049

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/01/21 1104049

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 320 1104049

pH après 7 jours de mélange n/a 8.3 1104049

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B301253 Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
Date du rapport: 2013/05/27

Initiales du préleveur: MD

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Potentiel de génération d'acide:

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0.3 % et dont le potentiel de
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes :

-Le potentiel de neutralisation net (PNN) est inférieur à 20kg CaCO3/tonne
-Le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal (PA) est inférieur à 3.

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide.

Veuillez noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B301253

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1103931 RC3 Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/01/14 5.45 n/a

pH final  du lixiviat 2013/01/14 4.88 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/01/14 400 n/a

1104049 RC3 Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/01/14 5.5 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/01/14 2013/01/14 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/01/14 2013/01/21 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/01/14 320 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/01/14 7.0 n/a

1104273 MBL Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/01/14 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/01/14 4.8 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/01/14 4.2 n/a

1104551 AL5 Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/15 82 %
Antimoine (Sb) 2013/01/15 92 %
Argent (Ag) 2013/01/15 86 %
Arsenic (As) 2013/01/15 89 %
Baryum (Ba) 2013/01/15 94 %
Cadmium (Cd) 2013/01/15 87 %
Calcium (Ca) 2013/01/15 86 %
Chrome (Cr) 2013/01/15 84 %
Cuivre (Cu) 2013/01/15 83 %
Cobalt (Co) 2013/01/15 83 %
Etain (Sn) 2013/01/15 92 %
Fer (Fe) 2013/01/15 86 %
Magnésium (Mg) 2013/01/15 80 %
Manganèse (Mn) 2013/01/15 87 %
Molybdène (Mo) 2013/01/15 85 %
Nickel (Ni) 2013/01/15 86 %
Mercure (Hg) 2013/01/15 77 %
Potassium (K) 2013/01/15 89 %
Plomb (Pb) 2013/01/15 91 %
Sélénium (Se) 2013/01/15 83 %
Sodium (Na) 2013/01/15 83 %
Strontium (Sr) 2013/01/15 93 %
Thallium (Tl) 2013/01/15 92 %
Uranium (U) 2013/01/15 87 %
Vanadium (V) 2013/01/15 89 %
Zinc (Zn) 2013/01/15 86 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/01/15 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/01/15 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/01/15 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/01/15 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/01/15 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/01/15 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/01/15 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/01/15 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/01/15 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/01/15 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/01/15 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/01/15 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/01/15 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/01/15 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/01/15 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/01/15 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/01/15 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/01/15 <20 mg/kg

Page 36 de 51 2013/05/27 15:27



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B301253

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1104551 AL5 Blanc de méthode Plomb (Pb) 2013/01/15 <1 mg/kg

Sélénium (Se) 2013/01/15 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/01/15 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/01/15 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/01/15 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/01/15 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/01/15 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/01/15 <5 mg/kg

1104639 MBL Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/01/14 5.45 n/a
pH final  du lixiviat 2013/01/14 4.88 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/01/14 400 n/a

1104769 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/01/15 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/01/15 100 %

1104771 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/01/15 4.7, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/01/15 103 %

1104774 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/16 1300, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/16 103 %

1104781 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/01/15 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/01/15 100 %

1104789 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/01/15 4.8, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/01/15 105 %

1104790 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/15 1200, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/15 107 %

1104850 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/01/17 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/01/17 100 %

1104853 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/16 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/16 107 %

1104855 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/01/15 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/01/15 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/01/15 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/01/15 100 %
Chlorures (Cl) 2013/01/15 103 %
Sulfates (SO4) 2013/01/15 117 %

1104856 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/01/15 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/01/15 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/01/15 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/01/15 100 %
Chlorures (Cl) 2013/01/15 103 %
Sulfates (SO4) 2013/01/15 117 %

1104857 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/01/16 0.022, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/01/16 108 %

1105194 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/01/16 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/01/16 <0.05 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/01/16 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/01/16 102 %
Chlorures (Cl) 2013/01/16 101 %
Sulfates (SO4) 2013/01/16 104 %

1105255 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/01/17 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/17 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/17 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/17 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/17 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/17 <0.001 mg/L

Page 37 de 51 2013/05/27 15:27



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
P.O. #:
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Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B301253

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1105255 MCA BL. LIXIVIAT Calcium (Ca) 2013/01/17 <0.5 mg/L

Chrome (Cr) 2013/01/17 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/17 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/17 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/17 0.005, LDR=0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/17 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/17 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/17 2.2, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/17 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/17 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/17 103 %
Antimoine (Sb) 2013/01/17 105 %
Argent (Ag) 2013/01/17 106 %
Arsenic (As) 2013/01/17 96 %
Baryum (Ba) 2013/01/17 107 %
Béryllium (Be) 2013/01/17 98 %
Bore (B) 2013/01/17 90 %
Cadmium (Cd) 2013/01/17 104 %
Calcium (Ca) 2013/01/17 103 %
Chrome (Cr) 2013/01/17 100 %
Cobalt (Co) 2013/01/17 101 %
Cuivre (Cu) 2013/01/17 93 %
Etain (Sn) 2013/01/17 110 %
Fer (Fe) 2013/01/17 99 %
Magnésium (Mg) 2013/01/17 102 %
Manganèse (Mn) 2013/01/17 104 %
Molybdène (Mo) 2013/01/17 105 %
Mercure (Hg) 2013/01/17 87 %
Nickel (Ni) 2013/01/17 98 %
Phosphore total 2013/01/17 106 %
Plomb (Pb) 2013/01/17 99 %
Potassium (K) 2013/01/17 100 %
Sélénium (Se) 2013/01/17 100 %
Sodium (Na) 2013/01/17 103 %
Strontium (Sr) 2013/01/17 106 %
Titane (Ti) 2013/01/17 102 %
Uranium (U) 2013/01/17 96 %
Vanadium (V) 2013/01/17 99 %
Zinc (Zn) 2013/01/17 99 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/01/17 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/17 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/17 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/17 <0.005 mg/L
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Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1105255 MCA Blanc de méthode Béryllium (Be) 2013/01/17 <0.002 mg/L

Bore (B) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/17 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/17 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/17 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/17 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/17 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/17 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/17 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/17 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/17 <0.005 mg/L

1105662 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/01/17 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/17 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/17 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/17 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/17 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/17 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/17 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/17 0.007, LDR=0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/17 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/17 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/17 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/17 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/17 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/17 0.009, LDR=0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/17 102 %
Antimoine (Sb) 2013/01/17 101 %
Argent (Ag) 2013/01/17 103 %
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1105662 MCA Blanc fortifié Arsenic (As) 2013/01/17 93 %

Baryum (Ba) 2013/01/17 103 %
Béryllium (Be) 2013/01/17 103 %
Bore (B) 2013/01/17 91 %
Cadmium (Cd) 2013/01/17 102 %
Calcium (Ca) 2013/01/17 103 %
Chrome (Cr) 2013/01/17 97 %
Cobalt (Co) 2013/01/17 98 %
Cuivre (Cu) 2013/01/17 88 %
Etain (Sn) 2013/01/17 106 %
Fer (Fe) 2013/01/17 99 %
Magnésium (Mg) 2013/01/17 100 %
Manganèse (Mn) 2013/01/17 103 %
Molybdène (Mo) 2013/01/17 105 %
Mercure (Hg) 2013/01/17 83 %
Nickel (Ni) 2013/01/17 94 %
Phosphore total 2013/01/17 105 %
Plomb (Pb) 2013/01/17 95 %
Potassium (K) 2013/01/17 101 %
Sélénium (Se) 2013/01/17 98 %
Strontium (Sr) 2013/01/17 104 %
Titane (Ti) 2013/01/17 100 %
Uranium (U) 2013/01/17 93 %
Vanadium (V) 2013/01/17 95 %
Zinc (Zn) 2013/01/17 97 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/01/17 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/17 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/17 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/17 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/17 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/17 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/17 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/17 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/17 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/17 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/17 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/17 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/17 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/17 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/17 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/17 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/17 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/17 <0.005 mg/L

1107281 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/01/21 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/01/21 <0.5 mg/L
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1107281 AL8 BL. LIXIVIAT Sulfates (SO4) 2013/01/21 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/01/21 96 %
Chlorures (Cl) 2013/01/21 98 %
Sulfates (SO4) 2013/01/21 101 %

1108315 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/01/22 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/22 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/22 0.0007, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/22 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/22 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/22 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/22 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/22 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/22 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/22 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/22 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/22 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/22 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/22 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/22 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/22 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/22 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/22 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/22 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/22 3.4, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/22 0.001, LDR=0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/22 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/22 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/22 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/22 96 %
Antimoine (Sb) 2013/01/22 95 %
Argent (Ag) 2013/01/22 92 %
Arsenic (As) 2013/01/22 98 %
Baryum (Ba) 2013/01/22 100 %
Béryllium (Be) 2013/01/22 97 %
Bore (B) 2013/01/22 92 %
Cadmium (Cd) 2013/01/22 92 %
Calcium (Ca) 2013/01/22 93 %
Chrome (Cr) 2013/01/22 98 %
Cobalt (Co) 2013/01/22 95 %
Cuivre (Cu) 2013/01/22 98 %
Etain (Sn) 2013/01/22 93 %
Fer (Fe) 2013/01/22 96 %
Magnésium (Mg) 2013/01/22 96 %
Manganèse (Mn) 2013/01/22 101 %
Molybdène (Mo) 2013/01/22 92 %
Mercure (Hg) 2013/01/22 91 %
Nickel (Ni) 2013/01/22 96 %
Phosphore total 2013/01/22 98 %
Plomb (Pb) 2013/01/22 98 %
Potassium (K) 2013/01/22 106 %
Sélénium (Se) 2013/01/22 96 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B301253

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1108315 SD5 Blanc fortifié Strontium (Sr) 2013/01/22 96 %

Titane (Ti) 2013/01/22 100 %
Uranium (U) 2013/01/22 94 %
Vanadium (V) 2013/01/22 91 %
Zinc (Zn) 2013/01/22 97 %

1108324 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/22 2, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/22 103 %

1108325 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/01/22 0.001, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/01/22 103 %

1108326 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/01/22 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/01/22 108 %

1108344 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/01/22 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/22 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/22 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/22 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/22 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/22 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/22 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/22 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/22 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/22 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/22 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/22 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/22 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/22 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/22 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/22 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/22 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/22 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/22 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/22 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/22 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/22 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/22 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/22 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/22 0.006, LDR=0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/22 114 %
Antimoine (Sb) 2013/01/22 107 %
Argent (Ag) 2013/01/22 98 %
Arsenic (As) 2013/01/22 101 %
Baryum (Ba) 2013/01/22 106 %
Béryllium (Be) 2013/01/22 98 %
Bore (B) 2013/01/22 90 %
Cadmium (Cd) 2013/01/22 99 %
Calcium (Ca) 2013/01/22 103 %
Chrome (Cr) 2013/01/22 102 %
Cobalt (Co) 2013/01/22 98 %
Cuivre (Cu) 2013/01/22 95 %
Etain (Sn) 2013/01/22 103 %
Fer (Fe) 2013/01/22 99 %
Magnésium (Mg) 2013/01/22 101 %
Manganèse (Mn) 2013/01/22 109 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: GEOCHIMIE - GOULDIE
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B301253

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1108344 SD5 Blanc fortifié Molybdène (Mo) 2013/01/22 105 %

Mercure (Hg) 2013/01/22 94 %
Nickel (Ni) 2013/01/22 95 %
Phosphore total 2013/01/22 106 %
Plomb (Pb) 2013/01/22 100 %
Potassium (K) 2013/01/22 107 %
Sélénium (Se) 2013/01/22 96 %
Strontium (Sr) 2013/01/22 102 %
Titane (Ti) 2013/01/22 104 %
Uranium (U) 2013/01/22 97 %
Vanadium (V) 2013/01/22 96 %
Zinc (Zn) 2013/01/22 97 %

1108388 JL1 MRC Soufre (S) 2013/01/22 93 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/01/22 <0.01 %

1136117 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/01/15 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/15 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/01/15 98 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/15 101 %

1136121 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/01/21 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/21 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/01/21 96 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/21 100 %

1136143 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/01/17 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/17 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/01/17 98 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/17 103 %

1136146 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/01/15 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/15 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/01/15 97 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/15 101 %

1140385 AL5 Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/04/19 85 %
Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/04/19 <10 mg/kg

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B301253

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Ramona Dascal

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag
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====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Votre # Bordereau: C#868330, C#86833-0101

Attention: Carl Pednault
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/15
# Rapport: NM-433034

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B303200
Reçu: 2013/01/22, 08:15

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 4

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/01/24 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/01/25 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/01/31 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 2 2013/01/23 2013/01/23 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 1 2013/01/31 2013/01/31 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Broyage 1 2013/01/23 2013/01/23 STL SOP-00019 Broyeur SK100
Broyage ( 1 ) 1 N/A N/A
Conductivité - Lixiviés 2 N/A 2013/01/24 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/01/31 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 2 ) 1 N/A N/A
Fluorures lixiviés 2 N/A 2013/01/24 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/01/31 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 1 2013/01/22 2013/01/23 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 1 2013/01/22 2013/01/22 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 1 2013/01/25 2013/01/28 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/01/23 2013/01/23 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/01/24 2013/01/24 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/01/31 2013/01/31 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 2 ) 1 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/01/23 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/02/01 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/04/23 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 1 2013/01/24 2013/01/24 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 3 ) 1 N/A N/A
Soufre ( 3 ) 1 N/A N/A
Soufre pour analyse PGA 1 N/A 2013/02/04 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 1 2013/04/19 2013/04/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 3 ) 1 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 1 2013/01/22 2013/01/22 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total ( 4 ) 1 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Inspec-Sol Ville St.Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
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(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(4) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B303200 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 5 2 7 7 6
Date d'échantillonnage 2013/01/18

10:45
# Bordereau C#86833-0101

 U N I T É S A B C RES-CM-2013-01-TOTAL LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 13000 20 1109811

Antimoine (Sb) mg/kg - - - 0.1 0.1 1109811

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 0.5 1109811

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 1109811

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 170 4 1109811

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 0.2 0.1 1109811

Calcium (Ca) mg/kg - - - 14000 20 1109811

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 180 1 1109811

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 49 1 1109811

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 17 1 1109811

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 1 1109811

Fer (Fe) mg/kg - - - 30000 10 1109811

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 13000 5 1109811

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 450 2 1109811

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 6.8 0.5 1109811

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 64 0.5 1109811

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 0.03 0.01 1109811

Potassium (K) mg/kg - - - 9800 20 1109811

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 14 1 1109811

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.1 0.5 1109811

Silicium (Si) mg/kg - - - 470 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 370 10 1109811

Strontium (Sr) mg/kg - - - 94 5 1109811

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.1 0.1 1109811

Uranium (U) mg/kg - - - <2 2 1109811

Vanadium (V) mg/kg - - - 61 2 1109811

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 69 5 1109811

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B303200 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 5 2 8 9 7     T 5 2 8 9 8
Date d'échantillonnage 2013/01/18 2013/01/18

10:45 10:45
# Bordereau C#86833-0101 C#86833-0101

 U N I T É S RES-CM-2013-01-TCLP1311 Lot CQ RES-CM-2013-01-SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.19 1109238 1.2 0.03 1109092

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 1109238 <0.006 0.006 1109092

Argent (Ag) mg/L <0.0003 1109238 0.0006 0.0003 1109092

Arsenic (As) mg/L <0.002 1109238 <0.002 0.002 1109092

Baryum (Ba) mg/L 0.85 1109238 0.021 0.005 1109092

Béryllium (Be) mg/L <0.002 1109238 <0.002 0.002 1109092

Bore (B) mg/L <0.05 1109238 <0.05 0.05 1109092

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 1109238 <0.001 0.001 1109092

Calcium (Ca) mg/L 470 1109238 8.4 0.5 1109092

Chrome (Cr) mg/L <0.007 1109238 <0.007 0.007 1109092

Cobalt (Co) mg/L <0.01 1109238 <0.01 0.01 1109092

Cuivre (Cu) mg/L 0.013 1109238 <0.003 0.003 1109092

Etain (Sn) mg/L <0.05 1109238 <0.05 0.05 1109092

Fer (Fe) mg/L 0.3 1109238 0.3 0.1 1109092

Magnésium (Mg) mg/L 12 1109238 0.4 0.2 1109092

Manganèse (Mn) mg/L 6.5 1109238 0.003 0.003 1109092

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 1109238 <0.01 0.01 1109092

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 1109238 <0.0005 0.0005 1109092

Nickel (Ni) mg/L 0.019 1109238 <0.006 0.006 1109092

Phosphore total mg/L <0.1 1109238 <0.1 0.1 1109092

Plomb (Pb) mg/L 0.021 1109238 0.001 0.001 1109092

Potassium (K) mg/L 22 1109238 7.6 0.2 1109092

Sélénium (Se) mg/L <0.001 1109238 <0.001 0.001 1109092

Sodium (Na) mg/L N/A N/A 6.9 0.2 1109092

Strontium (Sr) mg/L 2.4 1109238 0.12 0.05 1109092

Titane (Ti) mg/L <0.05 1109238 <0.05 0.05 1109092

Uranium (U) mg/L 0.0032 1109238 <0.0006 0.0006 1109092

Vanadium (V) mg/L <0.01 1109238 <0.01 0.01 1109092

Zinc (Zn) mg/L 0.019 1109238 <0.005 0.005 1109092

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B303200 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 5 2 9 0 2
Date d'échantillonnage 2013/01/18

10:45
# Bordereau C#86833-0101

 U N I T É S RES-CM-2013-01-CTEU-9 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.66 0.03 1112939

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1112939

Argent (Ag) mg/L 0.0022 0.0003 1112939

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1112939

Baryum (Ba) mg/L 0.073 0.005 1112939

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1112939

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1112939

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 1112939

Calcium (Ca) mg/L 36 0.5 1112939

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1112939

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1112939

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 1112939

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1112939

Fer (Fe) mg/L 1.2 0.1 1112939

Magnésium (Mg) mg/L 4.0 0.2 1112939

Manganèse (Mn) mg/L 0.014 0.003 1112939

Molybdène (Mo) mg/L 0.02 0.01 1112939

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1112939

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 1112939

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1112939

Plomb (Pb) mg/L 0.001 0.001 1112939

Potassium (K) mg/L 36 0.2 1112939

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1112939

Strontium (Sr) mg/L 0.62 0.05 1112939

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1112939

Uranium (U) mg/L 0.0060 0.0006 1112939

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1112939

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.005 1112939

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B303200 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 5 2 7 7 6
Date d'échantillonnage 2013/01/18

10:45
# Bordereau C#86833-0101

 U N I T É S A B C RES-CM-2013-01-TOTAL LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.87 0.01 1113804

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 27.2 0.3 1109281

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 135 3 1109281

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 108 N/A 1109281

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B303200 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 5 2 8 9 7     T 5 2 8 9 8
Date d'échantillonnage 2013/01/18 2013/01/18

10:45 10:45
# Bordereau C#86833-0101 C#86833-0101

 U N I T É S RES-CM-2013-01-TCLP1311 LDR Lot CQ RES-CM-2013-01-SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.5 0.001 1109265 0.10 0.001 1109280

Fluorure (F) mg/L 1 1 1109267 <1 1 1109282

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2700 5 1109264 25 1 1109279

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1136099 <0.2 0.2 1136107

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1109093 <1 1 1109095

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1136099 0.8 0.2 1136107

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.5 1109093 <0.5 0.5 1109095

Sulfates (SO4) mg/L 17 5 1109093 N/A 5 N/A

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 5 2 9 0 2
Date d'échantillonnage 2013/01/18

10:45
# Bordereau C#86833-0101

 U N I T É S RES-CM-2013-01-CTEU-9 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.50 0.001 1112625

Fluorure (F) mg/L <1 1 1112626

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 74 1 1112623

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1136106

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1113016

Nitrates (N-NO3-) mg/L 1.0 0.2 1136106

Chlorures (Cl) mg/L 2.9 0.5 1113016

Sulfates (SO4) mg/L 120 5 1113016

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B303200 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 5 2 8 9 7     T 5 2 8 9 8
Date d'échantillonnage 2013/01/18 2013/01/18

10:45 10:45
# Bordereau C#86833-0101 C#86833-0101

 U N I T É S RES-CM-2013-01-TCLP1311 Lot CQ RES-CM-2013-01-SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 1107389 25 1106517

pH de l'eau déionisée n/a 5.40 1107389 N/A N/A

pH du pré-test n/a 2.22 1107389 N/A N/A

pH final  du lixiviat n/a 5.58 1107389 N/A N/A

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1107389 N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 500 1106517

pH après 18 heures de mélange n/a N/A N/A 9.2 1106517

pH du fluide d'extraction n/a N/A N/A 4.2 1106517

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 5 2 9 0 2
Date d'échantillonnage 2013/01/18

10:45
# Bordereau C#86833-0101

 U N I T É S RES-CM-2013-01-CTEU-9 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 1107372

pH de l'eau déionisée n/a 5.8 1107372

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/01/23 1107372

Arrêt de la lixiviation n/a 2012/01/30 1107372

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 1107372

pH après 7 jours de mélange n/a 7.9 1107372

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B303200 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B303200

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1106517 RC3 Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/01/22 2500 n/a

pH après 18 heures de mélange 2013/01/22 4.2 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/01/22 4.2 n/a

1107372 MBL Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/01/23 5.8 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/01/23 2013/01/23 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/01/23 2013/01/30 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/01/23 2200 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/01/23 7.6 n/a

1107389 MBL Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/01/22 5.40 n/a
pH final  du lixiviat 2013/01/22 4.91/2.85 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/01/22 2400 n/a

1109092 KQ BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/01/23 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/23 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/23 0.0003, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/23 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/23 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/23 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/23 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/23 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/23 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/23 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/23 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/23 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/23 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/23 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/23 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/23 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/23 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/23 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/23 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/23 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/23 0.002, LDR=0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/23 2.0, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/23 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/01/23 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/23 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/23 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/23 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/23 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/23 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/23 101 %
Antimoine (Sb) 2013/01/23 99 %
Argent (Ag) 2013/01/23 96 %
Arsenic (As) 2013/01/23 98 %
Baryum (Ba) 2013/01/23 101 %
Béryllium (Be) 2013/01/23 97 %
Bore (B) 2013/01/23 89 %
Cadmium (Cd) 2013/01/23 99 %
Calcium (Ca) 2013/01/23 99 %
Chrome (Cr) 2013/01/23 99 %
Cobalt (Co) 2013/01/23 97 %
Cuivre (Cu) 2013/01/23 97 %
Etain (Sn) 2013/01/23 98 %
Fer (Fe) 2013/01/23 99 %
Magnésium (Mg) 2013/01/23 98 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B303200

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1109092 KQ Blanc fortifié Manganèse (Mn) 2013/01/23 103 %

Molybdène (Mo) 2013/01/23 98 %
Mercure (Hg) 2013/01/23 99 %
Nickel (Ni) 2013/01/23 98 %
Phosphore total 2013/01/23 101 %
Plomb (Pb) 2013/01/23 101 %
Potassium (K) 2013/01/23 99 %
Sélénium (Se) 2013/01/23 98 %
Sodium (Na) 2013/01/23 99 %
Strontium (Sr) 2013/01/23 95 %
Titane (Ti) 2013/01/23 99 %
Uranium (U) 2013/01/23 92 %
Vanadium (V) 2013/01/23 97 %
Zinc (Zn) 2013/01/23 99 %

1109093 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/01/23 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/01/23 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/01/23 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/01/23 98 %
Chlorures (Cl) 2013/01/23 105 %
Sulfates (SO4) 2013/01/23 136 %

1109095 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/01/23 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/01/23 <0.5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/01/23 98 %
Chlorures (Cl) 2013/01/23 100 %

1109238 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/01/24 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/24 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/24 0.0005, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/24 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/24 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/24 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/24 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/24 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/24 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/24 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/24 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/24 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/24 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/24 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/24 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/24 0.005, LDR=0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/24 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/24 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/24 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/24 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/24 0.002, LDR=0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/24 0.8, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/24 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/24 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/24 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/24 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/24 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/24 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/24 98 %
Antimoine (Sb) 2013/01/24 100 %
Argent (Ag) 2013/01/24 94 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B303200

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1109238 SD5 Blanc fortifié Arsenic (As) 2013/01/24 99 %

Baryum (Ba) 2013/01/24 102 %
Béryllium (Be) 2013/01/24 96 %
Bore (B) 2013/01/24 92 %
Cadmium (Cd) 2013/01/24 92 %
Calcium (Ca) 2013/01/24 97 %
Chrome (Cr) 2013/01/24 101 %
Cobalt (Co) 2013/01/24 97 %
Cuivre (Cu) 2013/01/24 90 %
Etain (Sn) 2013/01/24 98 %
Fer (Fe) 2013/01/24 96 %
Magnésium (Mg) 2013/01/24 98 %
Manganèse (Mn) 2013/01/24 113 %
Molybdène (Mo) 2013/01/24 101 %
Mercure (Hg) 2013/01/24 92 %
Nickel (Ni) 2013/01/24 96 %
Phosphore total 2013/01/24 105 %
Plomb (Pb) 2013/01/24 103 %
Potassium (K) 2013/01/24 106 %
Sélénium (Se) 2013/01/24 98 %
Strontium (Sr) 2013/01/24 97 %
Titane (Ti) 2013/01/24 105 %
Uranium (U) 2013/01/24 94 %
Vanadium (V) 2013/01/24 93 %
Zinc (Zn) 2013/01/24 95 %

1109264 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/24 1300, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/24 101 %

1109265 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/01/24 5.0, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/01/24 103 %

1109267 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/01/24 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/01/24 100 %

1109279 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/24 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/24 101 %

1109280 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/01/24 0.033, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/01/24 103 %

1109282 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/01/24 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/01/24 100 %

1109811 KK MRC Aluminium (Al) 2013/01/28 76 %
Antimoine (Sb) 2013/01/28 129 %
Argent (Ag) 2013/01/28 111 %
Arsenic (As) 2013/01/28 105 %
Baryum (Ba) 2013/01/28 102 %
Cadmium (Cd) 2013/01/28 103 %
Calcium (Ca) 2013/01/28 95 %
Chrome (Cr) 2013/01/28 111 %
Cuivre (Cu) 2013/01/28 103 %
Cobalt (Co) 2013/01/28 106 %
Etain (Sn) 2013/01/28 108 %
Fer (Fe) 2013/01/28 100 %
Magnésium (Mg) 2013/01/28 91 %
Manganèse (Mn) 2013/01/28 103 %
Molybdène (Mo) 2013/01/28 106 %
Nickel (Ni) 2013/01/28 102 %
Mercure (Hg) 2013/01/28 98 %
Potassium (K) 2013/01/28 94 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B303200

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1109811 KK MRC Plomb (Pb) 2013/01/28 104 %

Sélénium (Se) 2013/01/28 104 %
Sodium (Na) 2013/01/28 96 %
Strontium (Sr) 2013/01/28 107 %
Thallium (Tl) 2013/01/28 85 %
Vanadium (V) 2013/01/28 101 %
Zinc (Zn) 2013/01/28 103 %

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/28 92 %
Antimoine (Sb) 2013/01/28 96 %
Argent (Ag) 2013/01/28 96 %
Arsenic (As) 2013/01/28 95 %
Baryum (Ba) 2013/01/28 95 %
Cadmium (Cd) 2013/01/28 94 %
Calcium (Ca) 2013/01/28 92 %
Chrome (Cr) 2013/01/28 100 %
Cuivre (Cu) 2013/01/28 98 %
Cobalt (Co) 2013/01/28 98 %
Etain (Sn) 2013/01/28 95 %
Fer (Fe) 2013/01/28 94 %
Magnésium (Mg) 2013/01/28 93 %
Manganèse (Mn) 2013/01/28 90 %
Molybdène (Mo) 2013/01/28 94 %
Nickel (Ni) 2013/01/28 95 %
Mercure (Hg) 2013/01/28 88 %
Potassium (K) 2013/01/28 94 %
Plomb (Pb) 2013/01/28 99 %
Sélénium (Se) 2013/01/28 90 %
Sodium (Na) 2013/01/28 95 %
Strontium (Sr) 2013/01/28 97 %
Thallium (Tl) 2013/01/28 95 %
Uranium (U) 2013/01/28 94 %
Vanadium (V) 2013/01/28 92 %
Zinc (Zn) 2013/01/28 97 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/01/28 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/01/28 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/01/28 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/01/28 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/01/28 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/01/28 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/01/28 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/01/28 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/01/28 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/01/28 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/01/28 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/01/28 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/01/28 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/01/28 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/01/28 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/01/28 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/01/28 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/01/28 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/01/28 3, LDR=1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/01/28 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/01/28 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/01/28 <5 mg/kg
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B303200

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1109811 KK Blanc de méthode Thallium (Tl) 2013/01/28 <0.1 mg/kg

Uranium (U) 2013/01/28 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/01/28 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/01/28 <5 mg/kg

1112623 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/31 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/01/31 101 %

1112625 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/01/31 <0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/01/31 104 %

1112626 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/01/31 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/01/31 103 %

1112939 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/01/31 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/01/31 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/01/31 0.0084, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/01/31 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/01/31 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/01/31 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/01/31 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/01/31 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/01/31 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/01/31 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/01/31 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/01/31 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/01/31 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/01/31 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/01/31 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/01/31 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/01/31 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/01/31 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/01/31 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/01/31 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/01/31 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/01/31 12, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/01/31 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/01/31 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/01/31 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/01/31 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/01/31 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/01/31 0.007, LDR=0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/01/31 104 %
Antimoine (Sb) 2013/01/31 102 %
Argent (Ag) 2013/01/31 98 %
Arsenic (As) 2013/01/31 94 %
Baryum (Ba) 2013/01/31 110 %
Béryllium (Be) 2013/01/31 96 %
Bore (B) 2013/01/31 88 %
Cadmium (Cd) 2013/01/31 100 %
Calcium (Ca) 2013/01/31 102 %
Chrome (Cr) 2013/01/31 95 %
Cobalt (Co) 2013/01/31 94 %
Cuivre (Cu) 2013/01/31 91 %
Etain (Sn) 2013/01/31 101 %
Fer (Fe) 2013/01/31 95 %
Magnésium (Mg) 2013/01/31 97 %
Manganèse (Mn) 2013/01/31 98 %
Molybdène (Mo) 2013/01/31 100 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B303200

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1112939 SD5 Blanc fortifié Mercure (Hg) 2013/01/31 97 %

Nickel (Ni) 2013/01/31 93 %
Phosphore total 2013/01/31 97 %
Plomb (Pb) 2013/01/31 99 %
Potassium (K) 2013/01/31 96 %
Sélénium (Se) 2013/01/31 90 %
Strontium (Sr) 2013/01/31 99 %
Titane (Ti) 2013/01/31 96 %
Uranium (U) 2013/01/31 92 %
Vanadium (V) 2013/01/31 91 %
Zinc (Zn) 2013/01/31 97 %

1113016 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/01/31 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/01/31 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/01/31 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/01/31 97 %
Chlorures (Cl) 2013/01/31 99 %
Sulfates (SO4) 2013/01/31 104 %

1113804 JL1 MRC Soufre (S) 2013/02/04 105 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/02/04 <0.01 %

1136099 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/04/23 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/04/23 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/04/23 98 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/04/23 101 %

1136106 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/01 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/01 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/01 100 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/01 100 %

1136107 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/01/23 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/23 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/01/23 99 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/01/23 102 %

1140388 KK Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/04/19 86 %
Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/04/19 <10 mg/kg

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B303200

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Kathie Quevillon, B.Sc., Chimiste

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B303200

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/27
# Rapport: NM-433034, NM-439188

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B305498
Reçu: 2013/02/04, 10:00

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 60

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 20 N/A 2013/02/08 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 10 N/A 2013/02/11 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 15 N/A 2013/02/18 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 15 2013/02/06 2013/02/06 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 15 2013/02/08 2013/02/08 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 15 2013/02/14 2013/02/14 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Broyage 15 2013/02/04 2013/02/05 STL SOP-00019 Broyeur SK100
Broyage ( 1 ) 15 N/A N/A
Conductivité - Lixiviés 30 N/A 2013/02/08 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 15 N/A 2013/02/18 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 2 ) 15 N/A N/A
Fluorures lixiviés 30 N/A 2013/02/08 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 15 N/A 2013/02/15 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 15 2013/02/04 2013/02/07 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 15 2013/02/04 2013/02/06 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 15 2013/02/11 2013/02/12 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 10 2013/02/12 2013/02/13 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 5 2013/02/13 2013/02/13 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 15 2013/02/14 2013/02/14 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 5 2013/02/15 2013/02/18 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 10 2013/02/15 2013/02/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 2 ) 15 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 15 N/A 2013/02/06 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 15 N/A 2013/02/09 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 15 N/A 2013/02/14 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 15 2013/02/06 2013/02/06 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 3 ) 15 N/A N/A
Soufre ( 3 ) 15 N/A N/A
Soufre pour analyse PGA 15 N/A 2013/02/11 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 15 2013/04/19 2013/04/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 3 ) 15 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 15 2013/02/04 2013/02/05 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total ( 4 ) 15 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
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(1) Cette analyse a été effectuée par Inspec-Sol Ville St.Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(4) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.

Page 2 de 55 2013/05/27 16:25



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 9     T 6 2 0 8 0     T 6 2 0 8 1     T 6 2 0 8 2
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01

 U N I T É S A B C ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013-CPO-4 LDR Lot CQ
CPO-1 CPO-2 CPO-3TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 6800 7600 11000 5200 20 1116352

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116352

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 <2 2 1116352

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 160 220 440 77 4 1116352

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Calcium (Ca) mg/kg - - - 14000 15000 13000 14000 20 1116352

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 93 5 49 4 1 1116352

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 7 5 26 4 1 1116352

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 6 8 11 10 1 1116352

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 2 2 2 1 1116352

Fer (Fe) mg/kg - - - 11000 18000 24000 13000 10 1116352

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 7800 6200 7600 4900 5 1116352

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 240 300 360 280 2 1116352

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116352

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 58 4.7 29 3.2 0.5 1116352

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116352

Potassium (K) mg/kg - - - 5900 6900 9200 4000 20 1116352

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 8 7 6 3 1 1116352

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 0.8 1.1 1.8 0.7 0.5 1116352

Silicium (Si) mg/kg - - - 430 390 480 370 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 120 96 130 76 10 1116352

Strontium (Sr) mg/kg - - - 110 110 70 110 5 1116352

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 1116352

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 <2 2 1116352

Vanadium (V) mg/kg - - - 14 31 47 26 2 1116352

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 47 66 79 51 5 1116352

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 3     T 6 2 0 8 4     T 6 2 0 8 5
Date d'échantillonnage 2010/03/19 2007/12/01 2007/01/01

 U N I T É S A B C ST-CM-2013-CPO-5 ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 6400 15000 16000 20 1116352

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116352

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1116352

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 210 240 200 4 1116352

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Calcium (Ca) mg/kg - - - 10000 2000 3900 20 1116352

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 71 120 84 1 1116352

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 7 41 39 1 1116352

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 9 18 17 1 1116352

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 2 2 1 1116352

Fer (Fe) mg/kg - - - 12000 26000 27000 10 1116352

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 6700 12000 11000 5 1116352

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 190 320 340 2 1116352

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <0.5 0.9 1.7 0.5 1116352

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 43 70 66 0.5 1116352

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116352

Potassium (K) mg/kg - - - 5800 10000 13000 20 1116352

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 14 2 3 1 1116352

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.0 1.3 1.5 0.5 1116352

Silicium (Si) mg/kg - - - 350 240 290 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 120 110 96 10 1116352

Strontium (Sr) mg/kg - - - 77 8 13 5 1116352

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.1 0.1 0.2 0.1 1116352

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1116352

Vanadium (V) mg/kg - - - 15 68 52 2 1116352

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 46 54 62 5 1116352

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 6     T 6 2 0 8 7     T 6 2 0 8 8
Date d'échantillonnage 2009/07/09 2009/09/06 2013/02/01

 U N I T É S A B C ST-CM2013-AGR-3 ST-CM2013-AGR-4 ST-CM2013-AGR-5 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 18000 17000 13000 20 1116352

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116352

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1116352

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 180 110 390 4 1116352

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Calcium (Ca) mg/kg - - - 3500 1800 1900 20 1116352

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 110 88 110 1 1116352

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 56 45 51 1 1116352

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 19 20 14 1 1116352

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 2 2 1 1116352

Fer (Fe) mg/kg - - - 31000 29000 24000 10 1116352

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 14000 13000 11000 5 1116352

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 310 320 330 2 1116352

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 1.2 1.9 1.3 0.5 1116352

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 81 78 43 0.5 1116352

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116352

Potassium (K) mg/kg - - - 12000 8200 9700 20 1116352

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 5 3 3 1 1116352

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.2 1.3 1.1 0.5 1116352

Silicium (Si) mg/kg - - - 270 290 260 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 95 65 98 10 1116352

Strontium (Sr) mg/kg - - - 17 11 18 5 1116352

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 0.2 0.1 0.1 1116352

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1116352

Vanadium (V) mg/kg - - - 55 48 60 2 1116352

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 66 66 61 5 1116352

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 8     T 6 2 0 8 8
Date d'échantillonnage 2013/02/01 2013/02/01

 U N I T É S A B C ST-CM2013-AGR-5 Lot CQ ST-CM2013-AGR-5 LDR Lot CQ
TOTAL RÉPÉTÉ TOTAL

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 13000 1118393 14000 20 1116352

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 1118393 <0.1 0.1 1116352

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 1118393 <0.5 0.5 1116352

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 1118393 3 2 1116352

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 460 1118393 410 4 1116352

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 1118393 <0.1 0.1 1116352

Calcium (Ca) mg/kg - - - 2100 1118393 1800 20 1116352

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 110 1118393 110 1 1116352

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 21 1118393 32 ( 1 ) 1 1116352

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 15 1118393 29 ( 1 ) 1 1116352

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 1118393 2 1 1116352

Fer (Fe) mg/kg - - - 24000 1118393 30000 10 1116352

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 11000 1118393 11000 5 1116352

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 320 1118393 320 2 1116352

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 1.4 1118393 1.3 0.5 1116352

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 43 1118393 47 0.5 1116352

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 1118393 <0.01 0.01 1116352

Potassium (K) mg/kg - - - 11000 1118393 10000 20 1116352

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 4 1118393 5 1 1116352

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.2 1118393 1.5 0.5 1116352

Sodium (Na) mg/kg - - - 87 1118393 95 10 1116352

Strontium (Sr) mg/kg - - - 20 1118393 17 5 1116352

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 1118393 0.2 0.1 1116352

Uranium (U) mg/kg - - - <2 1118393 <2 2 1116352

Vanadium (V) mg/kg - - - 66 1118393 58 2 1116352

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 62 1118393 60 5 1116352

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 9     T 6 2 0 8 9
Date d'échantillonnage 2009/08/08 2009/08/08

 U N I T É S A B C ST-CM2013-CGR-1TOTAL ST-CM2013-CGR-1TOTAL LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 24000 N/A 20 1116352

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 N/A 0.1 1116352

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 N/A 0.5 1116352

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 N/A 2 1116352

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 220 N/A 4 1116352

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 0.2 N/A 0.1 1116352

Calcium (Ca) mg/kg - - - 33000 N/A 20 1116352

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 170 N/A 1 1116352

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 64 N/A 1 1116352

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 38 N/A 1 1116352

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 N/A 1 1116352

Fer (Fe) mg/kg - - - 40000 N/A 10 1116352

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 22000 N/A 5 1116352

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 730 N/A 20 1116352

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 15 N/A 0.5 1116352

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 45 N/A 0.5 1116352

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 N/A 0.01 1116352

Potassium (K) mg/kg - - - 20000 N/A 20 1116352

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 4 N/A 1 1116352

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.1 N/A 0.5 1116352

Silicium (Si) mg/kg - - - 370 310 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 220 N/A 10 1116352

Strontium (Sr) mg/kg - - - 89 N/A 5 1116352

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.3 N/A 0.1 1116352

Uranium (U) mg/kg - - - <2 N/A 2 1116352

Vanadium (V) mg/kg - - - 120 N/A 2 1116352

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 71 N/A 5 1116352

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 9 0     T 6 2 4 4 1     T 6 2 4 4 2
Date d'échantillonnage 2009/05/06 2006/12/13 2007/01/01

 U N I T É S A B C ST-CM2013-CGR-2 ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 14000 14000 16000 20 1116352

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116352

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 2 2 1116352

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 280 120 7 4 1116352

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116352

Calcium (Ca) mg/kg - - - 9000 9300 25000 20 1116352

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 160 85 130 1 1116352

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 55 36 16 1 1116352

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 17 17 22 1 1116352

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 2 1 1 1116352

Fer (Fe) mg/kg - - - 29000 25000 37000 10 1116352

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 11000 10000 17000 5 1116352

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 540 500 630 2 1116352

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 3.4 5.4 10 0.5 1116352

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 54 67 54 0.5 1116352

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116352

Potassium (K) mg/kg - - - 13000 10000 190 20 1116352

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 4 3 2 1 1116352

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.3 1.2 0.9 0.5 1116352

Silicium (Si) mg/kg - - - 240 240 320 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 80 110 42 10 1116352

Strontium (Sr) mg/kg - - - 25 25 38 5 1116352

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 0.2 <0.1 0.1 1116352

Uranium (U) mg/kg - - - 2 <2 <2 2 1116352

Vanadium (V) mg/kg - - - 75 49 110 2 1116352

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 63 58 73 5 1116352

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 4 3
Date d'échantillonnage 2008/01/01

 U N I T É S A B C ST-CM2013-CGR-5 LDR Lot CQ
TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 16000 20 1116352

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 0.1 1116352

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 0.5 1116352

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 1116352

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 180 4 1116352

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 0.1 1116352

Calcium (Ca) mg/kg - - - 11000 20 1116352

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 130 1 1116352

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 32 1 1116352

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 19 1 1116352

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 1 1116352

Fer (Fe) mg/kg - - - 30000 10 1116352

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 14000 5 1116352

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 510 2 1116352

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 1.1 0.5 1116352

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 65 0.5 1116352

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 0.01 1116352

Potassium (K) mg/kg - - - 10000 20 1116352

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 2 1 1116352

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.3 0.5 1116352

Silicium (Si) mg/kg - - - 300 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 98 10 1116352

Strontium (Sr) mg/kg - - - 24 5 1116352

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 0.1 1116352

Uranium (U) mg/kg - - - <2 2 1116352

Vanadium (V) mg/kg - - - 62 2 1116352

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 64 5 1116352

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 4 3     T 6 2 0 4 4     T 6 2 0 4 5     T 6 2 0 4 6     T 6 2 0 4 7
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01 2010/03/19

 U N I T É S ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 LDR Lot CQ
CPO-1TCLP1311 CPO-2 CPO-3 CPO-4 CPO-5TCLP1311

TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.15 0.08 0.36 0.27 0.32 0.03 1116939

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1116939

Argent (Ag) mg/L 0.0015 0.0025 0.0012 0.0037 0.0008 0.0003 1116939

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1116939

Baryum (Ba) mg/L 1.5 1.8 0.94 0.46 1.2 0.005 1116939

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1116939

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1116939

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 1116939

Calcium (Ca) mg/L 520 550 420 460 410 0.5 1116939

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1116939

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116939

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.036 0.020 0.036 0.017 0.003 1116939

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1116939

Fer (Fe) mg/L 13 4.3 13 6.6 12 0.1 1116939

Magnésium (Mg) mg/L 7.0 3.3 3.1 2.3 3.5 0.2 1116939

Manganèse (Mn) mg/L 5.9 5.8 4.4 4.4 4.4 0.003 1116939

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116939

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1116939

Nickel (Ni) mg/L 0.011 <0.006 0.008 <0.006 0.011 0.006 1116939

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116939

Plomb (Pb) mg/L 0.074 0.007 0.016 0.009 0.14 0.001 1116939

Potassium (K) mg/L 18 22 21 19 16 0.2 1116939

Sélénium (Se) mg/L 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1116939

Strontium (Sr) mg/L 3.5 3.7 1.5 2.7 2.6 0.05 1116939

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1116939

Uranium (U) mg/L 0.0030 0.0030 0.0022 0.0033 0.0039 0.0006 1116939

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116939

Zinc (Zn) mg/L 0.033 0.042 0.044 0.043 0.028 0.005 1116939

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 4 8     T 6 2 0 4 9     T 6 2 0 5 0
Date d'échantillonnage 2007/12/01 2007/01/01 2009/07/09

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2TCLP1311 ST-CM2013-AGR-3TCLP1311 LDR Lot CQ
TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.2 0.86 1.0 0.03 1116939

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1116939

Argent (Ag) mg/L 0.0015 0.0015 0.0010 0.0003 1116939

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1116939

Baryum (Ba) mg/L 0.54 0.38 0.33 0.005 1116939

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1116939

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1116939

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1116939

Calcium (Ca) mg/L 45 160 66 0.5 1116939

Chrome (Cr) mg/L 0.010 <0.007 <0.007 0.007 1116939

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116939

Cuivre (Cu) mg/L 0.005 0.021 0.016 0.003 1116939

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1116939

Fer (Fe) mg/L 10 7.3 3.9 0.1 1116939

Magnésium (Mg) mg/L 5.3 3.6 2.2 0.2 1116939

Manganèse (Mn) mg/L 1.3 3.0 0.60 0.003 1116939

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116939

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1116939

Nickel (Ni) mg/L 0.029 0.033 0.016 0.006 1116939

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1116939

Plomb (Pb) mg/L 0.014 0.031 0.025 0.001 1116939

Potassium (K) mg/L 26 28 20 0.2 1116939

Sélénium (Se) mg/L 0.001 0.002 <0.001 0.001 1116939

Strontium (Sr) mg/L 0.20 0.39 0.50 0.05 1116939

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1116939

Uranium (U) mg/L 0.0055 0.0047 0.0019 0.0006 1116939

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1116939

Zinc (Zn) mg/L 0.030 0.027 0.019 0.005 1116939

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 1     T 6 2 0 5 2     T 6 2 0 5 3
Date d'échantillonnage 2009/09/06 2013/02/01 2009/08/08

 U N I T É S ST-CM2013 ST-CM2013 LDR Lot CQ ST-CM2013-CGR-1TCLP1311 LDR Lot CQ
AGR-4 AGR-5

TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.82 0.97 0.03 1116939 <0.03 0.03 1117207

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1116939 <0.006 0.006 1117207

Argent (Ag) mg/L 0.0017 0.0015 0.0003 1116939 0.0008 0.0003 1117207

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1116939 <0.002 0.002 1117207

Baryum (Ba) mg/L 0.24 0.66 0.005 1116939 0.46 0.005 1117207

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1116939 <0.002 0.002 1117207

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1116939 0.05 0.05 1117207

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1116939 0.002 0.001 1117207

Calcium (Ca) mg/L 9.8 34 0.5 1116939 730 5 1117207

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.009 0.007 1116939 <0.007 0.007 1117207

Cobalt (Co) mg/L 0.01 <0.01 0.01 1116939 <0.01 0.01 1117207

Cuivre (Cu) mg/L 0.028 0.017 0.003 1116939 <0.003 0.003 1117207

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1116939 <0.05 0.05 1117207

Fer (Fe) mg/L 5.1 6.8 0.1 1116939 2.1 0.1 1117207

Magnésium (Mg) mg/L 2.3 2.3 0.2 1116939 11 0.2 1117207

Manganèse (Mn) mg/L 0.18 0.48 0.003 1116939 8.4 0.03 1117207

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1116939 <0.01 0.01 1117207

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1116939 <0.0005 0.0005 1117207

Nickel (Ni) mg/L 0.086 0.009 0.006 1116939 <0.006 0.006 1117207

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1116939 <0.1 0.1 1117207

Plomb (Pb) mg/L 0.015 0.013 0.001 1116939 <0.001 0.001 1117207

Potassium (K) mg/L 21 19 0.2 1116939 47 0.2 1117207

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1116939 0.001 0.001 1117207

Strontium (Sr) mg/L 0.08 0.29 0.05 1116939 1.7 0.05 1117207

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1116939 <0.05 0.05 1117207

Uranium (U) mg/L 0.0046 0.0036 0.0006 1116939 <0.0006 0.0006 1117207

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1116939 <0.01 0.01 1117207

Zinc (Zn) mg/L 0.031 0.025 0.005 1116939 0.008 0.005 1117207

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 4     T 6 2 0 5 5     T 6 2 0 5 6     T 6 2 0 5 7
Date d'échantillonnage 2009/05/06 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-2 LDR Lot CQ ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013-CPO-3 LDR Lot CQ
TCLP1311 CPO-1 CPO-2 SPLP1312

SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.29 0.03 1117207 0.71 0.81 0.99 0.03 1117842

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1117207 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Argent (Ag) mg/L 0.0009 0.0003 1117207 0.0026 0.0006 0.0008 0.0003 1117842

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1117207 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Baryum (Ba) mg/L 0.67 0.005 1117207 0.055 0.094 0.021 0.005 1117842

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1117207 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1117207 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Cadmium (Cd) mg/L 0.002 0.001 1117207 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Calcium (Ca) mg/L 420 5 1117207 7.3 7.8 7.1 0.5 1117842

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1117207 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1117842

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1117207 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 1117207 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1117842

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1117207 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Fer (Fe) mg/L 13 0.1 1117207 <0.1 <0.1 0.2 0.1 1117842

Magnésium (Mg) mg/L 6.0 0.2 1117207 0.5 0.4 0.4 0.2 1117842

Manganèse (Mn) mg/L 8.7 0.03 1117207 <0.003 <0.003 0.004 0.003 1117842

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1117207 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1117207 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1117842

Nickel (Ni) mg/L 0.010 0.006 1117207 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1117207 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1117842

Plomb (Pb) mg/L 0.021 0.001 1117207 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Potassium (K) mg/L 34 0.2 1117207 12 5.0 6.3 0.2 1117842

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.001 1117207 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Sodium (Na) mg/L N/A N/A N/A 1.1 1.0 1.2 0.2 1117842

Strontium (Sr) mg/L 0.72 0.05 1117207 0.18 0.51 0.17 0.05 1117842

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1117207 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Uranium (U) mg/L 0.0052 0.0006 1117207 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 1117842

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1117207 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Zinc (Zn) mg/L 0.070 0.005 1117207 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 1117842

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 8     T 6 2 0 5 9     T 6 2 0 6 0     T 6 2 0 6 1
Date d'échantillonnage 2008/02/01 2010/03/18 2007/12/01 2007/01/01

 U N I T É S ST-CM-2013-CPO-4 ST-CM-2013-CPO-5 ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.78 0.88 0.98 1.3 0.03 1117842

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Argent (Ag) mg/L 0.0004 0.0007 0.0004 0.0004 0.0003 1117842

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Baryum (Ba) mg/L 0.019 0.068 0.009 0.010 0.005 1117842

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Calcium (Ca) mg/L 6.9 7.5 4.5 5.5 0.5 1117842

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1117842

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1117842

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Fer (Fe) mg/L 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 1117842

Magnésium (Mg) mg/L 0.5 0.5 0.6 0.7 0.2 1117842

Manganèse (Mn) mg/L 0.003 0.005 0.004 0.008 0.003 1117842

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1117842

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1117842

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.002 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Potassium (K) mg/L 4.5 5.0 7.0 7.9 0.2 1117842

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Sodium (Na) mg/L 0.9 1.2 0.7 0.7 0.2 1117842

Strontium (Sr) mg/L 0.20 0.33 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0009 <0.0006 <0.0006 0.0006 1117842

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 1117842

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 2     T 6 2 0 6 3     T 6 2 0 6 4     T 6 2 0 6 4
Date d'échantillonnage 2009/07/09 2009/09/06 2008/12/11 2008/12/11

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-3 ST-CM2013-AGR-4 ST-CM2013-AGR-5 ST-CM2013-AGR-5 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.2 0.65 1.1 0.99 0.03 1117842

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Argent (Ag) mg/L 0.0016 0.0009 0.0008 0.0005 0.0003 1117842

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Baryum (Ba) mg/L 0.008 0.006 0.021 0.020 0.005 1117842

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Calcium (Ca) mg/L 5.3 0.7 4.7 4.6 0.5 1117842

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1117842

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1117842

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Fer (Fe) mg/L 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 1117842

Magnésium (Mg) mg/L 0.5 0.4 0.7 0.6 0.2 1117842

Manganèse (Mn) mg/L 0.004 0.008 0.007 0.006 0.003 1117842

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1117842

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1117842

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Potassium (K) mg/L 12 10 6.5 6.3 0.2 1117842

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Sodium (Na) mg/L 0.7 0.4 0.9 0.9 0.2 1117842

Strontium (Sr) mg/L 0.14 <0.05 0.07 0.07 0.05 1117842

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 1117842

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 1117842

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 5     T 6 2 0 6 6     T 6 2 0 6 7
Date d'échantillonnage 2009/08/08 2009/05/06 2009/07/05

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-2SPLP1312 Lot CQ ST-CM-2013 LDR Lot CQ
SPLP1312 CPO-1CTEU-9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.74 1.0 1117842 0.81 0.03 1118302

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 1117842 <0.006 0.006 1118302

Argent (Ag) mg/L 0.0022 0.0016 1117842 0.0092 0.0003 1118302

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 1117842 <0.002 0.002 1118302

Baryum (Ba) mg/L 0.006 0.011 1117842 0.14 0.005 1118302

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 1117842 <0.002 0.002 1118302

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 1117842 <0.05 0.05 1118302

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 1117842 <0.001 0.001 1118302

Calcium (Ca) mg/L 6.1 6.6 1117842 13 0.5 1118302

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 1117842 <0.007 0.007 1118302

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 1117842 <0.01 0.01 1118302

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 1117842 <0.003 0.003 1118302

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 1117842 <0.05 0.05 1118302

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.3 1117842 0.6 0.1 1118302

Magnésium (Mg) mg/L 0.5 0.6 1117842 2.3 0.2 1118302

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.006 1117842 0.008 0.003 1118302

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 1117842 <0.01 0.01 1118302

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 1117842 <0.0005 0.0005 1118302

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 1117842 <0.006 0.006 1118302

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 1117842 <0.1 0.1 1118302

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 1117842 0.006 0.001 1118302

Potassium (K) mg/L 11 7.6 1117842 28 0.2 1118302

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 1117842 0.001 0.001 1118302

Sodium (Na) mg/L 0.7 0.7 1117842 N/A 0.2 N/A

Strontium (Sr) mg/L 0.13 0.08 1117842 0.82 0.05 1118302

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 1117842 <0.05 0.05 1118302

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 1117842 0.0045 0.0006 1118302

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 1117842 <0.01 0.01 1118302

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 1117842 <0.005 0.005 1118302

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 8     T 6 2 0 6 9     T 6 2 0 7 0     T 6 2 0 7 1
Date d'échantillonnage 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01 2010/03/19

 U N I T É S ST-CM-2013 ST-CM-2013-CPO-3 ST-CM-2013-CPO4 ST-CM-2013-CPO-5 LDR Lot CQ
CPO-2 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9
CTEU-9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.2 2.0 2.5 1.5 0.03 1118302

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1118302

Argent (Ag) mg/L 0.0026 0.0012 0.0018 0.0023 0.0003 1118302

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Baryum (Ba) mg/L 0.16 0.10 0.11 0.31 0.005 1118302

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1118302

Calcium (Ca) mg/L 12 15 9.0 17 0.5 1118302

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1118302

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Cuivre (Cu) mg/L 0.005 0.005 0.020 0.010 0.003 1118302

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Fer (Fe) mg/L 0.8 2.3 2.0 1.5 0.1 1118302

Magnésium (Mg) mg/L 1.5 2.4 1.8 2.5 0.2 1118302

Manganèse (Mn) mg/L 0.010 0.033 0.040 0.023 0.003 1118302

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1118302

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1118302

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1118302

Plomb (Pb) mg/L 0.004 0.006 0.006 0.032 0.001 1118302

Potassium (K) mg/L 28 29 25 24 0.2 1118302

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 1118302

Strontium (Sr) mg/L 1.7 0.59 0.47 2.1 0.05 1118302

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.13 0.10 <0.05 0.05 1118302

Uranium (U) mg/L 0.0071 0.0053 0.0095 0.0084 0.0006 1118302

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.01 1118302

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.007 0.013 <0.005 0.005 1118302

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 2     T 6 2 0 7 3     T 6 2 0 7 4     T 6 2 0 7 5
Date d'échantillonnage 2007/12/01 2007/01/01 2009/07/09 2009/09/06

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2 ST-CM2013-AGR-3 ST-CM2013-AGR-4 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 5.3 10 4.7 4.3 0.03 1118302

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1118302

Argent (Ag) mg/L 0.0022 0.0007 0.0009 0.0006 0.0003 1118302

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Baryum (Ba) mg/L 0.087 0.13 0.060 0.046 0.005 1118302

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1118302

Calcium (Ca) mg/L 9.8 8.9 8.9 7.2 0.5 1118302

Chrome (Cr) mg/L 0.028 0.037 0.017 0.013 0.007 1118302

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Cuivre (Cu) mg/L 0.025 0.050 0.014 0.015 0.003 1118302

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Fer (Fe) mg/L 6.4 11 4.8 4.5 0.1 1118302

Magnésium (Mg) mg/L 5.1 5.5 3.5 3.4 0.2 1118302

Manganèse (Mn) mg/L 0.078 0.15 0.044 0.050 0.003 1118302

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1118302

Nickel (Ni) mg/L 0.017 0.036 0.011 0.023 0.006 1118302

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 1118302

Plomb (Pb) mg/L 0.009 0.027 0.010 0.009 0.001 1118302

Potassium (K) mg/L 46 42 41 29 0.2 1118302

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 1118302

Strontium (Sr) mg/L 0.06 0.10 0.27 <0.05 0.05 1118302

Titane (Ti) mg/L 0.27 0.50 0.17 0.12 0.05 1118302

Uranium (U) mg/L 0.0056 0.0094 0.0030 0.0039 0.0006 1118302

Vanadium (V) mg/L 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 1118302

Zinc (Zn) mg/L 0.014 0.031 0.009 0.013 0.005 1118302

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 6     T 6 2 0 7 7     T 6 2 0 7 7     T 6 2 0 7 8
Date d'échantillonnage 2008/12/11 2009/08/08 2009/08/08 2009/05/06

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-5 ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-2 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 7.0 1.1 0.90 2.0 0.03 1118302

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1118302

Argent (Ag) mg/L 0.0028 0.0014 0.0007 0.0011 0.0003 1118302

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Baryum (Ba) mg/L 0.16 0.015 0.012 0.047 0.005 1118302

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1118302

Calcium (Ca) mg/L 8.9 9.0 9.1 16 0.5 1118302

Chrome (Cr) mg/L 0.036 <0.007 <0.007 0.011 0.007 1118302

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Cuivre (Cu) mg/L 0.027 <0.003 <0.003 0.005 0.003 1118302

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Fer (Fe) mg/L 8.9 0.7 0.5 ( 1 ) 2.3 0.1 1118302

Magnésium (Mg) mg/L 5.4 1.9 1.8 3.7 0.2 1118302

Manganèse (Mn) mg/L 0.11 0.012 0.008 0.037 0.003 1118302

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 1118302

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1118302

Nickel (Ni) mg/L 0.014 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1118302

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1118302

Plomb (Pb) mg/L 0.022 <0.001 <0.001 0.005 0.001 1118302

Potassium (K) mg/L 43 37 34 47 0.2 1118302

Sélénium (Se) mg/L 0.003 <0.001 <0.001 0.002 0.001 1118302

Strontium (Sr) mg/L 0.15 0.30 0.31 0.26 0.05 1118302

Titane (Ti) mg/L 0.42 <0.05 <0.05 0.15 0.05 1118302

Uranium (U) mg/L 0.0060 0.0007 0.0007 0.012 0.0006 1118302

Vanadium (V) mg/L 0.03 0.02 0.01 <0.01 0.01 1118302

Zinc (Zn) mg/L 0.023 <0.005 <0.005 0.008 0.005 1118302

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité
rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 0     T 6 2 4 3 1     T 6 2 4 3 2
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-5 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.37 <0.03 0.30 0.03 1117207

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117207

Argent (Ag) mg/L 0.0006 0.0008 0.0004 0.0003 1117207

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117207

Baryum (Ba) mg/L 0.41 0.20 0.48 0.005 1117207

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117207

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117207

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117207

Calcium (Ca) mg/L 410 730 440 5 1117207

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1117207

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117207

Cuivre (Cu) mg/L 0.005 <0.003 0.028 0.003 1117207

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117207

Fer (Fe) mg/L 11 <0.1 7.3 0.1 1117207

Magnésium (Mg) mg/L 4.9 3.4 3.6 0.2 1117207

Manganèse (Mn) mg/L 7.6 4.9 4.8 0.03 1117207

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117207

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1117207

Nickel (Ni) mg/L 0.009 <0.006 0.010 0.006 1117207

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1117207

Plomb (Pb) mg/L 0.018 <0.001 0.010 0.001 1117207

Potassium (K) mg/L 30 7.2 34 0.2 1117207

Sélénium (Se) mg/L 0.002 <0.001 0.002 0.001 1117207

Strontium (Sr) mg/L 0.94 1.3 0.92 0.05 1117207

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117207

Uranium (U) mg/L 0.0018 <0.0006 0.0014 0.0006 1117207

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117207

Zinc (Zn) mg/L 0.020 0.006 0.025 0.005 1117207

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 3     T 6 2 4 3 4     T 6 2 4 3 5
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-5 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.3 0.74 1.0 0.03 1117842

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Argent (Ag) mg/L 0.0009 <0.0003 <0.0003 0.0003 1117842

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Baryum (Ba) mg/L 0.009 0.009 0.006 0.005 1117842

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1117842

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Calcium (Ca) mg/L 6.5 8.0 6.3 0.5 1117842

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1117842

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1117842

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Fer (Fe) mg/L 0.5 <0.1 0.2 0.1 1117842

Magnésium (Mg) mg/L 0.6 0.7 0.6 0.2 1117842

Manganèse (Mn) mg/L 0.009 <0.003 0.004 0.003 1117842

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1117842

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1117842

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1117842

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Potassium (K) mg/L 6.9 3.7 7.0 0.2 1117842

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1117842

Sodium (Na) mg/L 0.8 0.7 1.0 0.2 1117842

Strontium (Sr) mg/L 0.11 0.14 <0.05 0.05 1117842

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1117842

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 1117842

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1117842

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.005 1117842

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 6     T 6 2 4 3 7     T 6 2 4 3 8
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-5 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 6.0 0.26 1.9 0.03 1118302

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1118302

Argent (Ag) mg/L 0.0013 0.0013 0.0012 0.0003 1118302

Arsenic (As) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Baryum (Ba) mg/L 0.11 0.042 0.026 0.005 1118302

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1118302

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1118302

Calcium (Ca) mg/L 12 23 14 0.5 1118302

Chrome (Cr) mg/L 0.024 <0.007 0.008 0.007 1118302

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Cuivre (Cu) mg/L 0.022 <0.003 0.007 0.003 1118302

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1118302

Fer (Fe) mg/L 7.5 <0.1 2.0 0.1 1118302

Magnésium (Mg) mg/L 4.0 6.6 3.7 0.2 1118302

Manganèse (Mn) mg/L 0.12 0.004 0.031 0.003 1118302

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1118302

Nickel (Ni) mg/L 0.014 <0.006 <0.006 0.006 1118302

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1118302

Plomb (Pb) mg/L 0.013 <0.001 0.003 0.001 1118302

Potassium (K) mg/L 44 27 45 0.2 1118302

Sélénium (Se) mg/L 0.003 <0.001 <0.001 0.001 1118302

Strontium (Sr) mg/L 0.25 0.52 0.13 0.05 1118302

Titane (Ti) mg/L 0.30 <0.05 0.09 0.05 1118302

Uranium (U) mg/L 0.0065 <0.0006 0.0034 0.0006 1118302

Vanadium (V) mg/L 0.02 <0.01 <0.01 0.01 1118302

Zinc (Zn) mg/L 0.017 <0.005 <0.005 0.005 1118302

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 9     T 6 2 0 7 9     T 6 2 0 8 0     T 6 2 0 8 1
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01

 U N I T É S A B C ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 LDR Lot CQ
CPO-1 CPO-1 CPO-2 CPO-3TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL

Dup.
de Lab.

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.57 0.54 0.15 0.48 0.01 1116366

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 17.9 N/A 4.6 14.9 0.3 1115295

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 40 N/A 41 23 3 1115295

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 22.0 N/A 36.5 8.50 N/A 1115295

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 2     T 6 2 0 8 3     T 6 2 0 8 4
Date d'échantillonnage 2008/02/01 2010/03/19 2007/12/01

 U N I T É S A B C ST-CM-2013-CPO-4 ST-CM-2013-CPO-5 ST-CM2013-AGR-1 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.20 0.95 0.33 0.01 1116366

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 6.2 29.8 10.5 0.3 1115295

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 24 24 24 3 1115295

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 17.9 -5.50 13.1 N/A 1115295

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 5     T 6 2 0 8 6     T 6 2 0 8 7
Date d'échantillonnage 2007/01/01 2009/07/09 2009/09/06

 U N I T É S A B C ST-CM2013-AGR-2 ST-CM2013-AGR-3 ST-CM2013-AGR-4 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.35 0.20 0.22 0.01 1116366

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 10.8 6.4 6.8 0.3 1115295

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 24 24 24 3 1115295

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 13.3 18.0 16.7 N/A 1115295

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 8     T 6 2 0 8 9
Date d'échantillonnage 2013/02/01 2009/08/08

 U N I T É S A B C ST-CM2013-AGR-5 ST-CM2013-CGR-1TOTAL LDR Lot CQ
TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.43 0.39 0.01 1116366

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 13.5 12.3 0.3 1115295

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 25 68 3 1115295

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 11.3 55.2 N/A 1115295

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 8 9     T 6 2 0 9 0
Date d'échantillonnage 2009/08/08 2009/05/06

 U N I T É S A B C ST-CM2013-CGR-1TOTAL ST-CM2013-CGR-2 LDR Lot CQ
Dup. de Lab. TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 N/A 0.95 0.01 1116366

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 12.3 29.7 0.3 1115295

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 67 38 3 1115295

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 54.7 8.60 N/A 1115295

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 4 1     T 6 2 4 4 2     T 6 2 4 4 3
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2008/01/01

 U N I T É S A B C ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-5 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.25 0.62 0.67 0.01 1116366

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 7.8 19.3 20.8 0.3 1115295

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 38 64 24 3 1115295

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 29.8 44.7 3.60 N/A 1115295

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 4 3     T 6 2 0 4 4     T 6 2 0 4 5     T 6 2 0 4 6     T 6 2 0 4 7
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01 2010/03/19

 U N I T É S ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 LDR Lot CQ
CPO-1TCLP1311 CPO-2 CPO-3 CPO-4 CPO-5TCLP1311

TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.4 6.5 6.2 6.3 6.1 0.001 1115387

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 <1 <1 1 1115397

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2800 2900 2600 2600 2600 5 1115378

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136149

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 <1 <1 1 1115163

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136149

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1.4 0.8 0.9 <0.5 0.5 1115163

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 <5 <5 <5 5 1115163

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 4 8     T 6 2 0 4 9
Date d'échantillonnage 2007/12/01 2007/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2TCLP1311 LDR Lot CQ
TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.1 5.4 0.001 1115387

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1115397

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1400 1700 1 1115378

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1136149

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1115163

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1136149

Chlorures (Cl) mg/L 0.9 1.5 0.5 1115163

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 1115163

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 0     T 6 2 0 5 1     T 6 2 0 5 2
Date d'échantillonnage 2009/07/09 2009/09/06 2013/02/01

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-3TCLP1311 ST-CM2013 ST-CM2013 LDR Lot CQ
AGR-4 AGR-5

TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.1 4.9 5.0 0.001 1115387

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1115397

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1400 1300 1300 1 1115378

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136149

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1115163

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136149

Chlorures (Cl) mg/L 1.4 <0.5 <0.5 0.5 1115163

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 <5 5 1115163

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 3     T 6 2 0 5 4
Date d'échantillonnage 2009/08/08 2009/05/06

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-1TCLP1311 ST-CM2013-CGR-2 LDR Lot CQ
TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 7.0 6.3 0.001 1115387

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1115397

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3300 2600 5 1115378

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1136149

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1115163

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1136149

Chlorures (Cl) mg/L 1.3 0.8 0.5 1115163

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 1115163

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 5     T 6 2 0 5 6     T 6 2 0 5 7     T 6 2 0 5 8
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01

 U N I T É S ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013-CPO-3 ST-CM-2013-CPO-4 LDR Lot CQ
CPO-1 CPO-2 SPLP1312 SPLP1312

SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.057 0.062 0.059 0.054 0.001 1115836

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 <1 1 1115838

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 21 22 22 22 1 1115832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 <1 1 1116126

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116126

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 9     T 6 2 0 6 0     T 6 2 0 6 1
Date d'échantillonnage 2010/03/18 2007/12/01 2007/01/01

 U N I T É S ST-CM-2013-CPO-5 ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.057 0.048 0.054 0.001 1115836

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1115838

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 21 17 21 1 1115832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1116126

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.3 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116126

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 2     T 6 2 0 6 3     T 6 2 0 6 4
Date d'échantillonnage 2009/07/09 2009/09/06 2008/12/11

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-3 ST-CM2013-AGR-4 ST-CM2013-AGR-5 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.051 0.021 0.047 0.001 1115836

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1115838

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 20 5 17 1 1115832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1116126

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116126

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 4     T 6 2 0 6 5     T 6 2 0 6 6
Date d'échantillonnage 2008/12/11 2009/08/08 2009/05/06

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-5 ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-2SPLP1312 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.047 0.061 0.060 0.001 1115836

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1115838

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 16 47 23 1 1115832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1116126

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1116126

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 7     T 6 2 0 6 8     T 6 2 0 6 9     T 6 2 0 7 0
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01

 U N I T É S ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013-CPO-3 ST-CM-2013-CPO4 LDR Lot CQ
CPO-1CTEU-9 CPO-2 CTEU-9 CTEU-9

CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.24 0.23 0.24 0.18 0.001 1118278

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 <1 1 1118284

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 59 55 64 94 1 1118277

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 <1 1 1118156

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Chlorures (Cl) mg/L 2.7 7.6 3.2 3.7 0.5 1118156

Sulfates (SO4) mg/L 35 46 37 28 5 1118156

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 1     T 6 2 0 7 2     T 6 2 0 7 3
Date d'échantillonnage 2010/03/19 2007/12/01 2007/01/01

 U N I T É S ST-CM-2013-CPO-5 ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.26 0.24 0.20 0.001 1118278

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1118284

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 62 70 78 1 1118277

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1118156

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Chlorures (Cl) mg/L 1.1 1.9 3.0 0.5 1118156

Sulfates (SO4) mg/L 51 36 18 5 1118156

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 4     T 6 2 0 7 5     T 6 2 0 7 6
Date d'échantillonnage 2009/07/09 2009/09/06 2008/12/11

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-3 ST-CM2013-AGR-4 ST-CM2013-AGR-5 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.22 0.15 0.22 0.001 1118278

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1118284

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 71 51 70 1 1118277

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1118156

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Chlorures (Cl) mg/L 5.3 0.9 2.1 0.5 1118156

Sulfates (SO4) mg/L 23 24 25 5 1118156

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 7     T 6 2 0 7 7     T 6 2 0 7 8
Date d'échantillonnage 2009/08/08 2009/08/08 2009/05/06

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-2 LDR Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.19 0.18 0.28 0.001 1118278

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1118284

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 53 53 61 1 1118277

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1118156

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Chlorures (Cl) mg/L 4.1 4.3 2.4 0.5 1118156

Sulfates (SO4) mg/L 24 22 43 5 1118156

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 0     T 6 2 4 3 1     T 6 2 4 3 1
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2007/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-4 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.3 7.1 7.1 0.001 1115387

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1115397

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2500 3300 3300 5 1115378

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136149

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1115163

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1136149

Chlorures (Cl) mg/L 1.3 1.4 2.0 0.5 1115163

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 <5 5 1115163

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 2     T 6 2 4 3 3     T 6 2 4 3 4
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2006/12/13 2007/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-5 LDR Lot CQ ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 LDR Lot CQ
TCLP1311 SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.3 0.001 1115387 0.056 0.058 0.001 1115836

Fluorure (F) mg/L <1 1 1115397 <1 <1 1 1115838

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2700 5 1115378 23 23 1 1115832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1136149 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1115163 <1 <1 1 1116126

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1136149 <0.2 <0.2 0.2 1136151

Chlorures (Cl) mg/L 1.1 0.5 1115163 <0.5 <0.5 0.5 1116126

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 1115163 N/A N/A N/A N/A

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 5     T 6 2 4 3 6     T 6 2 4 3 7
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2006/12/13 2007/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-5 Lot CQ ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 LDR Lot CQ
SPLP1312 CTEU-9 CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.059 1115836 0.22 0.28 0.001 1118278

Fluorure (F) mg/L <1 1115838 <1 <1 1 1118284

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 23 1115832 74 66 1 1118277

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1136151 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Bromure (Br-) mg/L <1 1116126 <1 <1 1 1118156

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1136151 <0.2 <0.2 0.2 1136152

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1116126 3.3 13 0.5 1118156

Sulfates (SO4) mg/L N/A N/A 37 35 5 1118156

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 8
Date d'échantillonnage 2008/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-5 LDR Lot CQ
CTEU-9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.28 0.001 1118278

Fluorure (F) mg/L <1 1 1118284

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 78 1 1118277

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1136152

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1118156

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1136152

Chlorures (Cl) mg/L 4.5 0.5 1118156

Sulfates (SO4) mg/L 42 5 1118156

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 4 3     T 6 2 0 4 4     T 6 2 0 4 5     T 6 2 0 4 6     T 6 2 0 4 7
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01 2010/03/19

 U N I T É S ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013 Lot CQ
CPO-1TCLP1311 CPO-2 CPO-3 CPO-4 CPO-5TCLP1311

TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 20.1 20.1 20.0 1114211

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 1114211

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 1114211

pH final  du lixiviat n/a 5.75 5.82 5.52 5.57 5.50 1114211

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 400 400 1114211

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 4 8     T 6 2 0 4 9     T 6 2 0 5 0
Date d'échantillonnage 2007/12/01 2007/01/01 2009/07/09

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2TCLP1311 ST-CM2013-AGR-3TCLP1311 Lot CQ
TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 20.0 1114211

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 5.45 5.45 1114211

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 1114211

pH final  du lixiviat n/a 5.04 5.16 5.01 1114211

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 1114211

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 1     T 6 2 0 5 2     T 6 2 0 5 3     T 6 2 0 5 4
Date d'échantillonnage 2009/09/06 2013/02/01 2009/08/08 2009/05/06

 U N I T É S ST-CM2013 ST-CM2013 ST-CM2013-CGR-1TCLP1311 ST-CM2013-CGR-2 Lot CQ
AGR-4 AGR-5 TCLP1311

TCLP1311 TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.0 20.0 20.0 1114211

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 5.45 5.45 5.45 1114211

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 1114211

pH final  du lixiviat n/a 4.96 5.00 6.38 5.53 1114211

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 400 1114211

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 5     T 6 2 0 5 6     T 6 2 0 5 7     T 6 2 0 5 8
Date d'échantillonnage 2009/07/05 2007/12/05 2007/12/01 2008/02/01

 U N I T É S ST-CM-2013 ST-CM-2013 ST-CM-2013-CPO-3 ST-CM-2013-CPO-4 Lot CQ
CPO-1 CPO-2 SPLP1312 SPLP1312

SPLP1312 SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 25 1114337

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 500 1114337

pH après 18 heures de mélange n/a 9.5 9.4 9.3 9.4 1114337

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 4.2 1114337

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 5 9     T 6 2 0 6 0     T 6 2 0 6 1     T 6 2 0 6 2
Date d'échantillonnage 2010/03/18 2007/12/01 2007/01/01 2009/07/09

 U N I T É S ST-CM-2013-CPO-5 ST-CM2013-AGR-1 ST-CM2013-AGR-2 ST-CM2013-AGR-3 Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 25 1114337

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 500 1114337

pH après 18 heures de mélange n/a 9.4 9.4 9.5 9.4 1114337

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 4.2 1114337

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 3     T 6 2 0 6 4     T 6 2 0 6 4     T 6 2 0 6 5
Date d'échantillonnage 2009/09/06 2008/12/11 2008/12/11 2009/08/08

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-4 ST-CM2013-AGR-5 ST-CM2013-AGR-5 ST-CM2013-CGR-1 Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 25 1114337

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 500 1114337

pH après 18 heures de mélange n/a 8.2 9.1 9.3 9.5 1114337

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 4.2 1114337

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 6     T 6 2 0 6 7     T 6 2 0 6 8
Date d'échantillonnage 2009/05/06 2009/07/05 2007/12/05

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-2SPLP1312 Lot CQ ST-CM-2013 ST-CM-2013 Lot CQ
CPO-1CTEU-9 CPO-2

CTEU-9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 1114337 50 50 1114336

pH de l'eau déionisée n/a N/A N/A 6.1 6.1 1114336

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 1114337 N/A N/A N/A

pH après 18 heures de mélange n/a 9.5 1114337 N/A N/A N/A

Addition du fluide d'extraction n/a N/A N/A 2013/02/07 2013/02/07 1114336

Arrêt de la lixiviation n/a N/A N/A 2013/02/14 2013/02/14 1114336

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 1114337 N/A N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 200 200 1114336

pH après 7 jours de mélange n/a N/A N/A 8.0 8.5 1114336

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 6 9     T 6 2 0 7 0     T 6 2 0 7 1     T 6 2 0 7 2
Date d'échantillonnage 2007/12/01 2008/02/01 2010/03/19 2007/12/01

 U N I T É S ST-CM-2013-CPO-3 ST-CM-2013-CPO4 ST-CM-2013-CPO-5 ST-CM2013-AGR-1 Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 50 1114336

pH de l'eau déionisée n/a 6.1 6.1 6.1 6.1 1114336

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/07 2013/02/07 2013/02/07 2013/02/07 1114336

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/14 2013/02/14 2013/02/14 2013/02/14 1114336

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 200 1114336

pH après 7 jours de mélange n/a 8.3 9.2 8.6 8.4 1114336

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 3     T 6 2 0 7 4     T 6 2 0 7 5     T 6 2 0 7 6
Date d'échantillonnage 2007/01/01 2009/07/09 2009/09/06 2008/12/11

 U N I T É S ST-CM2013-AGR-2 ST-CM2013-AGR-3 ST-CM2013-AGR-4 ST-CM2013-AGR-5 Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 50 1114336

pH de l'eau déionisée n/a 6.1 6.1 6.1 6.1 1114336

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/07 2013/02/07 2013/02/07 2013/02/07 1114336

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/14 2013/02/14 2013/02/14 2013/02/14 1114336

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 200 1114336

pH après 7 jours de mélange n/a 8.8 8.5 8.2 8.5 1114336

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 0 7 7     T 6 2 0 7 7     T 6 2 0 7 8
Date d'échantillonnage 2009/08/08 2009/08/08 2009/05/06

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-1 ST-CM2013-CGR-2 Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 1114336

pH de l'eau déionisée n/a 6.1 6.1 6.1 1114336

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/07 2013/02/07 2013/02/07 1114336

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/14 2013/02/14 2013/02/14 1114336

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 1114336

pH après 7 jours de mélange n/a 8.8 8.8 8.3 1114336

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 0     T 6 2 4 3 1     T 6 2 4 3 1     T 6 2 4 3 2
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2007/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-5 Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.1 20.0 20.1 1114211

pH de l'eau déionisée n/a 5.45 5.45 5.45 5.45 1114211

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 1114211

pH final  du lixiviat n/a 5.49 6.41 6.41 5.54 1114211

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 400 1114211

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 3     T 6 2 4 3 4     T 6 2 4 3 5
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-5 Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 1114337

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 1114337

pH après 18 heures de mélange n/a 9.5 9.5 9.4 1114337

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 1114337

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 2 4 3 6     T 6 2 4 3 7     T 6 2 4 3 8
Date d'échantillonnage 2006/12/13 2007/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-CM2013-CGR-3 ST-CM2013-CGR-4 ST-CM2013-CGR-5 Lot CQ
CTEU-9 CTEU-9 CTEU-9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 1114336

pH de l'eau déionisée n/a 6.1 6.1 6.1 1114336

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/07 2013/02/07 2013/02/07 1114336

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/14 2013/02/14 2013/02/14 1114336

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 1114336

pH après 7 jours de mélange n/a 9.0 8.3 8.4 1114336

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B305498 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
Veuillez noter que l'échantillon T62088 n'est pas homogène, donc les résultats de tous les duplicatas sont présentés dans le tableau ci-dessus.

Échantillon T62088, Métaux extractibles totaux par ICP-MS: Test répété.
MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Potentiel de génération d'acide:

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0.3 % et dont le potentiel de
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes :

-Le potentiel de neutralisation net (PNN) est inférieur à 20kg CaCO3/tonne
-Le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal (PA) est inférieur à 3.

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide.

Veuillez noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B305498

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1114211 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/05 5.45 n/a

pH final  du lixiviat 2013/02/05 4.99/2.92 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/02/05 400 n/a

1114336 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/07 6.1 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/02/07 2013/02/07 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/02/07 2013/02/14 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/07 200 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/02/07 7.9 n/a

1114337 AHZ Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/06 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/02/06 4.3 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/02/06 4.2 n/a

1115163 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/06 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/06 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/02/06 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/06 98 %
Chlorures (Cl) 2013/02/06 103 %
Sulfates (SO4) 2013/02/06 100 %

1115378 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/01 1200, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/08 101 %

1115387 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/08 4.8, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/08 102 %

1115397 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/08 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/08 105 %

1115832 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/08 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/08 97 %

1115836 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/08 0.029, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/08 102 %

1115838 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/08 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/08 103 %

1116126 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/08 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/08 <0.5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/08 99 %
Chlorures (Cl) 2013/02/08 100 %

1116352 SC5 Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/12 90 %
Antimoine (Sb) 2013/02/12 97 %
Argent (Ag) 2013/02/12 92 %
Arsenic (As) 2013/02/12 95 %
Baryum (Ba) 2013/02/12 95 %
Cadmium (Cd) 2013/02/12 92 %
Calcium (Ca) 2013/02/12 93 %
Chrome (Cr) 2013/02/12 92 %
Cuivre (Cu) 2013/02/12 92 %
Cobalt (Co) 2013/02/12 97 %
Etain (Sn) 2013/02/12 95 %
Fer (Fe) 2013/02/12 92 %
Magnésium (Mg) 2013/02/12 88 %
Manganèse (Mn) 2013/02/12 94 %
Molybdène (Mo) 2013/02/12 92 %
Nickel (Ni) 2013/02/12 95 %
Mercure (Hg) 2013/02/12 94 %
Potassium (K) 2013/02/12 91 %
Plomb (Pb) 2013/02/12 97 %
Sélénium (Se) 2013/02/12 91 %
Sodium (Na) 2013/02/12 92 %
Strontium (Sr) 2013/02/12 95 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
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Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1116352 SC5 Blanc fortifié Thallium (Tl) 2013/02/12 98 %

Uranium (U) 2013/02/12 96 %
Vanadium (V) 2013/02/12 92 %
Zinc (Zn) 2013/02/12 94 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/02/12 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/02/12 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/02/12 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/02/12 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/02/12 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/02/12 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/02/12 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/02/12 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/02/12 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/02/12 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/02/12 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/02/12 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/02/12 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/02/12 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/02/12 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/02/12 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/02/12 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/02/12 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/02/12 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/02/12 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/02/12 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/02/12 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/02/12 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/02/12 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/02/12 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/02/12 <5 mg/kg

1116366 VB MRC Soufre (S) 2013/02/11 119 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/02/11 <0.01 %

1116939 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/02/13 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/02/13 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/02/13 0.0031, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/02/13 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/02/13 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/02/13 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/02/13 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/02/13 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/02/13 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/02/13 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/02/13 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/02/13 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/02/13 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/02/13 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/02/13 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/02/13 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/02/13 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/02/13 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/02/13 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/02/13 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/02/13 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/02/13 5.6, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/02/13 <0.001 mg/L
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Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1116939 SD5 BL. LIXIVIAT Strontium (Sr) 2013/02/13 <0.05 mg/L

Titane (Ti) 2013/02/13 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/02/13 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/02/13 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/02/13 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/13 95 %
Antimoine (Sb) 2013/02/13 107 %
Argent (Ag) 2013/02/13 112 %
Arsenic (As) 2013/02/13 100 %
Baryum (Ba) 2013/02/13 106 %
Béryllium (Be) 2013/02/13 100 %
Bore (B) 2013/02/13 97 %
Cadmium (Cd) 2013/02/13 98 %
Calcium (Ca) 2013/02/13 99 %
Chrome (Cr) 2013/02/13 103 %
Cobalt (Co) 2013/02/13 99 %
Cuivre (Cu) 2013/02/13 96 %
Etain (Sn) 2013/02/13 107 %
Fer (Fe) 2013/02/13 97 %
Magnésium (Mg) 2013/02/13 95 %
Manganèse (Mn) 2013/02/13 104 %
Molybdène (Mo) 2013/02/13 101 %
Mercure (Hg) 2013/02/13 99 %
Nickel (Ni) 2013/02/13 104 %
Phosphore total 2013/02/13 95 %
Plomb (Pb) 2013/02/13 103 %
Potassium (K) 2013/02/13 110 %
Sélénium (Se) 2013/02/13 95 %
Strontium (Sr) 2013/02/13 105 %
Titane (Ti) 2013/02/13 96 %
Uranium (U) 2013/02/13 96 %
Vanadium (V) 2013/02/13 93 %
Zinc (Zn) 2013/02/13 101 %

1117207 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/02/13 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/02/13 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/02/13 0.0008, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/02/13 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/02/13 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/02/13 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/02/13 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/02/13 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/02/13 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/02/13 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/02/13 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/02/13 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/02/13 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/02/13 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/02/13 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/02/13 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/02/13 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/02/13 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/02/13 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/02/13 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/02/13 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/02/13 5.7, LDR=0.2 mg/L
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1117207 SD5 BL. LIXIVIAT Sélénium (Se) 2013/02/13 <0.001 mg/L

Strontium (Sr) 2013/02/13 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/02/13 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/02/13 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/02/13 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/02/13 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/13 103 %
Antimoine (Sb) 2013/02/13 115 %
Argent (Ag) 2013/02/13 96 %
Arsenic (As) 2013/02/13 101 %
Baryum (Ba) 2013/02/13 110 %
Béryllium (Be) 2013/02/13 101 %
Bore (B) 2013/02/13 91 %
Cadmium (Cd) 2013/02/13 107 %
Calcium (Ca) 2013/02/13 100 %
Chrome (Cr) 2013/02/13 96 %
Cobalt (Co) 2013/02/13 97 %
Cuivre (Cu) 2013/02/13 91 %
Etain (Sn) 2013/02/13 117 %
Fer (Fe) 2013/02/13 99 %
Magnésium (Mg) 2013/02/13 104 %
Manganèse (Mn) 2013/02/13 105 %
Molybdène (Mo) 2013/02/13 111 %
Mercure (Hg) 2013/02/13 105 %
Nickel (Ni) 2013/02/13 97 %
Phosphore total 2013/02/13 103 %
Plomb (Pb) 2013/02/13 109 %
Potassium (K) 2013/02/13 109 %
Sélénium (Se) 2013/02/13 102 %
Strontium (Sr) 2013/02/13 108 %
Titane (Ti) 2013/02/13 104 %
Uranium (U) 2013/02/13 103 %
Vanadium (V) 2013/02/13 106 %
Zinc (Zn) 2013/02/13 95 %

1117842 JS2 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/02/14 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/02/14 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/02/14 0.0005, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/02/14 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/02/14 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/02/14 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/02/14 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/02/14 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/02/14 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/02/14 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/02/14 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/02/14 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/02/14 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/02/14 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/02/14 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/02/14 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/02/14 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/02/14 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/02/14 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/02/14 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/02/14 0.001, LDR=0.001 mg/L
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1117842 JS2 BL. LIXIVIAT Potassium (K) 2013/02/14 8.6, LDR=0.2 mg/L

Sélénium (Se) 2013/02/14 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/02/14 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/02/14 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/02/14 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/02/14 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/02/14 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/02/14 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/14 102 %
Antimoine (Sb) 2013/02/14 108 %
Argent (Ag) 2013/02/14 97 %
Arsenic (As) 2013/02/14 100 %
Baryum (Ba) 2013/02/14 96 %
Béryllium (Be) 2013/02/14 94 %
Bore (B) 2013/02/14 99 %
Cadmium (Cd) 2013/02/14 103 %
Calcium (Ca) 2013/02/14 96 %
Chrome (Cr) 2013/02/14 94 %
Cobalt (Co) 2013/02/14 94 %
Cuivre (Cu) 2013/02/14 92 %
Etain (Sn) 2013/02/14 110 %
Fer (Fe) 2013/02/14 98 %
Magnésium (Mg) 2013/02/14 101 %
Manganèse (Mn) 2013/02/14 98 %
Molybdène (Mo) 2013/02/14 104 %
Mercure (Hg) 2013/02/14 101 %
Nickel (Ni) 2013/02/14 93 %
Phosphore total 2013/02/14 91 %
Plomb (Pb) 2013/02/14 100 %
Potassium (K) 2013/02/14 97 %
Sélénium (Se) 2013/02/14 98 %
Sodium (Na) 2013/02/14 95 %
Strontium (Sr) 2013/02/14 101 %
Titane (Ti) 2013/02/14 95 %
Uranium (U) 2013/02/14 102 %
Vanadium (V) 2013/02/14 97 %
Zinc (Zn) 2013/02/14 93 %

1118156 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/14 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/14 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/02/14 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/14 99 %
Chlorures (Cl) 2013/02/14 103 %
Sulfates (SO4) 2013/02/14 104 %

1118277 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/18 2, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/18 105 %

1118278 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/18 0.001, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/18 101 %

1118284 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/15 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/15 103 %

1118302 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/02/18 0.03, LDR=0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/02/18 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/02/18 0.0016, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/02/18 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/02/18 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/02/18 <0.002 mg/L
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1118302 SD5 BL. LIXIVIAT Bore (B) 2013/02/18 <0.05 mg/L

Cadmium (Cd) 2013/02/18 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/02/18 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/02/18 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/02/18 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/02/18 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/02/18 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/02/18 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/02/18 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/02/18 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/02/18 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/02/18 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/02/18 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/02/18 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/02/18 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/02/18 13, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/02/18 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/02/18 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/02/18 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/02/18 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/02/18 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/02/18 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/18 107 %
Antimoine (Sb) 2013/02/18 108 %
Argent (Ag) 2013/02/18 100 %
Arsenic (As) 2013/02/18 97 %
Baryum (Ba) 2013/02/18 102 %
Béryllium (Be) 2013/02/18 92 %
Bore (B) 2013/02/18 98 %
Cadmium (Cd) 2013/02/18 100 %
Calcium (Ca) 2013/02/18 105 %
Chrome (Cr) 2013/02/18 89 %
Cobalt (Co) 2013/02/18 91 %
Cuivre (Cu) 2013/02/18 86 %
Etain (Sn) 2013/02/18 108 %
Fer (Fe) 2013/02/18 95 %
Magnésium (Mg) 2013/02/18 100 %
Manganèse (Mn) 2013/02/18 97 %
Molybdène (Mo) 2013/02/18 104 %
Mercure (Hg) 2013/02/18 99 %
Nickel (Ni) 2013/02/18 91 %
Phosphore total 2013/02/18 96 %
Plomb (Pb) 2013/02/18 101 %
Potassium (K) 2013/02/18 99 %
Sélénium (Se) 2013/02/18 94 %
Strontium (Sr) 2013/02/18 98 %
Titane (Ti) 2013/02/18 93 %
Uranium (U) 2013/02/18 98 %
Vanadium (V) 2013/02/18 98 %
Zinc (Zn) 2013/02/18 91 %

1118393 SC5 Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/18 82 %
Antimoine (Sb) 2013/02/18 108 %
Argent (Ag) 2013/02/18 96 %
Arsenic (As) 2013/02/18 100 %
Baryum (Ba) 2013/02/18 102 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B305498

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1118393 SC5 Blanc fortifié Cadmium (Cd) 2013/02/18 100 %

Calcium (Ca) 2013/02/18 92 %
Chrome (Cr) 2013/02/18 97 %
Cuivre (Cu) 2013/02/18 96 %
Cobalt (Co) 2013/02/18 97 %
Etain (Sn) 2013/02/18 110 %
Fer (Fe) 2013/02/18 92 %
Magnésium (Mg) 2013/02/18 88 %
Manganèse (Mn) 2013/02/18 92 %
Molybdène (Mo) 2013/02/18 103 %
Nickel (Ni) 2013/02/18 94 %
Mercure (Hg) 2013/02/18 98 %
Potassium (K) 2013/02/18 94 %
Plomb (Pb) 2013/02/18 103 %
Sélénium (Se) 2013/02/18 93 %
Sodium (Na) 2013/02/18 92 %
Strontium (Sr) 2013/02/18 107 %
Thallium (Tl) 2013/02/18 104 %
Uranium (U) 2013/02/18 99 %
Vanadium (V) 2013/02/18 100 %
Zinc (Zn) 2013/02/18 92 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/02/18 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/02/18 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/02/18 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/02/18 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/02/18 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/02/18 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/02/18 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/02/18 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/02/18 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/02/18 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/02/18 1, LDR=1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/02/18 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/02/18 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/02/18 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/02/18 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/02/18 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/02/18 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/02/18 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/02/18 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/02/18 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/02/18 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/02/18 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/02/18 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/02/18 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/02/18 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/02/18 <5 mg/kg

1136149 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/06 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/06 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/06 100 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/06 101 %

1136151 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/09 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/09 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/09 98 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/09 100 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B305498

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1136152 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/14 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/14 <0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/14 102 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/14 103 %
1140388 KK Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/04/19 86 %

Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/04/19 <10 mg/kg

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B305498

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Alexandre Lemire, M.Sc., Analyste 2

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Ramona Dascal

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B305498

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag

====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Votre # Bordereau: C#868330

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/27
# Rapport: NM-439188

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B307069
Reçu: 2013/02/12, 8:45

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 120

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 23 N/A 2013/02/21 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 3 N/A 2013/02/26 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 16 N/A 2013/02/27 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 16 N/A 2013/03/01 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/03/04 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 15 N/A 2013/03/05 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 16 N/A 2013/03/06 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 28 2013/02/20 2013/02/20 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 46 2013/02/27 2013/02/28 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 16 2013/03/05 2013/03/05 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Broyage 30 2013/02/13 2013/02/22 STL SOP-00019 Broyeur SK100
Broyage ( 1 ) 30 N/A N/A
Conductivité - Lixiviés 28 N/A 2013/02/21 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 14 N/A 2013/02/27 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 16 N/A 2013/03/01 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 16 N/A 2013/03/04 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 16 N/A 2013/03/06 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 2 ) 30 N/A N/A
Fluorures lixiviés 28 N/A 2013/02/20 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 14 N/A 2013/02/27 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 32 N/A 2013/03/04 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 16 N/A 2013/03/05 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 14 2013/02/18 2013/02/19 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 16 2013/02/22 2013/02/25 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 14 2013/02/15 2013/02/18 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 16 2013/02/22 2013/02/25 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 29 2013/03/05 2013/03/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 1 2013/03/05 2013/03/06 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 16 2013/03/04 2013/03/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 14 2013/03/07 2013/03/08 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 6 2013/03/11 2013/03/11 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 24 2013/03/11 2013/03/12 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 30 2013/03/15 2013/03/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 2 ) 30 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 29 N/A 2013/02/21 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 45 N/A 2013/02/28 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Votre # Bordereau: C#868330

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/27
# Rapport: NM-439188

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 120

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 16 N/A 2013/03/05 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 30 2013/03/05 2013/03/05 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 3 ) 30 N/A N/A
Soufre ( 3 ) 30 N/A N/A
Soufre pour analyse PGA 15 N/A 2013/03/05 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Soufre pour analyse PGA 15 N/A 2013/03/06 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 28 2013/04/11 2013/04/11 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Silice extractible par ICP 2 2013/04/19 2013/04/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 3 ) 30 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 14 2013/02/15 2013/02/18 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 16 2013/02/22 2013/02/25 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total ( 4 ) 30 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Inspec-Sol Ville St.Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(4) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 1     T 6 8 3 5 2     T 6 8 3 5 3
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-AGR-01 ST-BA-2013-AGR-02 ST-BA-2013-AGR-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 14000 17000 18000 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 180 180 220 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 2100 3200 2000 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 110 84 130 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 42 36 45 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 19 20 21 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 2 2 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 24000 28000 30000 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 10000 13000 13000 5 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 290 320 380 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 2.4 6.8 3.6 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 71 86 82 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 0.02 <0.01 <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 9100 9200 11000 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 2 3 2 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 0.9 0.9 0.9 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 320 360 400 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 89 98 120 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 15 12 15 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 0.2 0.3 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 59 54 72 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 51 64 63 5 1124108

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 4     T 6 8 3 5 5     T 6 8 3 5 6
Date d'échantillonnage 2009/09/01 2008/08/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-AGR-04 LDR ST-BA-2013-AGR-05 ST-BA-2013-CGR-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 21000 20 14000 21000 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 <2 <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 350 4 180 210 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 20000 20 4000 23000 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 230 1 110 83 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 41 1 46 42 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 20 1 20 24 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 1 2 2 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 32000 10 27000 36000 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 20000 5 11000 17000 5 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 660 2 350 800 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <0.5 0.5 4.7 0.5 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 68 0.5 71 45 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 21000 200 8300 15000 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 4 1 3 3 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 0.8 0.5 0.7 0.8 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 350 10 320 500 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 90 10 82 130 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 54 5 21 48 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - <2 2 <2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 99 2 52 100 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 74 5 56 70 5 1124108

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 7     T 6 8 3 5 8     T 6 8 3 5 9
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/10/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CGR-02 ST-BA-2013-CGR-03 ST-BA-2013-CGR-04 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 14000 15000 14000 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 100 170 210 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 7300 10000 7400 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 70 89 120 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 28 38 54 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 15 20 15 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 2 2 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 22000 26000 23000 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 10000 11000 9300 5 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 370 380 460 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 2.1 2.7 2.9 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 59 65 67 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 0.01 0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 11000 13000 9800 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 3 9 3 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 0.7 0.8 0.7 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 340 390 370 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 51 72 51 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 14 34 21 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.3 0.4 0.2 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - 2 <2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 36 47 57 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 52 60 55 5 1124108

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 9     T 6 8 3 6 0     T 6 8 3 6 1
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CGR-04 ST-BA-2013-CGR-05 ST-BA-2013-CPO-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 14000 13000 3800 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 220 320 62 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 9600 4500 18000 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 120 110 10 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 43 35 5 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 17 14 5 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 2 1 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 25000 21000 9200 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 9700 8300 3200 5 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 530 360 210 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 2.7 4.3 0.6 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 66 46 10 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 11000 11000 2600 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 4 3 4 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 0.7 0.7 0.6 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 420 410 430 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 57 58 46 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 24 19 90 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 0.2 <0.1 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - 3 <2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 61 52 15 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 53 48 47 5 1124108

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 6 2     T 6 8 5 6 1     T 6 8 5 6 2
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CPO-02 ST-BA-2013-CPO-03 ST-BA-2013-CPO-04 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 2700 5400 2900 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 1.0 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 20 200 48 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 5700 12000 7500 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 6 19 4 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 5 32 34 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 2 6 4 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 2 2 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 4900 14000 8800 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 2200 5600 2500 5 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 93 210 110 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 1.0 1.0 <0.5 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 4.5 12 3.3 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 2300 5400 2400 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 2 5 43 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 380 340 410 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 31 39 60 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 46 95 65 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 0.1 0.1 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 8 34 12 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 31 64 48 5 1124108

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 3     T 6 8 5 6 4     T 6 8 5 6 5
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01 2010/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CPO-05 ST-BA-2013-SPO-01 ST-BA-2013-SPO-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 3400 4700 2200 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 450 51 280 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 0.2 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 12000 34000 5800 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 12 160 64 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 20 16 12 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 3 7 4 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 2 1 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 8700 9400 9000 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 4600 7400 3100 5 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 200 380 94 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <0.5 3.9 4.0 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 7.1 54 31 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 3900 4200 2500 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 3 8 5 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 390 500 360 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 32 35 54 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 450 310 76 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 0.1 <0.1 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 31 15 16 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 37 21 65 5 1124108

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 8 de 121 2013/05/27 15:21



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 6     T 6 8 5 6 6     T 6 8 5 6 7
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2008/08/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-SPO-03 ST-BA-2013-SPO-03 ST-BA-2013-SPO-04 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 2400 N/A 4900 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 N/A <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 N/A <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 N/A <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 92 N/A 97 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 N/A 0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 6100 N/A 14000 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 88 N/A 15 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 39 N/A 4 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 8 N/A 3 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 N/A 1 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 8200 N/A 9300 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 5200 N/A 4300 5 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 130 N/A 180 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 2.1 N/A <0.5 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 38 N/A 9.9 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 N/A <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 2000 N/A 4300 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 4 N/A 5 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 N/A <0.5 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 290 330 470 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 47 N/A 39 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 65 N/A 93 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 N/A 0.1 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - <2 N/A <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 19 N/A 24 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 16 N/A 70 5 1124108

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 8     T 6 8 5 6 9     T 6 8 5 6 9
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-SPO-05 LDR ST-BA-2013-UM-01 ST-BA-2013-UM-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 6400 20 19000 18000 20 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 5 4 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 140 4 <4 <4 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 15000 20 20000 18000 20 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 140 1 1500 1400 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 120 1 29 30 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 11 1 57 54 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 1 1 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 11000 10 41000 38000 10 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 9300 5 68000 70000 50 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 230 2 680 570 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 72 0.5 790 730 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - 7100 20 160 160 20 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 9 1 2 2 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 330 10 440 N/A 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 75 10 <10 <10 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 270 5 110 93 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.2 0.1 <0.1 <0.1 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - <2 2 <2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 26 2 79 75 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 17 5 24 21 5 1124108

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 0     T 6 8 5 7 1
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-UM-02 LDR ST-BA-2013-UM-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 6700 20 26000 200 1124108

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 0.1 <0.1 0.1 1124108

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 0.5 <0.5 0.5 1124108

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 <2 2 1124108

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 5 4 75 4 1124108

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1124108

Calcium (Ca) mg/kg - - - 31000 20 20000 200 1124108

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 460 1 1000 1 1124108

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 33 1 49 1 1124108

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 17 1 38 1 1124108

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 1 1 1124108

Fer (Fe) mg/kg - - - 26000 10 43000 100 1124108

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 31000 5 56000 50 1124108

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 890 2 580 2 1124108

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <0.5 0.5 0.6 0.5 1124108

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 180 0.5 600 0.5 1124108

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1124108

Potassium (K) mg/kg - - - <20 20 24000 200 1124108

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 1 1 1 1 1124108

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 0.5 <0.5 0.5 1124108

Silicium (Si) mg/kg - - - 410 10 330 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - <10 10 51 10 1124108

Strontium (Sr) mg/kg - - - 87 5 63 5 1124108

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 0.1 0.6 0.1 1124108

Uranium (U) mg/kg - - - <2 2 <2 2 1124108

Vanadium (V) mg/kg - - - 51 2 70 2 1124108

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 <5 5 26 5 1124108

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 2     T 6 8 5 7 3     T 6 8 5 7 4
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2008/08/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-UM-04 ST-BA-2013-UM-05 LDR ST-BA-2013-CUM-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 13000 12000 20 13000 20 1124117

Antimoine (Sb) mg/kg - - - 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1124117

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.5 1124117

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 2 3 2 1124117

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 5 30 4 <4 4 1124117

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1124117

Calcium (Ca) mg/kg - - - 11000 43000 20 33000 20 1124117

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 1300 940 1 1100 1 1124117

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 37 47 1 52 1 1124117

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 36 20 1 88 1 1124117

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 1 1 1 1124117

Fer (Fe) mg/kg - - - 34000 27000 10 36000 10 1124117

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 50000 43000 50 35000 5 1124117

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 440 1100 2 950 2 1124117

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 1.9 <0.5 0.5 <0.5 0.5 1124117

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 800 190 0.5 310 0.5 1124117

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 0.02 <0.01 0.01 <0.01 0.01 1124117

Potassium (K) mg/kg - - - 970 2300 20 55 20 1124117

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 3 5 1 3 1 1124117

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.5 1124117

Silicium (Si) mg/kg - - - 490 510 10 550 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - <10 <10 10 <10 10 1124117

Strontium (Sr) mg/kg - - - 80 150 5 72 5 1124117

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1 1124117

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 2 <2 2 1124117

Vanadium (V) mg/kg - - - 68 64 2 72 2 1124117

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 20 13 5 13 5 1124117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 5     T 6 8 5 7 5     T 6 8 5 7 6
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/04/01 2009/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CUM-02 ST-BA-2013-CUM-02 ST-BA-2013-CUM-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL Dup. de Lab. TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 16000 N/A 12000 20 1124117

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 N/A <0.1 0.1 1124117

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 N/A <0.5 0.5 1124117

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 N/A <2 2 1124117

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 48 N/A <4 4 1124117

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 N/A <0.1 0.1 1124117

Calcium (Ca) mg/kg - - - 26000 N/A 18000 20 1124117

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 910 N/A 900 1 1124117

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 91 N/A 26 1 1124117

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 30 N/A 38 1 1124117

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 N/A 1 1 1124117

Fer (Fe) mg/kg - - - 28000 N/A 27000 10 1124117

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 38000 N/A 32000 5 1124117

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 790 N/A 510 2 1124117

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 0.7 N/A <0.5 0.5 1124117

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 390 N/A 380 0.5 1124117

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 N/A <0.01 0.01 1124117

Potassium (K) mg/kg - - - 11000 N/A 290 20 1124117

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 3 N/A 2 1 1124117

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 N/A <0.5 0.5 1124117

Silicium (Si) mg/kg - - - 530 500 430 10 1137274

Sodium (Na) mg/kg - - - 28 N/A <10 10 1124117

Strontium (Sr) mg/kg - - - 110 N/A 77 5 1124117

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.4 N/A <0.1 0.1 1124117

Uranium (U) mg/kg - - - <2 N/A <2 2 1124117

Vanadium (V) mg/kg - - - 69 N/A 58 2 1124117

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 17 N/A 12 5 1124117

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 7     T 6 8 5 7 8
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CUM-04 ST-BA-2013-CUM-05 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 13000 15000 20 1124117

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 <0.1 0.1 1124117

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 0.5 1124117

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 <2 2 1124117

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 <4 32 4 1124117

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 0.1 1124117

Calcium (Ca) mg/kg - - - 29000 14000 20 1124117

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 990 1300 1 1124117

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 58 50 1 1124117

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 77 35 1 1124117

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 1 1124117

Fer (Fe) mg/kg - - - 26000 39000 10 1124117

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 32000 34000 5 1124117

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 760 450 2 1124117

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <0.5 <0.5 0.5 1124117

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 320 520 0.5 1124117

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 <0.01 0.01 1124117

Potassium (K) mg/kg - - - 90 2300 20 1124117

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 3 2 1 1124117

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 <0.5 0.5 1124117

Silicium (Si) mg/kg - - - 520 590 10 1140385

Sodium (Na) mg/kg - - - 12 <10 10 1124117

Strontium (Sr) mg/kg - - - 88 45 5 1124117

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 <0.1 0.1 1124117

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 2 1124117

Vanadium (V) mg/kg - - - 53 91 2 1124117

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 15 24 5 1124117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 3     T 6 8 3 1 4     T 6 8 3 1 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-01 ST-BA-2013-AGR-02 ST-BA-2013-AGR-03 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.3 1.4 1.3 0.03 1125349

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1125349

Argent (Ag) mg/L 0.0006 0.0006 <0.0003 0.0003 1125349

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1125349

Baryum (Ba) mg/L 0.37 0.34 0.36 0.005 1125349

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1125349

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1125349

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1125349

Calcium (Ca) mg/L 32 98 35 0.5 1125349

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1125349

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1125349

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.008 <0.003 0.003 1125349

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1125349

Fer (Fe) mg/L 7.4 6.8 4.9 0.1 1125349

Magnésium (Mg) mg/L 3.2 3.2 2.2 0.2 1125349

Manganèse (Mn) mg/L 0.73 1.2 0.26 0.003 1125349

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1125349

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1125349

Nickel (Ni) mg/L 0.033 0.019 0.028 0.006 1125349

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1125349

Plomb (Pb) mg/L 0.010 0.019 0.007 0.001 1125349

Potassium (K) mg/L 23 23 24 0.2 1125349

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 0.001 0.001 1125349

Strontium (Sr) mg/L 0.32 0.36 0.17 0.05 1125349

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1125349

Uranium (U) mg/L 0.0041 0.0029 0.0066 0.0006 1125349

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1125349

Zinc (Zn) mg/L 0.024 0.041 0.023 0.005 1125349

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 6     T 6 8 3 1 7
Date d'échantillonnage 2009/09/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-04 LDR Lot CQ ST-BA-2013-AGR-05 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.03 1123893 1.1 0.03 1125349

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1123893 <0.006 0.006 1125349

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 1123893 <0.0003 0.0003 1125349

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1123893 <0.002 0.002 1125349

Baryum (Ba) mg/L 0.73 0.005 1123893 0.81 0.005 1125349

Béryllium (Be) mg/L <0.02 0.02 1123893 <0.002 0.002 1125349

Bore (B) mg/L <0.5 0.5 1123893 <0.05 0.05 1125349

Cadmium (Cd) mg/L 0.002 0.001 1123893 <0.001 0.001 1125349

Calcium (Ca) mg/L 710 5 1123893 110 0.5 1125349

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1123893 <0.007 0.007 1125349

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1123893 <0.01 0.01 1125349

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 1123893 0.037 0.003 1125349

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1123893 <0.05 0.05 1125349

Fer (Fe) mg/L 9.2 0.1 1123893 18 0.1 1125349

Magnésium (Mg) mg/L 7.9 0.2 1123893 13 0.2 1125349

Manganèse (Mn) mg/L 9.2 0.03 1123893 3.6 0.003 1125349

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1123893 <0.01 0.01 1125349

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1123893 <0.0005 0.0005 1125349

Nickel (Ni) mg/L 0.006 0.006 1123893 0.030 0.006 1125349

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1123893 <0.1 0.1 1125349

Plomb (Pb) mg/L 0.002 0.001 1123893 0.040 0.001 1125349

Potassium (K) mg/L 31 0.2 1123893 26 0.2 1125349

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1123893 0.002 0.001 1125349

Strontium (Sr) mg/L 1.2 0.05 1123893 0.45 0.05 1125349

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1123893 <0.05 0.05 1125349

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 1123893 0.0029 0.0006 1125349

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1123893 <0.01 0.01 1125349

Zinc (Zn) mg/L 0.011 0.005 1123893 0.095 0.005 1125349

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 8     T 6 8 3 1 9     T 6 8 3 2 0
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01 2009/10/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-01 ST-BA-2013-CGR-02 ST-BA-2013-CGR-03TCLP1311 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.07 0.77 0.52 0.03 1125349

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1125349

Argent (Ag) mg/L 0.0005 0.0004 0.0006 0.0003 1125349

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1125349

Baryum (Ba) mg/L 0.38 0.20 0.50 0.005 1125349

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1125349

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1125349

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 <0.001 0.001 0.001 1125349

Calcium (Ca) mg/L 590 300 400 5 1125349

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1125349

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1125349

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.019 0.003 0.003 1125349

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1125349

Fer (Fe) mg/L 18 9.6 9.7 0.1 1125349

Magnésium (Mg) mg/L 18 4.7 5.0 0.2 1125349

Manganèse (Mn) mg/L 12 4.5 5.8 0.03 1125349

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1125349

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1125349

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.009 0.008 0.006 1125349

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1125349

Plomb (Pb) mg/L 0.004 0.014 0.038 0.001 1125349

Potassium (K) mg/L 34 29 27 0.2 1125349

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.002 0.001 0.001 1125349

Strontium (Sr) mg/L 0.93 0.44 1.0 0.05 1125349

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1125349

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0017 0.0017 0.0006 1125349

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1125349

Zinc (Zn) mg/L 0.020 0.029 0.014 0.005 1125349

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 1     T 6 8 3 2 2
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-04TCLP1311 LDR ST-BA-2013-CGR-05TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.78 0.03 0.86 0.03 1125349

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1125349

Argent (Ag) mg/L 0.0008 0.0003 <0.0003 0.0003 1125349

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1125349

Baryum (Ba) mg/L 0.42 0.005 0.62 0.005 1125349

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1125349

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1125349

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 0.001 <0.001 0.001 1125349

Calcium (Ca) mg/L 290 5 240 5 1125349

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.007 0.007 1125349

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1125349

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 0.007 0.003 1125349

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1125349

Fer (Fe) mg/L 9.9 0.1 8.0 0.1 1125349

Magnésium (Mg) mg/L 4.6 0.2 2.8 0.2 1125349

Manganèse (Mn) mg/L 6.9 0.03 4.0 0.003 1125349

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1125349

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1125349

Nickel (Ni) mg/L 0.011 0.006 0.008 0.006 1125349

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1125349

Plomb (Pb) mg/L 0.014 0.001 0.014 0.001 1125349

Potassium (K) mg/L 26 0.2 26 0.2 1125349

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 0.002 0.001 1125349

Strontium (Sr) mg/L 0.39 0.05 0.59 0.05 1125349

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1125349

Uranium (U) mg/L 0.0039 0.0006 0.0067 0.0006 1125349

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1125349

Zinc (Zn) mg/L 0.022 0.005 0.020 0.005 1125349

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 3     T 6 8 3 2 4
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-01TCLP1311 LDR ST-BA-2013-CPO-02TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.03 0.68 0.03 1125349

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1125349

Argent (Ag) mg/L 0.0006 0.0003 0.0005 0.0003 1125349

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1125349

Baryum (Ba) mg/L 1.3 0.005 0.15 0.005 1125349

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1125349

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1125349

Cadmium (Cd) mg/L 0.002 0.001 <0.001 0.001 1125349

Calcium (Ca) mg/L 720 5 220 5 1125349

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.007 0.007 1125349

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1125349

Cuivre (Cu) mg/L 0.021 0.003 0.047 0.003 1125349

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1125349

Fer (Fe) mg/L 0.2 0.1 12 0.1 1125349

Magnésium (Mg) mg/L 4.0 0.2 1.5 0.2 1125349

Manganèse (Mn) mg/L 7.7 0.03 1.8 0.003 1125349

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1125349

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1125349

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 0.007 0.006 1125349

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1125349

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.001 0.010 0.001 1125349

Potassium (K) mg/L 16 0.2 16 0.2 1125349

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1125349

Strontium (Sr) mg/L 3.8 0.05 1.3 0.05 1125349

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1125349

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 0.0030 0.0006 1125349

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1125349

Zinc (Zn) mg/L 0.026 0.005 0.022 0.005 1125349

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 4     T 6 8 3 2 5
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-02TCLP1311 LDR Lot CQ ST-BA-2013-AGR-01SPLP1312 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.66 0.03 1125349 1.1 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1125349 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L 0.0007 0.0003 1125349 0.0003 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1125349 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.14 0.005 1125349 0.009 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1125349 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1125349 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 1125349 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 220 5 1125349 4.2 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1125349 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1125349 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L 0.045 0.003 1125349 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1125349 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L 12 0.1 1125349 0.4 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 1.5 0.2 1125349 0.6 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L 1.8 0.003 1125349 0.007 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1125349 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1125349 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L 0.006 0.006 1125349 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1125349 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L 0.010 0.001 1125349 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 17 0.2 1125349 7.3 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1125349 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L N/A N/A N/A 0.4 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L 1.2 0.05 1125349 0.06 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1125349 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L 0.0029 0.0006 1125349 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1125349 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L 0.022 0.005 1125349 <0.005 0.005 1126503

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 6     T 6 8 3 2 7
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-02SPLP1312 ST-BA-2013-AGR-03SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.8 1.5 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L 0.0009 <0.0003 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.016 0.014 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 5.3 4.3 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L 0.7 0.8 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.8 0.8 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L 0.009 0.010 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 11 8.4 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.5 0.4 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 8     T 6 8 3 2 9
Date d'échantillonnage 2009/09/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-04SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-05SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.65 1126465 1.2 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 1126465 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L <0.0003 1126465 0.0007 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 1126465 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.020 1126465 0.015 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 1126465 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 1126465 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 1126465 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 6.2 1126465 5.3 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 1126465 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 1126465 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 1126465 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 1126465 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L <0.1 1126465 0.3 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.5 1126465 0.8 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 1126465 0.008 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 1126465 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 1126465 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 1126465 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 1126465 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 1126465 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 6.8 1126465 7.9 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 1126465 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.3 1126465 0.4 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L 0.08 1126465 <0.05 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 1126465 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 1126465 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 1126465 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 1126465 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 0     T 6 8 3 3 1
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-01SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-02SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.89 1.0 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 6.5 5.7 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.6 0.5 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 7.3 8.1 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.5 0.3 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L 0.05 <0.05 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 2     T 6 8 3 3 4
Date d'échantillonnage 2009/10/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-03SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-04SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.91 1.0 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0004 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.009 0.010 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 6.1 6.1 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.3 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.6 0.6 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.010 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 6.7 7.1 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.5 0.5 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L 0.08 <0.05 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 5     T 6 8 3 3 6
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-05SPLP1312 ST-BA-2013-CPO-01SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.84 0.77 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L 0.0003 <0.0003 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.012 0.029 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 5.7 8.1 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L 0.1 <0.1 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.5 0.4 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 6.9 3.7 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.6 0.8 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L <0.05 0.39 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 8     T 6 8 3 3 8
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-02SPLP1312 ST-BA-2013-CPO-02SPLP1312 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.93 0.82 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0012 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.008 0.006 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 6.6 6.4 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L 0.1 <0.1 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.3 0.2 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L 0.003 <0.003 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 4.0 6.0 ( 1 ) 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.6 0.7 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L 0.31 0.30 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble
du contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 9     T 6 8 3 4 0     T 6 8 3 4 1
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-01 ST-BA-2013-AGR-02 ST-BA-2013-AGR-03 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 11 9.0 9.1 0.03 1128634

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1128634

Argent (Ag) mg/L 0.0032 0.0044 <0.0005 0.0005 1128634

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128634

Baryum (Ba) mg/L 0.14 0.14 0.12 0.005 1128634

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128634

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1128634

Calcium (Ca) mg/L 8.7 8.3 9.1 0.5 1128634

Chrome (Cr) mg/L 0.052 0.026 0.045 0.007 1128634

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Cuivre (Cu) mg/L 0.036 0.028 0.020 0.003 1128634

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Fer (Fe) mg/L 12 8.0 10 0.1 1128634

Magnésium (Mg) mg/L 7.3 5.2 6.2 0.2 1128634

Manganèse (Mn) mg/L 0.18 0.091 0.12 0.003 1128634

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128634

Nickel (Ni) mg/L 0.033 0.024 0.027 0.006 1128634

Phosphore total mg/L 0.2 <0.1 0.1 0.1 1128634

Plomb (Pb) mg/L 0.016 0.012 0.012 0.001 1128634

Potassium (K) mg/L 41 51 44 0.2 1128634

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.002 <0.001 0.001 1128634

Strontium (Sr) mg/L 0.18 0.11 0.13 0.05 1128634

Titane (Ti) mg/L 0.46 0.26 0.45 0.05 1128634

Uranium (U) mg/L 0.0068 0.0038 0.0088 0.0006 1128634

Vanadium (V) mg/L 0.04 0.03 0.03 0.01 1128634

Zinc (Zn) mg/L 0.028 0.025 0.027 0.005 1128634

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 2     T 6 8 3 4 3     T 6 8 3 4 4
Date d'échantillonnage 2009/09/01 2008/08/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-04 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-05 ST-BA-2013-CGR-01 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.4 1128619 2.0 0.46 0.03 1128634

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 1128619 <0.006 <0.006 0.006 1128634

Argent (Ag) mg/L 0.013 1128619 0.0045 <0.0005 0.0005 1128634

Arsenic (As) mg/L <0.002 1128619 <0.002 <0.002 0.002 1128634

Baryum (Ba) mg/L 0.052 1128619 0.061 0.013 0.005 1128634

Béryllium (Be) mg/L <0.002 1128619 <0.002 <0.002 0.002 1128634

Bore (B) mg/L <0.05 1128619 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 1128619 <0.001 <0.001 0.001 1128634

Calcium (Ca) mg/L 15 1128619 11 12 0.5 1128634

Chrome (Cr) mg/L 0.009 1128619 <0.007 <0.007 0.007 1128634

Cobalt (Co) mg/L <0.01 1128619 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Cuivre (Cu) mg/L 0.005 1128619 0.005 <0.003 0.003 1128634

Etain (Sn) mg/L <0.05 1128619 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Fer (Fe) mg/L 1.7 1128619 1.2 0.1 0.1 1128634

Magnésium (Mg) mg/L 3.5 1128619 4.1 5.2 0.2 1128634

Manganèse (Mn) mg/L 0.028 1128619 0.021 0.008 0.003 1128634

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 1128619 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 1128619 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128634

Nickel (Ni) mg/L <0.006 1128619 <0.006 <0.006 0.006 1128634

Phosphore total mg/L <0.1 1128619 <0.1 <0.1 0.1 1128634

Plomb (Pb) mg/L 0.003 1128619 0.003 <0.001 0.001 1128634

Potassium (K) mg/L 55 1128619 47 57 0.2 1128634

Sélénium (Se) mg/L <0.001 1128619 0.001 <0.001 0.001 1128634

Strontium (Sr) mg/L 0.42 1128619 0.10 0.16 0.05 1128634

Titane (Ti) mg/L 0.09 1128619 0.05 <0.05 0.05 1128634

Uranium (U) mg/L 0.0021 1128619 0.0039 0.0007 0.0006 1128634

Vanadium (V) mg/L <0.01 1128619 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Zinc (Zn) mg/L 0.007 1128619 0.005 <0.005 0.005 1128634

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 28 de 121 2013/05/27 15:21



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 5     T 6 8 3 4 6     T 6 8 3 4 7     T 6 8 3 4 8
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/10/01 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-02 ST-BA-2013-CGR-03 ST-BA-2013-CGR-04 ST-BA-2013-CGR-05 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 6.5 2.8 5.6 7.7 0.03 1128634

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1128634

Argent (Ag) mg/L <0.0005 0.0019 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128634

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.003 <0.002 0.003 0.002 1128634

Baryum (Ba) mg/L 0.062 0.077 0.083 0.16 0.005 1128634

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128634

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1128634

Calcium (Ca) mg/L 9.6 11 11 9.9 0.5 1128634

Chrome (Cr) mg/L 0.020 0.007 0.030 0.048 0.007 1128634

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Cuivre (Cu) mg/L 0.017 0.004 0.019 0.028 0.003 1128634

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Fer (Fe) mg/L 7.2 2.3 6.3 10 0.1 1128634

Magnésium (Mg) mg/L 4.5 2.1 4.4 5.6 0.2 1128634

Manganèse (Mn) mg/L 0.098 0.026 0.096 0.17 0.003 1128634

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128634

Nickel (Ni) mg/L 0.013 <0.006 0.014 0.018 0.006 1128634

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1128634

Plomb (Pb) mg/L 0.010 0.006 0.009 0.018 0.001 1128634

Potassium (K) mg/L 51 48 47 44 0.2 1128634

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.001 0.002 0.003 0.001 1128634

Strontium (Sr) mg/L <0.05 0.20 0.11 0.12 0.05 1128634

Titane (Ti) mg/L 0.38 0.13 0.35 0.67 0.05 1128634

Uranium (U) mg/L 0.0047 0.0023 0.0066 0.012 0.0006 1128634

Vanadium (V) mg/L 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 1128634

Zinc (Zn) mg/L 0.020 0.006 0.016 0.028 0.005 1128634

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 9     T 6 8 3 5 0     T 6 8 3 5 0
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-01 ST-BA-2013-CPO-02 ST-BA-2013-CPO-02 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.41 7.8 8.3 0.03 1128634

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1128634

Argent (Ag) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128634

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128634

Baryum (Ba) mg/L 0.073 0.16 0.18 0.005 1128634

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128634

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1128634

Calcium (Ca) mg/L 16 9.3 9.6 0.5 1128634

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1128634

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.075 0.080 0.003 1128634

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128634

Fer (Fe) mg/L <0.1 6.7 7.3 0.1 1128634

Magnésium (Mg) mg/L 2.0 2.8 3.0 0.2 1128634

Manganèse (Mn) mg/L 0.004 0.11 0.12 0.003 1128634

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128634

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128634

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1128634

Phosphore total mg/L <0.1 0.2 0.2 0.1 1128634

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.038 0.041 0.001 1128634

Potassium (K) mg/L 23 25 23 0.2 1128634

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1128634

Strontium (Sr) mg/L 2.1 0.54 0.56 0.05 1128634

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.24 0.25 0.05 1128634

Uranium (U) mg/L 0.0032 0.0084 0.0084 0.0006 1128634

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 0.01 0.01 1128634

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.041 0.044 0.005 1128634

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 0     T 6 8 4 6 1
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-03TCLP1311 LDR ST-BA-2013-CPO4TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.03 0.27 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 3.2 0.05 0.92 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.02 0.02 1123893

Bore (B) mg/L <0.5 0.5 <0.5 0.5 1123893

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 650 5 350 5 1123893

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.007 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L 0.022 0.003 0.076 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 0.8 0.1 15 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 3.7 0.2 2.3 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 5.6 0.03 2.7 0.003 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L 0.009 0.006 0.010 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.001 0.024 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 24 0.2 12 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 4.2 0.05 2.3 0.05 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 0.0016 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L 0.027 0.005 0.021 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 2     T 6 8 4 6 3
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO5TCLP1311 ST-BA-2013-SPO-01TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.19 <0.03 0.03 1125349

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1125349

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0006 0.0003 1125349

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1125349

Baryum (Ba) mg/L 0.53 0.71 0.005 1125349

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1125349

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1125349

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1125349

Calcium (Ca) mg/L 590 800 5 1125349

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1125349

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1125349

Cuivre (Cu) mg/L 0.026 0.006 0.003 1125349

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1125349

Fer (Fe) mg/L 7.8 <0.1 0.1 1125349

Magnésium (Mg) mg/L 3.2 14 0.2 1125349

Manganèse (Mn) mg/L 5.6 6.0 0.03 1125349

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1125349

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1125349

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.011 0.006 1125349

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1125349

Plomb (Pb) mg/L 0.024 0.001 0.001 1125349

Potassium (K) mg/L 35 26 0.2 1125349

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1125349

Strontium (Sr) mg/L 6.4 5.3 0.05 1125349

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1125349

Uranium (U) mg/L 0.0021 <0.0006 0.0006 1125349

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1125349

Zinc (Zn) mg/L 0.040 0.009 0.005 1125349

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 4     T 6 8 4 6 5
Date d'échantillonnage 2010/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-02TCLP1311 LDR Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.41 0.03 1125349 0.24 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1125349 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L 0.0004 0.0003 1125349 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1125349 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 3.0 0.005 1125349 2.3 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1125349 <0.002 0.002 1123893

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1125349 <0.05 0.05 1123893

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 1125349 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 260 5 1125349 180 0.5 1123893

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1125349 <0.007 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1125349 <0.01 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L 0.050 0.003 1125349 0.045 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1125349 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 19 0.1 1125349 10 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 1.8 0.2 1125349 12 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 2.9 0.003 1125349 2.6 0.003 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1125349 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1125349 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L 0.013 0.006 1125349 0.011 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1125349 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L 0.022 0.001 1125349 0.022 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 29 0.2 1125349 12 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1125349 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 3.2 0.05 1125349 1.7 0.05 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1125349 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L 0.0008 0.0006 1125349 0.0010 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1125349 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L 0.023 0.005 1125349 0.019 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 6     T 6 8 4 6 7
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04TCLP1311 LDR ST-BA-2013-SPO-05TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.08 0.03 <0.03 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 1.6 0.05 3.0 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Cadmium (Cd) mg/L 0.002 0.001 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 550 5 760 5 1123893

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.007 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L 0.027 0.003 <0.003 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 6.7 0.1 0.1 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 3.6 0.2 4.8 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 4.6 0.003 5.2 0.03 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L 0.008 0.001 0.005 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 15 0.2 42 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 3.0 0.05 11 0.5 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L 0.0014 0.0006 0.0021 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L 0.017 0.005 0.017 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 7     T 6 8 4 6 8
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-05TCLP1311 LDR ST-BA-2013-UM-01TCLP1311 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.03 0.04 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 2.9 0.05 <0.05 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 700 5 320 5 1123893

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 0.008 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 0.07 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L 0.005 0.003 0.007 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 0.8 0.1 6.0 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 4.5 0.2 89 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 4.8 0.003 5.1 0.03 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L 0.006 0.006 0.69 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L 0.007 ( 1 ) 0.001 0.002 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 42 0.2 4.3 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 9.9 0.5 1.8 0.5 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L 0.0022 0.0006 <0.0006 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L 0.020 0.005 0.011 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 9     T 6 8 4 7 0
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-02TCLP1311 LDR ST-BA-2013-UM-03TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.06 0.03 <0.03 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 0.27 0.05 0.32 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 220 5 720 5 1123893

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.007 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L 0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L 0.011 0.003 <0.003 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 15 0.1 0.2 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 100 0.2 14 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 4.5 0.003 9.2 0.03 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L 0.042 0.006 0.042 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L 0.002 0.001 0.002 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 0.6 0.2 43 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 0.66 0.05 2.2 0.05 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 0.0008 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L 0.009 0.005 <0.005 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 1     T 6 8 4 7 2
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-UM-04TCLPL1311 LDR ST-BA-UM-05TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.05 0.03 <0.03 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 0.23 0.005 1.0 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.02 0.02 <0.002 0.002 1123893

Bore (B) mg/L <0.5 0.5 <0.05 0.05 1123893

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 290 5 430 5 1123893

Chrome (Cr) mg/L 0.014 0.007 <0.007 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L 0.03 0.01 <0.01 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 0.010 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 5.9 0.1 14 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 120 0.2 62 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 5.5 0.03 5.5 0.03 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L 0.71 0.006 0.037 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L 0.003 0.001 0.002 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 14 0.2 24 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L 0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 2.5 0.05 1.3 0.05 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 <0.0006 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L 0.012 0.005 0.037 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 3     T 6 8 4 7 4
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-01TCLP1311 ST-BA-2013-CUM-02TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 <0.03 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 0.08 0.31 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1123893

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1123893

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 600 450 5 1123893

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.013 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 0.9 7.1 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 32 39 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 7.6 6.1 0.03 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L 0.040 0.029 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L 0.002 0.010 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 1.5 40 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 0.98 1.4 0.05 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.014 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 5     T 6 8 4 7 6
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-03TCLP1311 LDR ST-BA-2013-CUM-04TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.03 <0.03 0.03 1123893

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 <0.006 0.006 1123893

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 <0.0003 0.0003 1123893

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Baryum (Ba) mg/L 0.19 0.05 0.21 0.05 1123893

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 <0.002 0.002 1123893

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Calcium (Ca) mg/L 440 5 680 5 1123893

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 <0.007 0.007 1123893

Cobalt (Co) mg/L 0.03 0.01 <0.01 0.01 1123893

Cuivre (Cu) mg/L 0.015 0.003 <0.003 0.003 1123893

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Fer (Fe) mg/L 5.1 0.1 0.2 0.1 1123893

Magnésium (Mg) mg/L 56 0.2 20 0.2 1123893

Manganèse (Mn) mg/L 4.7 0.003 8.9 0.03 1123893

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 <0.0005 0.0005 1123893

Nickel (Ni) mg/L 0.16 0.006 0.039 0.006 1123893

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 <0.1 0.1 1123893

Plomb (Pb) mg/L 0.003 0.001 0.001 0.001 1123893

Potassium (K) mg/L 9.6 0.2 3.5 0.2 1123893

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.001 1123893

Strontium (Sr) mg/L 1.7 0.05 1.6 0.05 1123893

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 <0.05 0.05 1123893

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 <0.0006 0.0006 1123893

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 <0.01 0.01 1123893

Zinc (Zn) mg/L 0.012 0.005 0.018 0.005 1123893

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 7     T 6 8 5 0 0
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-05TCLP1311 LDR Lot CQ ST-BA-2013-CPO-03SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.03 1123893 0.66 0.03 1126465

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1123893 <0.006 0.006 1126465

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 1123893 <0.0003 0.0003 1126465

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1123893 <0.002 0.002 1126465

Baryum (Ba) mg/L 1.2 0.05 1123893 0.16 0.005 1126465

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1123893 <0.002 0.002 1126465

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1123893 <0.05 0.05 1126465

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 1123893 <0.001 0.001 1126465

Calcium (Ca) mg/L 720 5 1123893 6.6 0.5 1126465

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1123893 <0.007 0.007 1126465

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1123893 <0.01 0.01 1126465

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 1123893 <0.003 0.003 1126465

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1123893 <0.05 0.05 1126465

Fer (Fe) mg/L 0.1 0.1 1123893 0.2 0.1 1126465

Magnésium (Mg) mg/L 14 0.2 1123893 0.7 0.2 1126465

Manganèse (Mn) mg/L 6.2 0.03 1123893 0.005 0.003 1126465

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1123893 <0.01 0.01 1126465

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1123893 <0.0005 0.0005 1126465

Nickel (Ni) mg/L 0.054 0.006 1123893 <0.006 0.006 1126465

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1123893 <0.1 0.1 1126465

Plomb (Pb) mg/L 0.002 0.001 1123893 <0.001 0.001 1126465

Potassium (K) mg/L 15 0.2 1123893 4.3 0.2 1126465

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1123893 <0.001 0.001 1126465

Sodium (Na) mg/L N/A N/A N/A 0.8 0.2 1126465

Strontium (Sr) mg/L 2.8 0.05 1123893 0.23 0.05 1126465

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1123893 <0.05 0.05 1126465

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 1123893 <0.0006 0.0006 1126465

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1123893 <0.01 0.01 1126465

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.005 1123893 <0.005 0.005 1126465

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 2     T 6 8 5 0 3
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-04SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-CPO-05SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.80 1126465 0.31 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 1126465 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L <0.0003 1126465 0.0004 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 1126465 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.052 1126465 0.22 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 1126465 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 1126465 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 1126465 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 7.3 1126465 69 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 1126465 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 1126465 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 1126465 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 1126465 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L 0.1 1126465 <0.1 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.6 1126465 0.4 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 1126465 0.004 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 1126465 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 1126465 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 1126465 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 1126465 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 1126465 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 2.8 1126465 9.5 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 1126465 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.9 1126465 0.6 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L 0.36 1126465 0.96 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 1126465 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 1126465 0.0010 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 1126465 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 1126465 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 4     T 6 8 5 0 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2010/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-01SPLP1312 ST-BA-2013-SPO-02SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.52 0.51 0.03 1126503

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Argent (Ag) mg/L 0.0004 <0.0003 0.0003 1126503

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Baryum (Ba) mg/L 0.029 0.29 0.005 1126503

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126503

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Calcium (Ca) mg/L 7.1 5.9 0.5 1126503

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126503

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126503

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Magnésium (Mg) mg/L 0.6 0.4 0.2 1126503

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.003 0.003 1126503

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126503

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126503

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126503

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Potassium (K) mg/L 5.1 5.8 0.2 1126503

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126503

Sodium (Na) mg/L 0.4 0.9 0.2 1126503

Strontium (Sr) mg/L 0.25 0.31 0.05 1126503

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126503

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126503

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126503

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126503

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 6     T 6 8 5 0 7
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-03SPLP1312 ST-BA-2013-SPO-04SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.42 0.78 0.03 1126465

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 1126465

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126465

Baryum (Ba) mg/L 0.20 0.094 0.005 1126465

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126465

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Calcium (Ca) mg/L 5.9 7.6 0.5 1126465

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126465

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126465

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 0.1 1126465

Magnésium (Mg) mg/L 0.9 0.5 0.2 1126465

Manganèse (Mn) mg/L 0.004 <0.003 0.003 1126465

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126465

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126465

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Potassium (K) mg/L 2.7 3.4 0.2 1126465

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Sodium (Na) mg/L 0.8 0.9 0.2 1126465

Strontium (Sr) mg/L 0.18 0.31 0.05 1126465

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126465

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126465

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 8     T 6 8 5 0 9     T 6 8 5 1 0
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-05SPLP1312 ST-BA-2013-UM-01 ST-BA-2013-UM-02 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.37 <0.03 0.03 0.03 1126465

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1126465

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0003 1126465

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1126465

Baryum (Ba) mg/L 0.37 0.010 0.093 0.005 1126465

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1126465

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1126465

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1126465

Calcium (Ca) mg/L 11 6.0 4.3 0.5 1126465

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1126465

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1126465

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1126465

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1126465

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1126465

Magnésium (Mg) mg/L 0.6 2.5 2.3 0.2 1126465

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1126465

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1126465

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1126465

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1126465

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1126465

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1126465

Potassium (K) mg/L 9.4 2.2 1.2 0.2 1126465

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1126465

Sodium (Na) mg/L 0.6 <0.2 <0.2 0.2 1126465

Strontium (Sr) mg/L 0.93 0.42 0.10 0.05 1126465

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1126465

Uranium (U) mg/L 0.0009 <0.0006 <0.0006 0.0006 1126465

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 0.01 1126465

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.005 1126465

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 1     T 6 8 5 1 2     T 6 8 5 1 3
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/06/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-03 ST-BA-2013-UM-04 ST-BA-2013-UM-05 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 <0.03 0.06 0.03 1126465

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1126465

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0003 1126465

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1126465

Baryum (Ba) mg/L 0.009 0.057 0.12 0.005 1126465

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1126465

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1126465

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1126465

Calcium (Ca) mg/L 4.2 6.0 6.3 0.5 1126465

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1126465

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1126465

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 0.003 1126465

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1126465

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1126465

Magnésium (Mg) mg/L 1.5 2.4 1.5 0.2 1126465

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.007 <0.003 0.003 1126465

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1126465

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1126465

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1126465

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1126465

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1126465

Potassium (K) mg/L 13 4.7 4.2 0.2 1126465

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1126465

Sodium (Na) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1126465

Strontium (Sr) mg/L 0.24 0.63 0.12 0.05 1126465

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1126465

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 1126465

Vanadium (V) mg/L 0.01 <0.01 <0.01 0.01 1126465

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 0.005 1126465

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 4     T 6 8 5 1 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-01SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-02SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.05 0.03 1126465

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 1126465

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 0.002 1126465

Baryum (Ba) mg/L 0.022 0.043 0.005 1126465

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126465

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Calcium (Ca) mg/L 6.7 4.4 0.5 1126465

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126465

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126465

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126465

Magnésium (Mg) mg/L 1.9 0.9 0.2 1126465

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126465

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126465

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126465

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Potassium (K) mg/L 1.1 8.5 0.2 1126465

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Sodium (Na) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1126465

Strontium (Sr) mg/L 0.09 0.11 0.05 1126465

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126465

Vanadium (V) mg/L 0.01 <0.01 0.01 1126465

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126465

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 46 de 121 2013/05/27 15:21



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 6     T 6 8 5 1 6
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2009/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-03SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-03SPLP1312 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 <0.03 0.03 1126465

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 1126465

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126465

Baryum (Ba) mg/L 0.047 0.049 0.005 1126465

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126465

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Calcium (Ca) mg/L 6.4 6.4 0.5 1126465

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126465

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126465

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126465

Magnésium (Mg) mg/L 2.0 1.9 0.2 1126465

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126465

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126465

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126465

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Potassium (K) mg/L 3.2 3.0 0.2 1126465

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Sodium (Na) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1126465

Strontium (Sr) mg/L 0.32 0.32 0.05 1126465

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126465

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126465

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 7     T 6 8 5 1 8
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-04SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-05SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 <0.03 0.03 1126465

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Argent (Ag) mg/L <0.0003 <0.0003 0.0003 1126465

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.003 0.002 1126465

Baryum (Ba) mg/L 0.020 0.092 0.005 1126465

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1126465

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Calcium (Ca) mg/L 6.1 5.9 0.5 1126465

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1126465

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126465

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Fer (Fe) mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126465

Magnésium (Mg) mg/L 1.6 1.4 0.2 1126465

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 <0.003 0.003 1126465

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1126465

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1126465

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1126465

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1126465

Plomb (Pb) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Potassium (K) mg/L 1.9 4.5 0.2 1126465

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1126465

Sodium (Na) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1126465

Strontium (Sr) mg/L 0.12 0.21 0.05 1126465

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1126465

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1126465

Vanadium (V) mg/L 0.01 0.01 0.01 1126465

Zinc (Zn) mg/L <0.005 <0.005 0.005 1126465

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 2 7     T 6 8 5 2 8     T 6 8 5 2 9
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-03 ST-BA-2013-CPO-04 LDR Lot CQ ST-BA-2013-CPO-05 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.1 1.9 0.03 1128619 0.08 0.03 1128634

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1128619 <0.006 0.006 1128634

Argent (Ag) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1128619 <0.0005 0.0005 1128634

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1128619 <0.002 0.002 1128634

Baryum (Ba) mg/L 0.18 0.16 0.005 1128619 0.043 0.005 1128634

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1128619 <0.002 0.002 1128634

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1128619 0.06 0.05 1128634

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1128619 <0.001 0.001 1128634

Calcium (Ca) mg/L 13 12 0.5 1128619 490 5 1128634

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 0.007 1128619 <0.007 0.007 1128634

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1128619 <0.01 0.01 1128634

Cuivre (Cu) mg/L 0.007 0.012 0.003 1128619 <0.003 0.003 1128634

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1128619 <0.05 0.05 1128634

Fer (Fe) mg/L 1.5 1.7 0.1 1128619 <0.1 0.1 1128634

Magnésium (Mg) mg/L 2.6 2.2 0.2 1128619 5.4 0.2 1128634

Manganèse (Mn) mg/L 0.016 0.020 0.003 1128619 0.030 0.003 1128634

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1128619 <0.01 0.01 1128634

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1128619 <0.0005 0.0005 1128634

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1128619 <0.006 0.006 1128634

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1128619 <0.1 0.1 1128634

Plomb (Pb) mg/L 0.010 0.029 0.001 1128619 <0.001 0.001 1128634

Potassium (K) mg/L 28 23 0.2 1128619 57 0.2 1128634

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.001 0.001 1128619 <0.001 0.001 1128634

Strontium (Sr) mg/L 0.96 0.84 0.05 1128619 8.0 0.05 1128634

Titane (Ti) mg/L 0.05 0.06 0.05 1128619 <0.05 0.05 1128634

Uranium (U) mg/L 0.0012 0.0044 0.0006 1128619 0.0089 0.0006 1128634

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1128619 <0.01 0.01 1128634

Zinc (Zn) mg/L 0.009 0.012 0.005 1128619 <0.005 0.005 1128634

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 0     T 6 8 5 3 1     T 6 8 5 3 2
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2010/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-01 ST-BA-2013-SPO-02 Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.22 4.1 1128634 0.94 0.03 1128619

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 1128634 <0.006 0.006 1128619

Argent (Ag) mg/L <0.0005 <0.0005 1128634 <0.0005 0.0005 1128619

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 1128634 0.003 0.002 1128619

Baryum (Ba) mg/L 0.098 0.77 1128634 0.28 0.005 1128619

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 1128634 <0.002 0.002 1128619

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 1128634 <0.05 0.05 1128619

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 1128634 <0.001 0.001 1128619

Calcium (Ca) mg/L 9.0 9.7 1128634 11 0.5 1128619

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.021 1128634 <0.007 0.007 1128619

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 1128634 <0.01 0.01 1128619

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.033 1128634 0.018 0.003 1128619

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 1128634 <0.05 0.05 1128619

Fer (Fe) mg/L <0.1 6.3 1128634 1.8 0.1 1128619

Magnésium (Mg) mg/L 2.5 3.2 1128634 4.6 0.2 1128619

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.078 1128634 0.022 0.003 1128619

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 1128634 <0.01 0.01 1128619

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 1128634 <0.0005 0.0005 1128619

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.014 1128634 <0.006 0.006 1128619

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1128634 <0.1 0.1 1128619

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.034 1128634 0.012 0.001 1128619

Potassium (K) mg/L 29 25 1128634 18 0.2 1128619

Sélénium (Se) mg/L 0.001 <0.001 1128634 0.002 0.001 1128619

Strontium (Sr) mg/L 0.77 0.97 1128634 0.70 0.05 1128619

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.18 1128634 <0.05 0.05 1128619

Uranium (U) mg/L 0.0014 0.0017 1128634 0.0021 0.0006 1128619

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1128634 <0.01 0.01 1128619

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.076 1128634 0.007 0.005 1128619

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 50 de 121 2013/05/27 15:21



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 3     T 6 8 5 3 3     T 6 8 5 3 4     T 6 8 5 3 5
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04 ST-BA-2013-SPO-04 ST-BA-2013-SPO-05 ST-BA-2013-UM-01 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

Dup. de Lab.

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 1.2 0.79 ( 1 ) 0.08 <0.03 0.03 1128619

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.007 0.006 1128619

Argent (Ag) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128619

Arsenic (As) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128619

Baryum (Ba) mg/L 0.13 0.11 0.11 0.047 0.005 1128619

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128619

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1128619

Calcium (Ca) mg/L 12 12 99 14 0.5 1128619

Chrome (Cr) mg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 1128619

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128619

Cuivre (Cu) mg/L 0.009 0.005 <0.003 <0.003 0.003 1128619

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Fer (Fe) mg/L 0.9 0.5 <0.1 <0.1 0.1 1128619

Magnésium (Mg) mg/L 2.0 1.8 4.5 14 0.2 1128619

Manganèse (Mn) mg/L 0.010 0.006 <0.003 <0.003 0.003 1128619

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128619

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128619

Nickel (Ni) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 0.015 0.006 1128619

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1128619

Plomb (Pb) mg/L 0.006 0.008 <0.001 <0.001 0.001 1128619

Potassium (K) mg/L 31 28 60 18 0.2 1128619

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 1128619

Strontium (Sr) mg/L 0.89 0.90 6.4 1.3 0.05 1128619

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Uranium (U) mg/L 0.0059 0.0058 0.0042 <0.0006 0.0006 1128619

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128619

Zinc (Zn) mg/L 0.007 0.007 <0.005 0.005 0.005 1128619

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité
rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 6     T 6 8 5 3 7     T 6 8 5 3 8     T 6 8 5 3 9
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01 2009/06/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-02 ST-BA-2013-UM-03 ST-BA-2013-UM-04 ST-BA-2013-UM-05 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 3.2 <0.03 0.16 0.03 1128619

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 0.015 <0.006 0.006 1128619

Argent (Ag) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0009 0.0005 1128619

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.013 <0.002 0.005 0.002 1128619

Baryum (Ba) mg/L 0.50 0.067 0.23 0.39 0.005 1128619

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128619

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1128619

Calcium (Ca) mg/L 13 7.3 19 12 0.5 1128619

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.12 <0.007 0.009 0.007 1128619

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128619

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.019 <0.003 0.003 0.003 1128619

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Fer (Fe) mg/L <0.1 3.4 <0.1 0.3 0.1 1128619

Magnésium (Mg) mg/L 8.7 12 14 7.6 0.2 1128619

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.072 <0.003 0.004 0.003 1128619

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128619

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128619

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.094 0.029 <0.006 0.006 1128619

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1128619

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.008 <0.001 <0.001 0.001 1128619

Potassium (K) mg/L 5.0 67 39 23 0.2 1128619

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.004 0.002 0.002 0.001 1128619

Strontium (Sr) mg/L 0.57 0.62 2.3 0.59 0.05 1128619

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.09 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0008 <0.0006 <0.0006 0.0006 1128619

Vanadium (V) mg/L 0.04 0.05 <0.01 0.02 0.01 1128619

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.011 <0.005 <0.005 0.005 1128619

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 4 0     T 6 8 5 4 1     T 6 8 5 4 2     T 6 8 5 4 3
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/06/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-01 ST-BA-2013-CUM-02 ST-BA-2013-CUM-03 ST-BA-2013-CUM-04 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 1.9 <0.03 0.06 0.03 1128619

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 1128619

Argent (Ag) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128619

Arsenic (As) mg/L 0.003 0.024 <0.002 <0.002 0.002 1128619

Baryum (Ba) mg/L 0.20 0.097 0.23 0.063 0.005 1128619

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 1128619

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 1128619

Calcium (Ca) mg/L 11 4.6 11 8.4 0.5 1128619

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.087 <0.007 <0.007 0.007 1128619

Cobalt (Co) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128619

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.026 0.004 <0.003 0.003 1128619

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Fer (Fe) mg/L <0.1 2.8 <0.1 <0.1 0.1 1128619

Magnésium (Mg) mg/L 10 7.2 7.2 5.1 0.2 1128619

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.056 <0.003 <0.003 0.003 1128619

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1128619

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 1128619

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.048 0.020 <0.006 0.006 1128619

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1128619

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.005 <0.001 <0.001 0.001 1128619

Potassium (K) mg/L 8.2 48 21 11 0.2 1128619

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.002 0.001 <0.001 0.001 1128619

Strontium (Sr) mg/L 0.46 0.17 1.1 0.29 0.05 1128619

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.08 <0.05 <0.05 0.05 1128619

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 1128619

Vanadium (V) mg/L 0.02 0.05 <0.01 0.02 0.01 1128619

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.010 <0.005 <0.005 0.005 1128619

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 4 4
Date d'échantillonnage 2008/06/01
# Bordereau C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-05 LDR Lot CQ
CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.08 0.03 1128619

Antimoine (Sb) mg/L 0.013 0.006 1128619

Argent (Ag) mg/L <0.0005 0.0005 1128619

Arsenic (As) mg/L 0.016 0.002 1128619

Baryum (Ba) mg/L 0.37 0.005 1128619

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1128619

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1128619

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 0.001 1128619

Calcium (Ca) mg/L 9.1 0.5 1128619

Chrome (Cr) mg/L 0.014 0.007 1128619

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1128619

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 1128619

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1128619

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 1128619

Magnésium (Mg) mg/L 5.0 0.2 1128619

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 0.003 1128619

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1128619

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1128619

Nickel (Ni) mg/L <0.006 0.006 1128619

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1128619

Plomb (Pb) mg/L <0.001 0.001 1128619

Potassium (K) mg/L 31 0.2 1128619

Sélénium (Se) mg/L 0.002 0.001 1128619

Strontium (Sr) mg/L 0.62 0.05 1128619

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1128619

Uranium (U) mg/L <0.0006 0.0006 1128619

Vanadium (V) mg/L 0.02 0.01 1128619

Zinc (Zn) mg/L <0.005 0.005 1128619

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 1     T 6 8 3 5 2
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-AGR-01 ST-BA-2013-AGR-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.37 0.14 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 11.4 4.2 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 25 25 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 13.6 20.6 N/A 1124143

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 3     T 6 8 3 5 4
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-AGR-03 ST-BA-2013-AGR-04 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.34 0.38 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 10.6 11.8 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 25 60 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 14.3 47.9 N/A 1124143

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 5     T 6 8 3 5 6
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-AGR-05 ST-BA-2013-CGR-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.56 0.84 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 17.6 26.2 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 25 55 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 7.30 28.4 N/A 1124143

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 7     T 6 8 3 5 8
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/10/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CGR-02 ST-BA-2013-CGR-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.23 0.56 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 7.0 17.4 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 25 30 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 18.0 12.4 N/A 1124143

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 5 9     T 6 8 3 6 0
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CGR-04 ST-BA-2013-CGR-05 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.64 0.36 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 20.1 11.2 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 25 25 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 4.80 13.7 N/A 1124143

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 6 0     T 6 8 3 6 0
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CGR-05 ST-BA-2013-CGR-05 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

Dup. de Lab. Dup. de Lab. 2

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.45 0.42 0.01 1124285

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 6 1     T 6 8 3 6 2
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CPO-01 ST-BA-2013-CPO-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.26 0.23 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 8.1 7.1 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 57 25 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 49.1 17.8 N/A 1124143

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 1     T 6 8 5 6 1
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CPO-03 ST-BA-2013-CPO-03 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.47 N/A 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 14.7 14.7 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 37 36 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 21.9 21.0 N/A 1124143

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 2     T 6 8 5 6 3
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CPO-04 ST-BA-2013-CPO-05 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.30 0.66 0.01 1124285

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 9.3 20.6 0.3 1124143

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 24 23 3 1124143

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 14.8 2.50 N/A 1124143

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 4     T 6 8 5 6 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2010/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-SPO-01 ST-BA-2013-SPO-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.22 0.35 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 6.9 11.1 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 77 24 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 70.1 13.0 N/A 1124144

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 6     T 6 8 5 6 7
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-SPO-03 ST-BA-2013-SPO-04 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.34 0.41 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 10.6 12.8 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 24 38 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 13.5 25.3 N/A 1124144

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 8     T 6 8 5 6 9
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-SPO-05 ST-BA-2013-UM-01 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.24 0.05 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 7.4 1.4 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 77 35 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 69.3 33.9 N/A 1124144

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 6 9     T 6 8 5 6 9     T 6 8 5 7 0
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-UM-01 ST-BA-2013-UM-01 ST-BA-2013-UM-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

Dup. de Lab. Dup. de Lab. 2

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.05 0.03 <0.01 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 1.4 N/A <0.3 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 63 N/A 75 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 61.9 N/A 74.9 N/A 1124144

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 1     T 6 8 5 7 2     T 6 8 5 7 3
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/06/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-UM-03 ST-BA-2013-UM-04 ST-BA-2013-UM-05 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 <0.01 0.17 <0.01 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - <0.3 5.2 <0.3 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 77 46 77 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 77.4 41.2 77.4 N/A 1124144

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 4     T 6 8 5 7 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CUM-01 ST-BA-2013-CUM-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.07 0.03 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 2.2 0.8 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 148 73 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 146 72.4 N/A 1124144

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 6     T 6 8 5 7 7
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CUM-03 ST-BA-2013-CUM-04 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 <0.01 0.02 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - <0.3 0.6 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 36 96 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 35.5 95.2 N/A 1124144

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 7 8
Date d'échantillonnage 2008/06/01
# Bordereau C#868330

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-CUM-05 LDR Lot CQ
TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.08 0.01 1124629

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 2.6 0.3 1124144

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 54 3 1124144

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 51.3 N/A 1124144

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 3     T 6 8 3 1 4     T 6 8 3 1 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-01 ST-BA-2013-AGR-02 ST-BA-2013-AGR-03 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.0 5.2 5.0 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1100 1300 1200 1 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L 0.7 1.1 <0.5 0.5 1119659

Sulfates (SO4) mg/L N/A <5 <5 5 1119659

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 6     T 6 8 3 1 7
Date d'échantillonnage 2009/09/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-04 LDR Lot CQ ST-BA-2013-AGR-05 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.9 0.001 1122845 5.4 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 1 1122825 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3100 5 1122832 1400 1 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1137463 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1122117 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1137463 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L 1.5 0.5 1122117 0.6 0.5 1119659

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 0.2 1122117 N/A N/A N/A

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 1122117 <5 5 1119659

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 8     T 6 8 3 1 9
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-01 LDR ST-BA-2013-CGR-02 LDR Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.9 0.001 5.9 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2900 5 1800 1 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L 0.6 0.5 0.7 0.5 1119659

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 <5 5 1119659

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 0     T 6 8 3 2 1
Date d'échantillonnage 2009/10/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-03TCLP1311 LDR ST-BA-2013-CGR-04TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.2 0.001 5.8 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2200 5 1800 1 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L 0.9 0.5 0.7 0.5 1119659

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 <5 5 1119659

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 2     T 6 8 3 2 3
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-05TCLP1311 LDR ST-BA-2013-CPO-01TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.7 0.001 7.1 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1700 1 3000 5 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L 1.2 0.5 <0.5 0.5 1119659

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 <5 5 1119659

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 4     T 6 8 3 2 4
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-02TCLP1311 ST-BA-2013-CPO-02TCLP1311 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.6 5.6 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1600 1600 1 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L 0.7 0.7 0.5 1119659

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 1119659

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 5     T 6 8 3 2 6
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-01SPLP1312 ST-BA-2013-AGR-02SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.045 0.051 0.001 1119595

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1119593

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 21 32 1 1119596

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137687

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1119726

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.2 0.2 0.2 1137687

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 0.5 1119726

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 7     T 6 8 3 2 8
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-03SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-04SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.045 1119595 0.060 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 1119593 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 22 1119596 22 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 1119726 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137706

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1119726 <0.5 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L N/A N/A <0.2 0.2 1122138

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 66 de 121 2013/05/27 15:21



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 9     T 6 8 3 3 0
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-05SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-01SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.051 0.059 0.001 1119595

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1119593

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 30 27 1 1119596

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137687

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1119726

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.2 0.2 0.2 1137687

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 0.5 1119726

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 1     T 6 8 3 3 2
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/10/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-02SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-03SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.056 0.056 0.001 1119595

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1119593

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 29 26 1 1119596

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137687

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1119726

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 0.2 1137687

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 0.5 1119726

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 4     T 6 8 3 3 5
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-04SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-05SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.054 0.054 0.001 1119595

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1119593

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 27 27 1 1119596

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137687

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1119726

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137687

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 0.5 1119726

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 6     T 6 8 3 3 8
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-01SPLP1312 LDR ST-BA-2013-CPO-02SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.058 0.001 0.047 0.001 1119595

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 1119593

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 25 1 22 1 1119596

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137687

Bromure (Br-) mg/L <0.1 0.1 <1 1 1119726

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137687

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.5 <0.5 0.5 1119726

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 8     T 6 8 3 3 9
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-02SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-01 LDR Lot CQ
Dup. de Lab. CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.048 1119595 0.21 0.001 1121835

Fluorure (F) mg/L <1 1119593 <1 1 1121823

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 25 1119596 62 1 1121838

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137712

Bromure (Br-) mg/L <1 1119726 <1 1 1122112

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137712

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1119726 1.9 0.5 1122112

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L N/A N/A <0.2 0.2 1122112

Sulfates (SO4) mg/L N/A N/A 18 5 1122112

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 0     T 6 8 3 4 1     T 6 8 3 4 2
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/05/01 2009/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-02 ST-BA-2013-AGR-03 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-04 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.22 0.22 1121835 0.28 0.001 1123984

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1121823 <1 1 1123975

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 64 60 1121838 48 1 1123983

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 1137712 <0.2 0.2 1137710

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1122112 <1 1 1124258

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 1137712 <0.2 0.2 1137710

Chlorures (Cl) mg/L 3.5 2.7 1122112 2.3 0.5 1124258

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 1122112 N/A 0.2 N/A

Sulfates (SO4) mg/L 19 17 1122112 35 5 1124258

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 3     T 6 8 3 4 4     T 6 8 3 4 5
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-05 ST-BA-2013-CGR-01 ST-BA-2013-CGR-02 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.26 0.32 0.23 0.001 1121835

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1121823

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 78 93 79 1 1121838

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137712

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1122112

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137712

Chlorures (Cl) mg/L 2.1 2.9 2.2 0.5 1122112

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1122112

Sulfates (SO4) mg/L 22 23 19 5 1122112

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 6     T 6 8 3 4 7     T 6 8 3 4 8
Date d'échantillonnage 2009/10/01 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-03 ST-BA-2013-CGR-04 ST-BA-2013-CGR-05 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.26 0.25 0.24 0.001 1121835

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1121823

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 45 62 65 1 1121838

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137712

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1122112

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137712

Chlorures (Cl) mg/L 3.5 3.9 2.7 0.5 1122112

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1122112

Sulfates (SO4) mg/L 37 21 22 5 1122112

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 9     T 6 8 3 5 0     T 6 8 3 5 0
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-01 ST-BA-2013-CPO-02 ST-BA-2013-CPO-02 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.27 0.18 0.18 0.001 1121835

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1121823

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 55 69 69 1 1121838

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 N/A 0.2 1137712

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1122112

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 N/A 0.2 1137712

Chlorures (Cl) mg/L 4.1 2.6 2.5 0.5 1122112

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 N/A 0.2 1122112

Sulfates (SO4) mg/L 45 18 19 5 1122112

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 0     T 6 8 4 6 1
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-03TCLP1311 ST-BA-2013-CPO4TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.7 5.9 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3000 2300 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 1.6 1.5 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 1122117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 71 de 121 2013/05/27 15:21



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 2     T 6 8 4 6 3
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO5TCLP1311 ST-BA-2013-SPO-01TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.7 7.4 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2400 3200 5 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.7 0.5 1119659

Sulfates (SO4) mg/L 200 <5 5 1119659

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 4     T 6 8 4 6 5
Date d'échantillonnage 2010/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-02TCLP1311 Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 5.8 1119564 5.5 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 1119561 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 1700 1119578 1800 1 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1137763 <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 1119659 <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1137763 <0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1119659 2.1 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L N/A N/A <0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 1119659 <5 5 1122117

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 6     T 6 8 4 6 7
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04TCLP1311 ST-BA-2013-SPO-05TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.4 7.0 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2700 3200 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 1.2 1.6 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 26 5 1122117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 7     T 6 8 4 6 8
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-05TCLP1311 ST-BA-2013-UM-01TCLP1311 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.9 6.2 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3100 2600 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 1.8 2.1 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L N/A <0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L 25 <5 5 1122117

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 9     T 6 8 4 7 0
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-02TCLP1311 ST-BA-2013-UM-03TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.0 6.9 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2400 3100 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 1.9 1.3 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 1122117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 1     T 6 8 4 7 2     T 6 8 4 7 2
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2008/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-UM-04TCLPL1311 ST-BA-UM-05TCLP1311 ST-BA-UM-05TCLP1311 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.3 6.3 6.3 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2700 2700 2700 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 N/A 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 N/A 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 N/A 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 2.0 1.9 N/A 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 N/A 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 N/A 5 1122117

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 3     T 6 8 4 7 4
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-01TCLP1311 ST-BA-2013-CUM-02TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.7 6.5 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3000 2700 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 2.0 2.2 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 1122117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 5     T 6 8 4 7 6
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-03TCLP1311 ST-BA-2013-CUM-04TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.4 6.8 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2700 3200 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 2.0 2.6 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 <5 5 1122117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 7
Date d'échantillonnage 2008/06/01
# Bordereau C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-05TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.8 0.001 1122845

Fluorure (F) mg/L <1 1 1122825

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3200 5 1122832

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1137463

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1122117

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1137463

Chlorures (Cl) mg/L 2.1 0.5 1122117

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 0.2 1122117

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 1122117

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 0     T 6 8 5 0 2
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-03SPLP1312 LDR ST-BA-2013-CPO-04SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.058 0.001 0.055 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 22 1 21 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 <0.02 0.02 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 0.18 0.02 1137706

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.5 0.9 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1122138

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 3     T 6 8 5 0 4
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-05SPLP1312 ST-BA-2013-SPO-01SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.40 0.060 0.001 1119595

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1119593

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 16 28 1 1119596

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137687

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1119726

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137687

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 0.5 1119726

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 5     T 6 8 5 0 6
Date d'échantillonnage 2010/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-02SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.054 1119595 0.050 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 1119593 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 31 1119596 21 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 1119726 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137706

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1119726 0.8 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L N/A N/A <0.2 0.2 1122138

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 7     T 6 8 5 0 8
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04SPLP1312 ST-BA-2013-SPO-05SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.060 0.11 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 22 18 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137706

Chlorures (Cl) mg/L 0.7 0.6 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1122138

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 9     T 6 8 5 1 0     T 6 8 5 1 1
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-01 ST-BA-2013-UM-02 ST-BA-2013-UM-03 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.059 0.045 0.074 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 24 16 27 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1137706

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.9 0.9 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 0.2 <0.2 0.2 1122138

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 2     T 6 8 5 1 3     T 6 8 5 1 4
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2008/08/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-04 ST-BA-2013-UM-05 ST-BA-2013-CUM-01SPLP1312 LDR Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.070 0.058 0.055 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 24 23 22 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137706

Chlorures (Cl) mg/L 1.1 0.7 <0.5 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1122138

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 5     T 6 8 5 1 6
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-02SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-03SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.060 0.061 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 23 23 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137706

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 0.8 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1122138

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 6     T 6 8 5 1 7
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-03SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-04SPLP1312 LDR Lot CQ
Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.060 0.052 0.001 1122903

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1 1122897

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 23 22 1 1122901

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137706

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1 1122138

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 0.2 1137706

Chlorures (Cl) mg/L 0.9 <0.5 0.5 1122138

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L N/A <0.2 0.2 1122138

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 8     T 6 8 5 2 7
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-05SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-CPO-03 LDR Lot CQ
CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.057 1122903 0.27 0.001 1123984

Fluorure (F) mg/L <1 1122897 <1 1 1123975

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 23 1122901 63 1 1123983

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1137706 <0.2 0.2 1137710

Bromure (Br-) mg/L <1 1122138 <1 1 1124258

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1137706 <0.2 0.2 1137710

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 1122138 0.9 0.5 1124258

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 1122138 N/A 0.2 N/A

Sulfates (SO4) mg/L N/A N/A 73 5 1124258

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 2 8     T 6 8 5 2 9     T 6 8 5 3 0
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-04 Lot CQ ST-BA-2013-CPO-05 ST-BA-2013-SPO-01 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.24 1123984 2.0 0.21 0.001 1121835

Fluorure (F) mg/L <1 1123975 <1 <1 1 1121823

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 65 1123983 13 57 1 1121838

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1137710 <0.2 <0.2 0.2 1137712

Bromure (Br-) mg/L <1 1124258 <1 <1 1 1122112

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1137710 <0.2 <0.2 0.2 1137712

Chlorures (Cl) mg/L 5.7 1124258 6.5 3.0 0.5 1122112

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L N/A N/A <0.2 <0.2 0.2 1122112

Sulfates (SO4) mg/L 46 1124258 1200 24 5 1122112

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 1     T 6 8 5 3 2     T 6 8 5 3 3
Date d'échantillonnage 2010/08/01 2008/08/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-02 Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03 ST-BA-2013-SPO-04 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.25 1121835 0.24 0.25 0.001 1123984

Fluorure (F) mg/L <1 1121823 <1 <1 1 1123975

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 64 1121838 71 59 1 1123983

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1137712 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Bromure (Br-) mg/L <1 1122112 <1 <1 1 1124258

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 1137712 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Chlorures (Cl) mg/L 3.3 1122112 2.3 2.7 0.5 1124258

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <0.2 1122112 N/A N/A 0.2 N/A

Sulfates (SO4) mg/L 37 1122112 35 52 5 1124258

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 3     T 6 8 5 3 4     T 6 8 5 3 5
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04 ST-BA-2013-SPO-05 ST-BA-2013-UM-01 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.25 0.71 0.22 0.001 1123984

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1123975

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 58 14 61 1 1123983

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1124258

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Chlorures (Cl) mg/L 2.7 2.5 <0.5 0.5 1124258

Sulfates (SO4) mg/L 48 330 21 5 1124258

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 6     T 6 8 5 3 7     T 6 8 5 3 8
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01 2009/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-02 ST-BA-2013-UM-03 ST-BA-2013-UM-04 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.13 0.24 0.31 0.001 1123984

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1123975

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 50 76 56 1 1123983

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1124258

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Chlorures (Cl) mg/L 2.0 2.4 3.4 0.5 1124258

Sulfates (SO4) mg/L 21 23 51 5 1124258

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 9     T 6 8 5 4 0     T 6 8 5 4 1
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-05 ST-BA-2013-CUM-01 ST-BA-2013-CUM-02 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.17 0.15 0.16 0.001 1123984

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1123975

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 61 52 71 1 1123983

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1124258

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Chlorures (Cl) mg/L 0.9 <0.5 <0.5 0.5 1124258

Sulfates (SO4) mg/L 29 14 5 5 1124258

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 4 2     T 6 8 5 4 3     T 6 8 5 4 4
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2009/03/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-03 ST-BA-2013-CUM-04 ST-BA-2013-CUM-05 LDR Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.16 0.11 0.17 0.001 1123984

Fluorure (F) mg/L <1 <1 <1 1 1123975

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 43 42 43 1 1123983

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 <1 1 1124258

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 0.2 1137710

Chlorures (Cl) mg/L 3.5 <0.5 <0.5 0.5 1124258

Sulfates (SO4) mg/L 20 7 21 5 1124258

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 3     T 6 8 3 1 4     T 6 8 3 1 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-01 ST-BA-2013-AGR-02 ST-BA-2013-AGR-03 Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 20.0 1118487

pH de l'eau déionisée n/a 5.52 5.52 5.52 1118487

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 1118487

pH final  du lixiviat n/a 4.97 5.06 4.97 1118487

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 1118487

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 6     T 6 8 3 1 7     T 6 8 3 1 8
Date d'échantillonnage 2009/09/01 2008/08/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-04 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-05 ST-BA-2013-CGR-01 Lot CQ
TCLP1311 TCLP1311 TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 1120852 20.0 20.1 1118487

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 1120852 5.52 5.52 1118487

pH du pré-test n/a <2.00 1120852 <2.00 <2.00 1118487

pH final  du lixiviat n/a 6.21 1120852 5.08 5.88 1118487

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1120852 400 400 1118487

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 1 9     T 6 8 3 2 0     T 6 8 3 2 1
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/10/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-02 ST-BA-2013-CGR-03TCLP1311 ST-BA-2013-CGR-04TCLP1311 Lot CQ
TCLP1311

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 20.1 1118487

pH de l'eau déionisée n/a 5.52 5.52 5.52 1118487

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 1118487

pH final  du lixiviat n/a 5.30 5.41 5.26 1118487

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 1118487

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 2     T 6 8 3 2 3
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-05TCLP1311 ST-BA-2013-CPO-01TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.1 1118487

pH de l'eau déionisée n/a 5.52 5.52 1118487

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1118487

pH final  du lixiviat n/a 5.18 6.13 1118487

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1118487

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 4     T 6 8 3 2 4
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-02TCLP1311 ST-BA-2013-CPO-02TCLP1311 Lot CQ
Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.0 1118487

pH de l'eau déionisée n/a 5.52 5.52 1118487

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1118487

pH final  du lixiviat n/a 5.14 5.15 1118487

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1118487

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 5     T 6 8 3 2 6
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-01SPLP1312 ST-BA-2013-AGR-02SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1118498

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1118498

pH après 18 heures de mélange n/a 6.8 9.4 1118498

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1118498

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 7     T 6 8 3 2 8
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-03SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-04SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 1118498 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 1118498 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 8.0 1118498 9.5 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 1118498 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 2 9     T 6 8 3 3 0
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-05SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-01SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1118498

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1118498

pH après 18 heures de mélange n/a 8.5 9.1 1118498

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1118498

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 1     T 6 8 3 3 2
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/10/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-02SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-03SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1118498

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1118498

pH après 18 heures de mélange n/a 8.9 8.8 1118498

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1118498

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 4     T 6 8 3 3 5
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-04SPLP1312 ST-BA-2013-CGR-05SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1118498

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1118498

pH après 18 heures de mélange n/a 9.0 9.0 1118498

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1118498

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 6     T 6 8 3 3 8
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-01SPLP1312 ST-BA-2013-CPO-02SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1118498

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1118498

pH après 18 heures de mélange n/a 8.9 8.7 1118498

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1118498

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 3 8     T 6 8 3 3 9     T 6 8 3 4 0
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-02SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-01 ST-BA-2013-AGR-02 Lot CQ
Dup. de Lab. CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 1118498 50 50 1118857

pH de l'eau déionisée n/a N/A N/A 6.0 6.0 1118857

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 1118498 N/A N/A N/A

pH après 18 heures de mélange n/a 8.9 1118498 N/A N/A N/A

Addition du fluide d'extraction n/a N/A N/A 2013/02/19 2013/02/19 1118857

Arrêt de la lixiviation n/a N/A N/A 2013/02/26 2013/02/26 1118857

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 1118498 N/A N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 200 200 1118857

pH après 7 jours de mélange n/a N/A N/A 7.8 8.4 1118857

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 1     T 6 8 3 4 2     T 6 8 3 4 3
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/09/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-AGR-03 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-04 Lot CQ ST-BA-2013-AGR-05 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 1118857 50 1120915 50 1118857

pH de l'eau déionisée n/a 6.0 1118857 5.7 1120915 6.0 1118857

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/19 1118857 2013/02/25 1120915 2013/02/19 1118857

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/26 1118857 2013/03/04 1120915 2013/02/26 1118857

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 1118857 200 1120915 200 1118857

pH après 7 jours de mélange n/a 8.4 1118857 8.7 1120915 8.3 1118857

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 4     T 6 8 3 4 5     T 6 8 3 4 6     T 6 8 3 4 7
Date d'échantillonnage 2009/05/01 2009/08/01 2009/10/01 2009/05/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-01 ST-BA-2013-CGR-02 ST-BA-2013-CGR-03 ST-BA-2013-CGR-04 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 50 1118857

pH de l'eau déionisée n/a 6.0 6.0 6.0 6.0 1118857

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/19 2013/02/19 2013/02/19 2013/02/19 1118857

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/26 2013/02/26 2013/02/26 2013/02/26 1118857

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 200 1118857

pH après 7 jours de mélange n/a 8.4 8.7 8.9 8.8 1118857

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 3 4 8     T 6 8 3 4 9     T 6 8 3 5 0     T 6 8 3 5 0
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2009/03/01 2009/04/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CGR-05 ST-BA-2013-CPO-01 ST-BA-2013-CPO-02 ST-BA-2013-CPO-02 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 50 1118857

pH de l'eau déionisée n/a 6.0 6.0 6.0 6.0 1118857

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/19 2013/02/19 2013/02/19 2013/02/19 1118857

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/26 2013/02/26 2013/02/26 2013/02/26 1118857

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 200 1118857

pH après 7 jours de mélange n/a 8.9 8.6 9.4 9.4 1118857

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 0     T 6 8 4 6 1
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-03TCLP1311 ST-BA-2013-CPO4TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 5.95 5.33 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 2     T 6 8 4 6 3
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO5TCLP1311 ST-BA-2013-SPO-01TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 1118487

pH de l'eau déionisée n/a 5.52 5.52 1118487

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1118487

pH final  du lixiviat n/a 5.57 6.43 1118487

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1118487

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 4     T 6 8 4 6 5
Date d'échantillonnage 2010/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-02TCLP1311 Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 1118487 20.1 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.52 1118487 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 1118487 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 5.22 1118487 5.15 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1118487 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 6     T 6 8 4 6 7
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04TCLP1311 ST-BA-2013-SPO-05TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.0 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 5.67 6.32 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 7     T 6 8 4 6 8
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-05TCLP1311 ST-BA-2013-UM-01TCLP1311 Lot CQ
Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.0 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 6.12 5.55 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 6 9     T 6 8 4 7 0     T 6 8 4 7 1
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01 2009/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-02TCLP1311 ST-BA-2013-UM-03TCLP1311 ST-BA-UM-04TCLPL1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.1 20.1 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 5.65 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 5.43 6.25 5.63 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 2     T 6 8 4 7 2     T 6 8 4 7 3
Date d'échantillonnage 2008/08/01 2008/08/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-UM-05TCLP1311 ST-BA-UM-05TCLP1311 ST-BA-2013-CUM-01TCLP1311 Lot CQ
Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 20.1 20.1 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 5.65 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 5.66 5.66 5.99 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 4     T 6 8 4 7 5
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-02TCLP1311 ST-BA-2013-CUM-03TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 5.66 5.66 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 4 7 6     T 6 8 4 7 7
Date d'échantillonnage 2009/08/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-04TCLP1311 ST-BA-2013-CUM-05TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 1120852

pH de l'eau déionisée n/a 5.65 5.65 1120852

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1120852

pH final  du lixiviat n/a 6.20 6.21 1120852

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1120852

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 0     T 6 8 5 0 2
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-03SPLP1312 ST-BA-2013-CPO-04SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 9.5 9.4 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 3     T 6 8 5 0 4
Date d'échantillonnage 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-05SPLP1312 ST-BA-2013-SPO-01SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1118498

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1118498

pH après 18 heures de mélange n/a 8.3 9.4 1118498

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1118498

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 5     T 6 8 5 0 6
Date d'échantillonnage 2010/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-02SPLP1312 Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 1118498 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 1118498 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 9.1 1118498 9.3 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 1118498 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 0 7     T 6 8 5 0 8     T 6 8 5 0 9
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04SPLP1312 ST-BA-2013-SPO-05SPLP1312 ST-BA-2013-UM-01 Lot CQ
SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 9.5 9.6 9.7 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 0     T 6 8 5 1 1     T 6 8 5 1 2     T 6 8 5 1 3
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01 2009/06/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-02 ST-BA-2013-UM-03 ST-BA-2013-UM-04 ST-BA-2013-UM-05 Lot CQ
SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312 SPLP1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 25 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 500 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 9.4 9.8 9.5 9.6 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 4.2 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 4     T 6 8 5 1 5
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-01SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-02SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 9.7 9.7 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 6     T 6 8 5 1 6
Date d'échantillonnage 2009/06/01 2009/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-03SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-03SPLP1312 Lot CQ
Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 9.6 9.5 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 1 7     T 6 8 5 1 8
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2008/06/01
# Bordereau C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-04SPLP1312 ST-BA-2013-CUM-05SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 25 1120843

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 500 1120843

pH après 18 heures de mélange n/a 9.6 9.6 1120843

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 4.2 1120843

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 2 7     T 6 8 5 2 8     T 6 8 5 2 9
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01 2008/09/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CPO-03 ST-BA-2013-CPO-04 Lot CQ ST-BA-2013-CPO-05 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 1120915 50 1118857

pH de l'eau déionisée n/a 5.7 5.7 1120915 6.0 1118857

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/25 2013/02/25 1120915 2013/02/19 1118857

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/03/04 2013/03/04 1120915 2013/02/26 1118857

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 1120915 200 1118857

pH après 7 jours de mélange n/a 8.6 8.8 1120915 7.9 1118857

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 0     T 6 8 5 3 1     T 6 8 5 3 2
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2010/08/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-01 ST-BA-2013-SPO-02 Lot CQ ST-BA-2013-SPO-03 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 1118857 50 1120915

pH de l'eau déionisée n/a 6.0 6.0 1118857 5.7 1120915

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/19 2013/02/19 1118857 2013/02/25 1120915

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/02/26 2013/02/26 1118857 2013/03/04 1120915

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 1118857 200 1120915

pH après 7 jours de mélange n/a 8.9 9.1 1118857 8.8 1120915

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 3     T 6 8 5 3 3     T 6 8 5 3 4     T 6 8 5 3 5
Date d'échantillonnage 2008/06/01 2008/06/01 2008/09/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-SPO-04 ST-BA-2013-SPO-04 ST-BA-2013-SPO-05 ST-BA-2013-UM-01 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

Dup. de Lab.

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 50 1120915

pH de l'eau déionisée n/a 5.7 5.7 5.7 5.7 1120915

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/25 2013/02/25 2013/02/25 2013/02/25 1120915

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/03/04 2013/03/04 2013/03/04 2013/03/04 1120915

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 200 1120915

pH après 7 jours de mélange n/a 9.0 9.0 8.5 8.7 1120915

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 3 6     T 6 8 5 3 7     T 6 8 5 3 8     T 6 8 5 3 9
Date d'échantillonnage 2009/04/01 2009/08/01 2009/06/01 2008/08/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-02 ST-BA-2013-UM-03 ST-BA-2013-UM-04 ST-BA-2013-UM-05 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 50 1120915

pH de l'eau déionisée n/a 5.7 5.7 5.7 5.7 1120915

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/25 2013/02/25 2013/02/25 2013/02/25 1120915

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/03/04 2013/03/04 2013/03/04 2013/03/04 1120915

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 200 1120915

pH après 7 jours de mélange n/a 9.0 9.3 8.6 9.0 1120915

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 6 8 5 4 0     T 6 8 5 4 1     T 6 8 5 4 2     T 6 8 5 4 3
Date d'échantillonnage 2009/03/01 2009/04/01 2009/06/01 2009/03/01
# Bordereau C#868330 C#868330 C#868330 C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-01 ST-BA-2013-CUM-02 ST-BA-2013-CUM-03 ST-BA-2013-CUM-04 Lot CQ
CTEU9 CTEU9 CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 50 50 50 1120915

pH de l'eau déionisée n/a 5.7 5.7 5.7 5.7 1120915

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/25 2013/02/25 2013/02/25 2013/02/25 1120915

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/03/04 2013/03/04 2013/03/04 2013/03/04 1120915

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 200 200 200 1120915

pH après 7 jours de mélange n/a 8.9 9.4 9.0 9.0 1120915

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 6 8 5 4 4
Date d'échantillonnage 2008/06/01
# Bordereau C#868330

 U N I T É S ST-BA-2013-CUM-05 Lot CQ
CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 50 1120915

pH de l'eau déionisée n/a 5.7 1120915

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/02/25 1120915

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/03/04 1120915

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 200 1120915

pH après 7 jours de mélange n/a 9.0 1120915

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307069 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Potentiel de génération d'acide:

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0.3 % et dont le potentiel de
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes :

-Le potentiel de neutralisation net (PNN) est inférieur à 20kg CaCO3/tonne
-Le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal (PA) est inférieur à 3.

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide.

Veuillez noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B307069

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1118487 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/18 5.52 n/a

pH final  du lixiviat 2013/02/18 4.93 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/02/18 400 n/a

1118498 AHZ Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/18 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/02/18 4.3 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/02/18 4.2 n/a

1118857 MBL Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/19 6.0 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/02/19 2013/02/19 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/02/19 2013/02/26 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/19 200 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/02/19 8.2 n/a

1119561 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/20 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/20 103 %

1119564 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/21 4.9, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/21 102 %

1119578 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 1000, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 97 %

1119593 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/20 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/20 103 %

1119595 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/21 0.030, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/21 102 %

1119596 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 97 %

1119659 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/20 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/20 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/02/20 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/20 95 %
Chlorures (Cl) 2013/02/20 102 %
Sulfates (SO4) 2013/02/20 105 %

1119726 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/20 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/20 <0.5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/20 96 %
Chlorures (Cl) 2013/02/20 97 %

1120843 AHZ Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/25 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/02/25 4.2 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/02/25 4.2 n/a

1120852 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/25 5.65 n/a
pH final  du lixiviat 2013/02/25 4.92 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/02/25 400 n/a

1120915 MBL Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/25 5.7 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/02/25 2013/02/25 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/02/25 2013/03/04 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/25 200 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/02/25 8.6 n/a

1121823 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/27 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/27 100 %

1121835 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/27 <0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/27 101 %

1121838 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/27 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/27 95 %

1122112 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/28 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/28 0.9, LDR=0.5 mg/L
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/02/28 <0.2 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/02/28 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/28 94 %
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1122112 AL8 Blanc fortifié Chlorures (Cl) 2013/02/28 99 %

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/02/28 99 %
Sulfates (SO4) 2013/02/28 99 %

1122117 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/28 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/28 <0.5 mg/L
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/02/28 <0.2 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/02/28 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/28 94 %
Chlorures (Cl) 2013/02/28 102 %
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/02/28 98 %
Sulfates (SO4) 2013/02/28 99 %

1122138 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/27 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/27 <0.5 mg/L
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/02/27 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/27 96 %
Chlorures (Cl) 2013/02/27 98 %
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/02/27 99 %

1122825 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/03/04 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/03/04 103 %

1122832 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/04 1200, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/04 99 %

1122845 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/03/04 4.9, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/03/04 103 %

1122897 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/03/04 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/03/04 105 %

1122901 JL1 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/01 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/01 99 %

1122903 JL1 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/03/01 0.030, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/03/01 103 %

1123893 JS2 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/05 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/05 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/05 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/05 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/05 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/05 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/05 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/03/05 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/05 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/05 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/05 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/05 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/03/05 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/03/05 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/05 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/05 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/05 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/05 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/05 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/05 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/05 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/05 <0.0006 mg/L
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1123893 JS2 BL. LIXIVIAT Vanadium (V) 2013/03/05 <0.01 mg/L

Zinc (Zn) 2013/03/05 <0.005 mg/L
Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/05 87 %

Antimoine (Sb) 2013/03/05 107 %
Argent (Ag) 2013/03/05 93 %
Arsenic (As) 2013/03/05 97 %
Baryum (Ba) 2013/03/05 97 %
Béryllium (Be) 2013/03/05 103 %
Bore (B) 2013/03/05 110 %
Cadmium (Cd) 2013/03/05 100 %
Calcium (Ca) 2013/03/05 85 %
Chrome (Cr) 2013/03/05 89 %
Cobalt (Co) 2013/03/05 92 %
Cuivre (Cu) 2013/03/05 87 %
Etain (Sn) 2013/03/05 108 %
Fer (Fe) 2013/03/05 93 %
Magnésium (Mg) 2013/03/05 86 %
Manganèse (Mn) 2013/03/05 93 %
Molybdène (Mo) 2013/03/05 102 %
Mercure (Hg) 2013/03/05 96 %
Nickel (Ni) 2013/03/05 93 %
Phosphore total 2013/03/05 79 ( 1 ) %
Plomb (Pb) 2013/03/05 99 %
Potassium (K) 2013/03/05 83 %
Sélénium (Se) 2013/03/05 93 %
Strontium (Sr) 2013/03/05 98 %
Titane (Ti) 2013/03/05 94 %
Uranium (U) 2013/03/05 100 %
Vanadium (V) 2013/03/05 96 %
Zinc (Zn) 2013/03/05 91 %

1123975 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/03/05 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/03/05 100 %

1123983 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/06 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/06 97 %

1123984 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/03/06 <0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/03/06 102 %

1124108 KK Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/05 93 %
Antimoine (Sb) 2013/03/05 95 %
Argent (Ag) 2013/03/05 100 %
Arsenic (As) 2013/03/05 91 %
Baryum (Ba) 2013/03/05 98 %
Cadmium (Cd) 2013/03/05 93 %
Calcium (Ca) 2013/03/05 80 %
Chrome (Cr) 2013/03/05 92 %
Cuivre (Cu) 2013/03/05 90 %
Cobalt (Co) 2013/03/05 92 %
Etain (Sn) 2013/03/05 98 %
Fer (Fe) 2013/03/05 86 %
Magnésium (Mg) 2013/03/05 83 %
Manganèse (Mn) 2013/03/05 93 %
Molybdène (Mo) 2013/03/05 93 %
Nickel (Ni) 2013/03/05 92 %
Mercure (Hg) 2013/03/05 93 %
Potassium (K) 2013/03/05 91 %
Plomb (Pb) 2013/03/05 101 %
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1124108 KK Blanc fortifié Sélénium (Se) 2013/03/05 86 %

Sodium (Na) 2013/03/05 83 %
Strontium (Sr) 2013/03/05 100 %
Thallium (Tl) 2013/03/05 102 %
Uranium (U) 2013/03/05 101 %
Vanadium (V) 2013/03/05 91 %
Zinc (Zn) 2013/03/05 90 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/03/05 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/03/05 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/03/05 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/03/05 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/03/05 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/03/05 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/03/05 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/03/05 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/03/05 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/03/05 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/03/05 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/03/05 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/03/05 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/03/05 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/03/05 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/03/05 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/03/05 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/03/05 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/03/05 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/03/05 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/03/05 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/03/05 <5 mg/kg

1124117 KK Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/05 91 %
Antimoine (Sb) 2013/03/05 94 %
Argent (Ag) 2013/03/05 88 %
Arsenic (As) 2013/03/05 89 %
Baryum (Ba) 2013/03/05 95 %
Cadmium (Cd) 2013/03/05 88 %
Calcium (Ca) 2013/03/05 75 %
Chrome (Cr) 2013/03/05 89 %
Cuivre (Cu) 2013/03/05 86 %
Cobalt (Co) 2013/03/05 88 %
Etain (Sn) 2013/03/05 95 %
Fer (Fe) 2013/03/05 84 %
Magnésium (Mg) 2013/03/05 81 %
Manganèse (Mn) 2013/03/05 90 %
Molybdène (Mo) 2013/03/05 88 %
Nickel (Ni) 2013/03/05 89 %
Mercure (Hg) 2013/03/05 89 %
Potassium (K) 2013/03/05 89 %
Plomb (Pb) 2013/03/05 97 %
Sélénium (Se) 2013/03/05 85 %
Sodium (Na) 2013/03/05 82 %
Strontium (Sr) 2013/03/05 96 %
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1124117 KK Blanc fortifié Thallium (Tl) 2013/03/05 97 %

Uranium (U) 2013/03/05 98 %
Vanadium (V) 2013/03/05 89 %
Zinc (Zn) 2013/03/05 87 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/03/05 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/03/05 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/03/05 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/03/05 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/03/05 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/03/05 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/03/05 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/03/05 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/03/05 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/03/05 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/03/05 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/03/05 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/03/05 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/03/05 0.01, LDR=0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/03/05 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/03/05 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/03/05 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/03/05 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/03/05 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/03/05 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/03/05 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/03/05 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/03/05 <5 mg/kg

1124258 MH1 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/03/05 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/03/05 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/03/05 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/03/05 101 %
Chlorures (Cl) 2013/03/05 97 %
Sulfates (SO4) 2013/03/05 103 %

1124285 DKH MRC Soufre (S) 2013/03/05 101 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/03/05 <0.01 %

1124629 DKH MRC Soufre (S) 2013/03/06 93 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/03/06 <0.01 %

1125349 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/08 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/08 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/08 0.0011, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/08 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/08 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/08 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/08 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/08 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/03/08 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/08 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/08 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/08 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/08 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/08 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/03/08 <0.2 mg/L
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1125349 MCA BL. LIXIVIAT Manganèse (Mn) 2013/03/08 <0.003 mg/L

Molybdène (Mo) 2013/03/08 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/08 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/08 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/08 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/08 0.027, LDR=0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/08 2.7, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/08 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/08 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/08 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/08 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/08 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/08 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/08 96 %
Antimoine (Sb) 2013/03/08 98 %
Argent (Ag) 2013/03/08 92 %
Arsenic (As) 2013/03/08 97 %
Baryum (Ba) 2013/03/08 87 %
Béryllium (Be) 2013/03/08 90 %
Bore (B) 2013/03/08 95 %
Cadmium (Cd) 2013/03/08 96 %
Calcium (Ca) 2013/03/08 92 %
Chrome (Cr) 2013/03/08 88 %
Cobalt (Co) 2013/03/08 91 %
Cuivre (Cu) 2013/03/08 87 %
Etain (Sn) 2013/03/08 98 %
Fer (Fe) 2013/03/08 94 %
Magnésium (Mg) 2013/03/08 97 %
Manganèse (Mn) 2013/03/08 97 %
Molybdène (Mo) 2013/03/08 96 %
Mercure (Hg) 2013/03/08 96 %
Nickel (Ni) 2013/03/08 91 %
Phosphore total 2013/03/08 97 %
Plomb (Pb) 2013/03/08 95 %
Potassium (K) 2013/03/08 97 %
Sélénium (Se) 2013/03/08 96 %
Strontium (Sr) 2013/03/08 94 %
Titane (Ti) 2013/03/08 96 %
Uranium (U) 2013/03/08 94 %
Vanadium (V) 2013/03/08 93 %
Zinc (Zn) 2013/03/08 92 %

1126465 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/11 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/11 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/11 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/11 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/11 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/11 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/11 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/03/11 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/11 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/11 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/11 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/11 <0.1 mg/L
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1126465 MCA BL. LIXIVIAT Magnésium (Mg) 2013/03/11 <0.2 mg/L

Manganèse (Mn) 2013/03/11 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/11 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/11 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/11 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/11 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/11 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/11 0.8, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/11 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/03/11 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/11 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/11 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/11 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/11 98 %
Antimoine (Sb) 2013/03/11 101 %
Argent (Ag) 2013/03/11 93 %
Arsenic (As) 2013/03/11 97 %
Baryum (Ba) 2013/03/11 96 %
Béryllium (Be) 2013/03/11 90 %
Bore (B) 2013/03/11 99 %
Cadmium (Cd) 2013/03/11 97 %
Calcium (Ca) 2013/03/11 93 %
Chrome (Cr) 2013/03/11 90 %
Cobalt (Co) 2013/03/11 90 %
Cuivre (Cu) 2013/03/11 85 %
Etain (Sn) 2013/03/11 101 %
Fer (Fe) 2013/03/11 93 %
Magnésium (Mg) 2013/03/11 97 %
Manganèse (Mn) 2013/03/11 97 %
Molybdène (Mo) 2013/03/11 97 %
Mercure (Hg) 2013/03/11 100 %
Nickel (Ni) 2013/03/11 86 %
Phosphore total 2013/03/11 95 %
Plomb (Pb) 2013/03/11 100 %
Potassium (K) 2013/03/11 98 %
Sélénium (Se) 2013/03/11 97 %
Sodium (Na) 2013/03/11 91 %
Strontium (Sr) 2013/03/11 96 %
Titane (Ti) 2013/03/11 97 %
Uranium (U) 2013/03/11 98 %
Vanadium (V) 2013/03/11 96 %
Zinc (Zn) 2013/03/11 92 %

1126503 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/11 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/11 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/11 0.0003, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/11 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/11 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/11 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/11 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/03/11 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/11 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/11 <0.01 mg/L
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1126503 MCA BL. LIXIVIAT Cuivre (Cu) 2013/03/11 <0.003 mg/L

Etain (Sn) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/11 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/03/11 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/03/11 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/11 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/11 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/11 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/11 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/11 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/11 5.0, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/11 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/03/11 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/11 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/11 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/11 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/11 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/11 99 %
Antimoine (Sb) 2013/03/11 105 %
Argent (Ag) 2013/03/11 97 %
Arsenic (As) 2013/03/11 100 %
Baryum (Ba) 2013/03/11 99 %
Béryllium (Be) 2013/03/11 92 %
Bore (B) 2013/03/11 104 %
Cadmium (Cd) 2013/03/11 100 %
Calcium (Ca) 2013/03/11 95 %
Chrome (Cr) 2013/03/11 93 %
Cobalt (Co) 2013/03/11 91 %
Cuivre (Cu) 2013/03/11 89 %
Etain (Sn) 2013/03/11 105 %
Fer (Fe) 2013/03/11 95 %
Magnésium (Mg) 2013/03/11 99 %
Manganèse (Mn) 2013/03/11 96 %
Molybdène (Mo) 2013/03/11 100 %
Mercure (Hg) 2013/03/11 102 %
Nickel (Ni) 2013/03/11 91 %
Phosphore total 2013/03/11 96 %
Plomb (Pb) 2013/03/11 100 %
Potassium (K) 2013/03/11 99 %
Sélénium (Se) 2013/03/11 104 %
Sodium (Na) 2013/03/11 91 %
Strontium (Sr) 2013/03/11 98 %
Titane (Ti) 2013/03/11 97 %
Uranium (U) 2013/03/11 99 %
Vanadium (V) 2013/03/11 98 %
Zinc (Zn) 2013/03/11 93 %

1128619 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/19 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/19 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/19 <0.0005 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/19 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/19 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/19 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/19 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/19 <0.001 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307069

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1128619 MCA BL. LIXIVIAT Calcium (Ca) 2013/03/19 <0.5 mg/L

Chrome (Cr) 2013/03/19 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/19 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/19 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/19 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/19 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/03/19 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/03/19 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/19 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/19 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/19 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/19 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/19 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/19 5.1, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/19 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/19 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/19 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/19 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/19 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/19 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/19 104 %
Antimoine (Sb) 2013/03/19 110 %
Argent (Ag) 2013/03/19 110 %
Arsenic (As) 2013/03/19 100 %
Baryum (Ba) 2013/03/19 100 %
Béryllium (Be) 2013/03/19 90 %
Bore (B) 2013/03/19 91 %
Cadmium (Cd) 2013/03/19 105 %
Calcium (Ca) 2013/03/19 99 %
Chrome (Cr) 2013/03/19 90 %
Cobalt (Co) 2013/03/19 93 %
Cuivre (Cu) 2013/03/19 87 %
Etain (Sn) 2013/03/19 111 %
Fer (Fe) 2013/03/19 98 %
Magnésium (Mg) 2013/03/19 103 %
Manganèse (Mn) 2013/03/19 101 %
Molybdène (Mo) 2013/03/19 106 %
Mercure (Hg) 2013/03/19 101 %
Nickel (Ni) 2013/03/19 89 %
Phosphore total 2013/03/19 101 %
Plomb (Pb) 2013/03/19 103 %
Potassium (K) 2013/03/19 108 %
Sélénium (Se) 2013/03/19 104 %
Strontium (Sr) 2013/03/19 104 %
Titane (Ti) 2013/03/19 101 %
Uranium (U) 2013/03/19 104 %
Vanadium (V) 2013/03/19 100 %
Zinc (Zn) 2013/03/19 94 %

1128634 JS2 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/18 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/18 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/18 0.0009, LDR=0.0005 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/18 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/18 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/18 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/18 <0.05 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307069

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1128634 JS2 BL. LIXIVIAT Cadmium (Cd) 2013/03/18 <0.001 mg/L

Calcium (Ca) 2013/03/18 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/18 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/18 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/18 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/18 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/18 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/03/18 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/03/18 0.004, LDR=0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/18 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/18 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/18 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/18 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/18 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/18 7.7, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/18 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/18 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/18 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/18 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/18 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/18 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/18 103 %
Antimoine (Sb) 2013/03/18 110 %
Argent (Ag) 2013/03/18 111 %
Arsenic (As) 2013/03/18 101 %
Baryum (Ba) 2013/03/18 99 %
Béryllium (Be) 2013/03/18 92 %
Bore (B) 2013/03/18 95 %
Cadmium (Cd) 2013/03/18 104 %
Calcium (Ca) 2013/03/18 100 %
Chrome (Cr) 2013/03/18 94 %
Cobalt (Co) 2013/03/18 92 %
Cuivre (Cu) 2013/03/18 86 %
Etain (Sn) 2013/03/18 110 %
Fer (Fe) 2013/03/18 97 %
Magnésium (Mg) 2013/03/18 102 %
Manganèse (Mn) 2013/03/18 102 %
Molybdène (Mo) 2013/03/18 105 %
Mercure (Hg) 2013/03/18 101 %
Nickel (Ni) 2013/03/18 90 %
Phosphore total 2013/03/18 100 %
Plomb (Pb) 2013/03/18 105 %
Potassium (K) 2013/03/18 105 %
Sélénium (Se) 2013/03/18 104 %
Strontium (Sr) 2013/03/18 103 %
Titane (Ti) 2013/03/18 101 %
Uranium (U) 2013/03/18 106 %
Vanadium (V) 2013/03/18 98 %
Zinc (Zn) 2013/03/18 93 %

1137274 SC5 Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/04/11 94 %
Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/04/11 <10 mg/kg

1137463 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 98 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 99 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307069

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1137687 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 0.2, LDR=0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 98 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 101 %
1137706 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 <0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 99 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 100 %
1137710 MH1 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/03/05 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/03/05 <0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/03/05 95 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/03/05 101 %
1137712 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 <0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 99 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 99 %
1137763 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 <0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 100 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 101 %
1140385 AL5 Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/04/19 85 %

Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/04/19 <10 mg/kg

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B307069

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Alain Saint-Jean, B.Sc., Chimiste, Superviseur

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Ramona Dascal

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B307069

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag

====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/27
# Rapport: NM-439188

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B307626
Reçu: 2013/02/14, 08:30

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 8

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 2 N/A 2013/02/21 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 4 N/A 2013/02/27 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 4 2013/02/20 2013/02/20 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 2 2013/02/27 2013/02/28 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Broyage 2 2013/02/15 2013/02/15 STL SOP-00019 Broyeur SK100
Broyage ( 1 ) 2 N/A N/A
Conductivité - Lixiviés 4 N/A 2013/02/21 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 2 N/A 2013/02/27 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 2 ) 2 N/A N/A
Fluorures lixiviés 4 N/A 2013/02/20 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 2 N/A 2013/02/27 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 2 2013/02/18 2013/02/19 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 2 2013/02/15 2013/02/18 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 2 2013/02/27 2013/02/27 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 4 2013/02/27 2013/02/27 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 2 2013/02/27 2013/02/28 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 2 ) 2 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 4 N/A 2013/02/21 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 2 N/A 2013/02/28 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 2 2013/02/26 2013/02/26 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 3 ) 2 N/A N/A
Soufre ( 3 ) 2 N/A N/A
Soufre pour analyse PGA 2 N/A 2013/02/28 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 2 2013/04/19 2013/04/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 3 ) 2 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 2 2013/02/15 2013/02/18 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total ( 4 ) 2 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Inspec-Sol Ville St.Laurent
(2) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(4) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/27
# Rapport: NM-439188

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 7 0 4 6 4     T 7 0 4 6 5
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-UM-06 ST-BA-2013-UM-07 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 13000 11000 20 1122113

Antimoine (Sb) mg/kg - - - 0.2 <0.1 0.1 1122113

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 <0.5 0.5 1122113

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 31 <2 2 1122113

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 80 270 4 1122113

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 <0.1 0.1 1122113

Calcium (Ca) mg/kg - - - 12000 29000 20 1122113

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 1400 1100 1 1122113

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 53 46 1 1122113

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 150 25 1 1122113

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 1 1 1 1122113

Fer (Fe) mg/kg - - - 47000 33000 10 1122113

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 37000 38000 5 1122113

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 370 910 2 1122113

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 0.6 <0.5 0.5 1122113

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 530 290 0.5 1122113

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 0.02 0.01 1122113

Potassium (K) mg/kg - - - 1100 480 20 1122113

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 11 1 1 1122113

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 <0.5 <0.5 0.5 1122113

Silicium (Si) mg/kg - - - 310 300 10 1140388

Sodium (Na) mg/kg - - - 15 26 10 1122113

Strontium (Sr) mg/kg - - - 110 140 5 1122113

Thallium (Tl) mg/kg - - - <0.1 <0.1 0.1 1122113

Uranium (U) mg/kg - - - <2 <2 2 1122113

Vanadium (V) mg/kg - - - 78 60 2 1122113

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 17 15 5 1122113

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 7 0 4 5 8     T 7 0 4 5 9     T 7 0 4 6 0
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-06 ST-BA-2013-UM-07 LDR Lot CQ ST-BA-2013-UM-06 LDR Lot CQ
TCLP 1311 TCLP 1311 SPLP 1312

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.05 0.08 0.03 1122538 <0.03 0.03 1122523

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 <0.006 0.006 1122538 <0.006 0.006 1122523

Argent (Ag) mg/L 0.0005 0.0005 0.0003 1122538 <0.0003 0.0003 1122523

Arsenic (As) mg/L 0.010 <0.002 0.002 1122538 0.016 0.002 1122523

Baryum (Ba) mg/L 1.5 4.2 0.005 1122538 0.15 0.005 1122523

Béryllium (Be) mg/L <0.002 <0.002 0.002 1122538 <0.002 0.002 1122523

Bore (B) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1122538 <0.05 0.05 1122523

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1122538 <0.001 0.001 1122523

Calcium (Ca) mg/L 510 340 5 1122538 6.0 0.5 1122523

Chrome (Cr) mg/L 0.021 0.012 0.007 1122538 <0.007 0.007 1122523

Cobalt (Co) mg/L 0.01 0.01 0.01 1122538 <0.01 0.01 1122523

Cuivre (Cu) mg/L 0.006 0.012 0.003 1122538 <0.003 0.003 1122523

Etain (Sn) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1122538 <0.05 0.05 1122523

Fer (Fe) mg/L 1.6 9.7 0.1 1122538 <0.1 0.1 1122523

Magnésium (Mg) mg/L 33 83 0.2 1122538 1.4 0.2 1122523

Manganèse (Mn) mg/L 5.9 5.6 0.03 1122538 <0.003 0.003 1122523

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1122538 <0.01 0.01 1122523

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 1122538 <0.0005 0.0005 1122523

Nickel (Ni) mg/L 0.10 0.048 0.006 1122538 <0.006 0.006 1122523

Phosphore total mg/L <0.1 <0.1 0.1 1122538 <0.1 0.1 1122523

Plomb (Pb) mg/L 0.063 0.004 0.001 1122538 <0.001 0.001 1122523

Potassium (K) mg/L 18 15 0.2 1122538 4.5 0.2 1122523

Sélénium (Se) mg/L <0.001 <0.001 0.001 1122538 <0.001 0.001 1122523

Sodium (Na) mg/L N/A N/A N/A N/A <0.2 0.2 1122523

Strontium (Sr) mg/L 3.4 1.5 0.05 1122538 0.81 0.05 1122523

Titane (Ti) mg/L <0.05 <0.05 0.05 1122538 <0.05 0.05 1122523

Uranium (U) mg/L <0.0006 <0.0006 0.0006 1122538 <0.0006 0.0006 1122523

Vanadium (V) mg/L <0.01 <0.01 0.01 1122538 0.01 0.01 1122523

Zinc (Zn) mg/L 0.006 0.024 0.005 1122538 <0.005 0.005 1122523

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 7 0 4 6 1     T 7 0 4 6 2     T 7 0 4 6 3
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-07 Lot CQ ST-BA-2013-UM-06 ST-BA-2013-UM-07 LDR Lot CQ
SPLP 1312 CTEU9 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 1122523 0.05 <0.03 0.03 1122507

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 1122523 0.020 <0.006 0.006 1122507

Argent (Ag) mg/L <0.0003 1122523 0.0012 <0.0003 0.0003 1122507

Arsenic (As) mg/L <0.002 1122523 0.072 0.003 0.002 1122507

Baryum (Ba) mg/L 0.43 1122523 0.67 0.66 0.005 1122507

Béryllium (Be) mg/L <0.002 1122523 <0.002 <0.002 0.002 1122507

Bore (B) mg/L <0.05 1122523 <0.05 <0.05 0.05 1122507

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 1122523 <0.001 <0.001 0.001 1122507

Calcium (Ca) mg/L 5.8 1122523 8.0 6.7 0.5 1122507

Chrome (Cr) mg/L <0.007 1122523 0.017 <0.007 0.007 1122507

Cobalt (Co) mg/L <0.01 1122523 <0.01 <0.01 0.01 1122507

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 1122523 <0.003 <0.003 0.003 1122507

Etain (Sn) mg/L <0.05 1122523 <0.05 <0.05 0.05 1122507

Fer (Fe) mg/L <0.1 1122523 <0.1 <0.1 0.1 1122507

Magnésium (Mg) mg/L 1.5 1122523 4.3 3.6 0.2 1122507

Manganèse (Mn) mg/L <0.003 1122523 <0.003 <0.003 0.003 1122507

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 1122523 <0.01 <0.01 0.01 1122507

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 1122523 <0.0005 <0.0005 0.0005 1122507

Nickel (Ni) mg/L <0.006 1122523 <0.006 <0.006 0.006 1122507

Phosphore total mg/L <0.1 1122523 <0.1 <0.1 0.1 1122507

Plomb (Pb) mg/L <0.001 1122523 <0.001 <0.001 0.001 1122507

Potassium (K) mg/L 3.7 1122523 29 21 0.2 1122507

Sélénium (Se) mg/L <0.001 1122523 <0.001 <0.001 0.001 1122507

Sodium (Na) mg/L <0.2 1122523 N/A N/A 0.2 N/A

Strontium (Sr) mg/L 0.09 1122523 1.6 0.16 0.05 1122507

Titane (Ti) mg/L <0.05 1122523 <0.05 <0.05 0.05 1122507

Uranium (U) mg/L <0.0006 1122523 <0.0006 <0.0006 0.0006 1122507

Vanadium (V) mg/L <0.01 1122523 0.02 <0.01 0.01 1122507

Zinc (Zn) mg/L <0.005 1122523 <0.005 <0.005 0.005 1122507

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 7 0 4 6 4     T 7 0 4 6 5
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S A B C ST-BA-2013-UM-06 ST-BA-2013-UM-07 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.06 0.01 0.01 1122622

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 1.8 0.4 0.3 1121799

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 42 80 3 1121799

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 40.4 79.9 N/A 1121799

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 7 0 4 5 8     T 7 0 4 5 9
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-06 LDR ST-BA-2013-UM-07 LDR Lot CQ
TCLP 1311 TCLP 1311

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.5 0.001 6.3 0.001 1119564

Fluorure (F) mg/L <1 1 <1 1 1119561

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2500 5 2300 5 1119578

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.02 0.02 <0.2 0.2 1137763

Bromure (Br-) mg/L <1 1 <1 1 1119659

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.02 0.02 <0.2 0.2 1137763

Chlorures (Cl) mg/L 0.6 0.5 0.6 0.5 1119659

Sulfates (SO4) mg/L <5 5 <5 5 1119659

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 7 0 4 6 0     T 7 0 4 6 1     T 7 0 4 6 2
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-06 ST-BA-2013-UM-07 Lot CQ ST-BA-2013-UM-06 LDR Lot CQ
SPLP 1312 SPLP 1312 CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.058 0.056 1119595 0.18 0.001 1121835

Fluorure (F) mg/L <1 <1 1119593 <1 1 1121823

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 29 25 1119596 48 1 1121838

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137712

Bromure (Br-) mg/L <1 <1 1119726 <1 1 1122112

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 <0.2 1137687 <0.2 0.2 1137712

Chlorures (Cl) mg/L <0.5 <0.5 1119726 1.6 0.5 1122112

Sulfates (SO4) mg/L N/A N/A N/A 17 5 1122112

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 7 0 4 6 3
Date d'échantillonnage 2008/01/01

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-07 LDR Lot CQ
CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.13 0.001 1121835

Fluorure (F) mg/L <1 1 1121823

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 50 1 1121838

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1137712

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1122112

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1137712

Chlorures (Cl) mg/L 2.1 0.5 1122112

Sulfates (SO4) mg/L 7 5 1122112

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 7 0 4 5 8     T 7 0 4 5 9     T 7 0 4 6 0
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-06 ST-BA-2013-UM-07 Lot CQ ST-BA-2013-UM-06 Lot CQ
TCLP 1311 TCLP 1311 SPLP 1312

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.1 20.0 1118487 25 1118498

pH de l'eau déionisée n/a 5.52 5.52 1118487 N/A N/A

pH du pré-test n/a <2.00 <2.00 1118487 N/A N/A

pH final  du lixiviat n/a 5.62 5.47 1118487 N/A N/A

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 400 1118487 N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A N/A 500 1118498

pH après 18 heures de mélange n/a N/A N/A N/A 9.7 1118498

pH du fluide d'extraction n/a N/A N/A N/A 4.2 1118498

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 7 0 4 6 1     T 7 0 4 6 2     T 7 0 4 6 3
Date d'échantillonnage 2008/01/01 2008/01/01 2008/01/01

 U N I T É S ST-BA-2013-UM-07 Lot CQ ST-BA-2013-UM-06 ST-BA-2013-UM-07 Lot CQ
SPLP 1312 CTEU9 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 25 1118498 50 50 1118857

pH de l'eau déionisée n/a N/A N/A 6.0 6.0 1118857

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 500 1118498 N/A N/A N/A

pH après 18 heures de mélange n/a 9.6 1118498 N/A N/A N/A

Addition du fluide d'extraction n/a N/A N/A 2013/02/19 2013/02/19 1118857

Arrêt de la lixiviation n/a N/A N/A 2013/02/26 2013/02/26 1118857

pH du fluide d'extraction n/a 4.2 1118498 N/A N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 200 200 1118857

pH après 7 jours de mélange n/a N/A N/A 9.1 9.2 1118857

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B307626 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/27

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Potentiel de génération d'acide:

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0.3 % et dont le potentiel de
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes :

-Le potentiel de neutralisation net (PNN) est inférieur à 20kg CaCO3/tonne
-Le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal (PA) est inférieur à 3.

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide.

Veuillez noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B307626

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1118487 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/18 5.52 n/a

pH final  du lixiviat 2013/02/18 4.93 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/02/18 400 n/a

1118498 AHZ Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/18 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/02/18 4.3 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/02/18 4.2 n/a

1118857 MBL Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/19 6.0 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/02/19 2013/02/19 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/02/19 2013/02/26 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/02/19 200 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/02/19 8.2 n/a

1119561 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/20 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/20 103 %

1119564 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/21 4.9, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/21 102 %

1119578 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 1000, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 97 %

1119593 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/20 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/20 103 %

1119595 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/21 0.030, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/21 102 %

1119596 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/21 97 %

1119659 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/20 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/20 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/02/20 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/20 95 %
Chlorures (Cl) 2013/02/20 102 %
Sulfates (SO4) 2013/02/20 105 %

1119726 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/20 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/20 <0.5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/20 96 %
Chlorures (Cl) 2013/02/20 97 %

1121823 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/02/27 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/02/27 100 %

1121835 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/02/27 <0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/02/27 101 %

1121838 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/27 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/02/27 95 %

1122112 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/02/28 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/02/28 0.9, LDR=0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/02/28 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/02/28 94 %
Chlorures (Cl) 2013/02/28 99 %
Sulfates (SO4) 2013/02/28 99 %

1122113 AL5 Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/27 80 %
Antimoine (Sb) 2013/02/27 94 %
Argent (Ag) 2013/02/27 95 %
Arsenic (As) 2013/02/27 89 %
Baryum (Ba) 2013/02/27 98 %
Cadmium (Cd) 2013/02/27 93 %
Calcium (Ca) 2013/02/27 87 %
Chrome (Cr) 2013/02/27 93 %
Cuivre (Cu) 2013/02/27 93 %
Cobalt (Co) 2013/02/27 94 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307626

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1122113 AL5 Blanc fortifié Etain (Sn) 2013/02/27 102 %

Fer (Fe) 2013/02/27 86 %
Magnésium (Mg) 2013/02/27 87 %
Manganèse (Mn) 2013/02/27 86 %
Molybdène (Mo) 2013/02/27 95 %
Nickel (Ni) 2013/02/27 88 %
Mercure (Hg) 2013/02/27 91 %
Potassium (K) 2013/02/27 85 %
Plomb (Pb) 2013/02/27 99 %
Sélénium (Se) 2013/02/27 83 %
Sodium (Na) 2013/02/27 88 %
Strontium (Sr) 2013/02/27 97 %
Thallium (Tl) 2013/02/27 98 %
Uranium (U) 2013/02/27 101 %
Vanadium (V) 2013/02/27 93 %
Zinc (Zn) 2013/02/27 89 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/02/27 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/02/27 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/02/27 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/02/27 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/02/27 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/02/27 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/02/27 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/02/27 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/02/27 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/02/27 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/02/27 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/02/27 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/02/27 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/02/27 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/02/27 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/02/27 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/02/27 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/02/27 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/02/27 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/02/27 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/02/27 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/02/27 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/02/27 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/02/27 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/02/27 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/02/27 <5 mg/kg

1122507 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/02/27 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/02/27 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/02/27 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/02/27 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/02/27 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/02/27 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/02/27 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/02/27 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/02/27 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/02/27 <0.05 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307626

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1122507 SD5 BL. LIXIVIAT Fer (Fe) 2013/02/27 <0.1 mg/L

Magnésium (Mg) 2013/02/27 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/02/27 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/02/27 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/02/27 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/02/27 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/02/27 7.0, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/02/27 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/02/27 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/27 96 %
Antimoine (Sb) 2013/02/27 103 %
Argent (Ag) 2013/02/27 95 %
Arsenic (As) 2013/02/27 100 %
Baryum (Ba) 2013/02/27 103 %
Béryllium (Be) 2013/02/27 99 %
Bore (B) 2013/02/27 113 %
Cadmium (Cd) 2013/02/27 100 %
Calcium (Ca) 2013/02/27 94 %
Chrome (Cr) 2013/02/27 96 %
Cobalt (Co) 2013/02/27 95 %
Cuivre (Cu) 2013/02/27 91 %
Etain (Sn) 2013/02/27 104 %
Fer (Fe) 2013/02/27 91 %
Magnésium (Mg) 2013/02/27 95 %
Manganèse (Mn) 2013/02/27 101 %
Molybdène (Mo) 2013/02/27 102 %
Mercure (Hg) 2013/02/27 105 %
Nickel (Ni) 2013/02/27 93 %
Phosphore total 2013/02/27 91 %
Plomb (Pb) 2013/02/27 102 %
Potassium (K) 2013/02/27 100 %
Sélénium (Se) 2013/02/27 101 %
Strontium (Sr) 2013/02/27 93 %
Titane (Ti) 2013/02/27 103 %
Uranium (U) 2013/02/27 100 %
Vanadium (V) 2013/02/27 102 %
Zinc (Zn) 2013/02/27 96 %

1122523 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/02/27 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/02/27 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/02/27 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/02/27 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/02/27 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/02/27 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/02/27 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/02/27 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/02/27 <0.003 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307626

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1122523 SD5 BL. LIXIVIAT Etain (Sn) 2013/02/27 <0.05 mg/L

Fer (Fe) 2013/02/27 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/02/27 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/02/27 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/02/27 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/02/27 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/02/27 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/02/27 4.8, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/02/27 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/02/27 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/02/27 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/28 98 %
Antimoine (Sb) 2013/02/28 92 %
Argent (Ag) 2013/02/28 72 ( 1 ) %
Arsenic (As) 2013/02/28 103 %
Baryum (Ba) 2013/02/28 103 %
Béryllium (Be) 2013/02/28 102 %
Bore (B) 2013/02/28 113 %
Cadmium (Cd) 2013/02/28 88 %
Calcium (Ca) 2013/02/28 96 %
Chrome (Cr) 2013/02/28 99 %
Cobalt (Co) 2013/02/28 94 %
Cuivre (Cu) 2013/02/28 93 %
Etain (Sn) 2013/02/28 93 %
Fer (Fe) 2013/02/28 90 %
Magnésium (Mg) 2013/02/28 96 %
Manganèse (Mn) 2013/02/28 103 %
Molybdène (Mo) 2013/02/28 92 %
Mercure (Hg) 2013/02/28 107 %
Nickel (Ni) 2013/02/28 92 %
Phosphore total 2013/02/28 95 %
Plomb (Pb) 2013/02/28 100 %
Potassium (K) 2013/02/28 100 %
Sélénium (Se) 2013/02/28 102 %
Sodium (Na) 2013/02/28 91 %
Strontium (Sr) 2013/02/28 94 %
Titane (Ti) 2013/02/28 101 %
Uranium (U) 2013/02/28 99 %
Vanadium (V) 2013/02/28 100 %
Zinc (Zn) 2013/02/28 96 %

1122538 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/02/27 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/02/27 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/02/27 0.0003, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/02/27 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/02/27 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/02/27 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/02/27 <0.5 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307626

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1122538 SD5 BL. LIXIVIAT Chrome (Cr) 2013/02/27 <0.007 mg/L

Cobalt (Co) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/02/27 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/02/27 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/02/27 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/02/27 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/02/27 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/02/27 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/02/27 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/02/27 0.029, LDR=0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/02/27 2.7, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/02/27 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/02/27 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/02/27 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/02/27 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/02/27 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/02/27 96 %
Antimoine (Sb) 2013/02/27 103 %
Argent (Ag) 2013/02/27 76 ( 1 ) %
Arsenic (As) 2013/02/27 102 %
Baryum (Ba) 2013/02/27 105 %
Béryllium (Be) 2013/02/27 99 %
Bore (B) 2013/02/27 106 %
Cadmium (Cd) 2013/02/27 100 %
Calcium (Ca) 2013/02/27 95 %
Chrome (Cr) 2013/02/27 98 %
Cobalt (Co) 2013/02/27 95 %
Cuivre (Cu) 2013/02/27 94 %
Etain (Sn) 2013/02/27 104 %
Fer (Fe) 2013/02/27 92 %
Magnésium (Mg) 2013/02/27 97 %
Manganèse (Mn) 2013/02/27 103 %
Molybdène (Mo) 2013/02/27 104 %
Mercure (Hg) 2013/02/27 105 %
Nickel (Ni) 2013/02/27 94 %
Phosphore total 2013/02/27 94 %
Plomb (Pb) 2013/02/27 103 %
Potassium (K) 2013/02/27 103 %
Sélénium (Se) 2013/02/27 103 %
Strontium (Sr) 2013/02/27 95 %
Titane (Ti) 2013/02/27 103 %
Uranium (U) 2013/02/27 101 %
Vanadium (V) 2013/02/27 103 %
Zinc (Zn) 2013/02/27 97 %

1122622 JL1 MRC Soufre (S) 2013/02/28 100 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/02/28 <0.01 %

1137687 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 0.2, LDR=0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 98 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 101 %

1137712 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 <0.2 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B307626

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1137712 AL8 Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/28 99 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/28 99 %
1137763 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 <0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/21 100 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/21 101 %
1140388 KK Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/04/19 86 %

Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/04/19 <10 mg/kg

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B307626

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B307626

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION

Attention: Carl Pednault
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/15
Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B309916
Reçu: 2013/02/27, 10:42

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 5

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/03/05 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/03/06 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/03/12 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 1 2013/03/01 2013/03/01 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 1 2013/03/01 2013/03/05 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 1 2013/03/12 2013/03/12 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/03/04 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/03/06 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/03/12 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 1 ) 1 N/A N/A
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/03/04 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/03/06 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/03/12 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 1 2013/02/27 2013/03/04 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 1 2013/03/01 2013/03/04 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 1 2013/03/12 2013/03/12 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/03/04 2013/03/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/03/06 2013/03/06 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/03/12 2013/03/12 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 1 ) 1 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/02/12 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 1 2013/03/01 2013/03/01 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 2 ) 2 N/A N/A
Soufre ( 2 ) 2 N/A N/A
Soufre pour analyse PGA 1 N/A 2013/03/13 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 2 2013/04/19 2013/04/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 2 ) 2 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 1 2013/02/27 2013/02/27 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total ( 3 ) 1 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga
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Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION

Attention: Carl Pednault
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/05/15
Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B309916 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 8 0 2 2 7     T 8 0 2 2 8
Date d'échantillonnage 2013/02/26 2013/02/26

 U N I T É S A B C RES-CM-2013-02 RES-CM-2013-02 LDR Lot CQ
TOTAL TOTAL

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 11000 N/A 20 1126678

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 N/A 0.1 1126678

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 N/A 0.5 1126678

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 N/A 2 1126678

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 89 N/A 4 1126678

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <0.1 N/A 0.1 1126678

Calcium (Ca) mg/kg - - - 19000 N/A 20 1126678

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 180 N/A 1 1126678

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 53 N/A 1 1126678

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 19 N/A 1 1126678

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 N/A 1 1126678

Fer (Fe) mg/kg - - - 33000 N/A 10 1126678

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 12000 N/A 5 1126678

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 420 N/A 2 1126678

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 8.5 N/A 0.5 1126678

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 67 N/A 0.5 1126678

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 N/A 0.01 1126678

Potassium (K) mg/kg - - - 7900 N/A 20 1126678

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 13 N/A 1 1126678

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 1.2 N/A 0.5 1126678

Silicium (Si) mg/kg - - - 510 480 10 1140385

Sodium (Na) mg/kg - - - 320 N/A 10 1126678

Strontium (Sr) mg/kg - - - 130 N/A 5 1126678

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.1 N/A 0.1 1126678

Uranium (U) mg/kg - - - <2 N/A 2 1126678

Vanadium (V) mg/kg - - - 55 N/A 2 1126678

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 58 N/A 5 1126678

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B309916 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 8 0 2 2 1     T 8 0 2 2 3     T 8 0 2 2 5
Date d'échantillonnage 2013/02/26 2013/02/26 2013/02/26

 U N I T É S RES-CM-2013-02 LDR Lot CQ RES-CM-2013-02 Lot CQ RES-CM-2013-02 LDR Lot CQ
TCLP 1311 SPLP 1312 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L <0.03 0.03 1123883 0.84 1124817 0.10 0.03 1126670

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1123883 <0.006 1124817 <0.006 0.006 1126670

Argent (Ag) mg/L 0.0005 0.0003 1123883 0.0017 1124817 0.012 0.0003 1126670

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1123883 <0.002 1124817 <0.002 0.002 1126670

Baryum (Ba) mg/L 0.49 0.05 1123883 0.013 1124817 0.056 0.005 1126670

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1123883 <0.002 1124817 <0.002 0.002 1126670

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1123883 <0.05 1124817 <0.05 0.05 1126670

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 0.001 1123883 <0.001 1124817 <0.001 0.001 1126670

Calcium (Ca) mg/L 690 5 1123883 8.8 1124817 52 0.5 1126670

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1123883 <0.007 1124817 <0.007 0.007 1126670

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1123883 <0.01 1124817 <0.01 0.01 1126670

Cuivre (Cu) mg/L <0.003 0.003 1123883 <0.003 1124817 <0.003 0.003 1126670

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1123883 <0.05 1124817 <0.05 0.05 1126670

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 1123883 0.4 1124817 0.9 0.1 1126670

Magnésium (Mg) mg/L 5.7 0.2 1123883 0.3 1124817 3.7 0.2 1126670

Manganèse (Mn) mg/L 7.4 0.03 1123883 <0.003 1124817 0.018 0.003 1126670

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1123883 <0.01 1124817 0.03 0.01 1126670

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1123883 <0.0005 1124817 <0.0005 0.0005 1126670

Nickel (Ni) mg/L 0.011 0.006 1123883 <0.006 1124817 <0.006 0.006 1126670

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1123883 <0.1 1124817 <0.1 0.1 1126670

Plomb (Pb) mg/L 0.029 0.001 1123883 0.002 1124817 <0.001 0.001 1126670

Potassium (K) mg/L 18 0.2 1123883 10 1124817 44 0.2 1126670

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1123883 <0.001 1124817 0.002 0.001 1126670

Sodium (Na) mg/L N/A N/A N/A 8.5 1124817 N/A 0.2 N/A

Strontium (Sr) mg/L 3.4 0.05 1123883 0.18 1124817 1.2 0.05 1126670

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1123883 <0.05 1124817 <0.05 0.05 1126670

Uranium (U) mg/L 0.0010 0.0006 1123883 <0.0006 1124817 0.0056 0.0006 1126670

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1123883 <0.01 1124817 <0.01 0.01 1126670

Zinc (Zn) mg/L 0.006 0.005 1123883 <0.005 1124817 <0.005 0.005 1126670

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B309916 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 8 0 2 2 7
Date d'échantillonnage 2013/02/26

 U N I T É S A B C RES-CM-2013-02 LDR Lot CQ
TOTAL

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 2.1 0.01 1127244

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 66.8 0.3 1123524

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 52 3 1123524

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - -15.1 N/A 1123524

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B309916 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 8 0 2 2 1     T 8 0 2 2 3
Date d'échantillonnage 2013/02/26 2013/02/26

 U N I T É S RES-CM-2013-02 LDR Lot CQ RES-CM-2013-02 LDR Lot CQ
TCLP 1311 SPLP 1312

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.8 0.001 1123866 0.11 0.001 1124520

Fluorure (F) mg/L <1 1 1123858 <1 1 1124516

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 3000 5 1123862 25 1 1124519

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1123364 <1 1 1124461

Chlorures (Cl) mg/L 0.7 0.5 1123364 <0.5 0.5 1124461

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 0.2 0.2 1123364 0.3 0.2 1124461

Sulfates (SO4) mg/L 15 5 1123364 N/A 5 N/A

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     T 8 0 2 2 5
Date d'échantillonnage 2013/02/26

 U N I T É S RES-CM-2013-02 LDR Lot CQ
CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.64 0.001 1126688

Fluorure (F) mg/L <1 1 1126691

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 78 1 1126687

Nitrites (N-NO2-) mg/L 1.3 0.2 1136634

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1126770

Nitrates (N-NO3-) mg/L 1.2 0.2 1136634

Chlorures (Cl) mg/L 5.0 0.5 1126770

Sulfates (SO4) mg/L 160 5 1126770

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B309916 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     T 8 0 2 2 1     T 8 0 2 2 3     T 8 0 2 2 5
Date d'échantillonnage 2013/02/26 2013/02/26 2013/02/26

 U N I T É S RES-CM-2013-02 Lot CQ RES-CM-2013-02 Lot CQ RES-CM-2013-02 Lot CQ
TCLP 1311 SPLP 1312 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 1122205 25 1123434 50 1122245

pH de l'eau déionisée n/a 5.70 1122205 N/A N/A 5.3 1122245

pH du pré-test n/a 2.54 1122205 N/A N/A N/A N/A

pH final  du lixiviat n/a 6.16 1122205 N/A N/A N/A N/A

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1122205 N/A N/A N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 500 1123434 N/A N/A

pH après 18 heures de mélange n/a N/A N/A 9.3 1123434 N/A N/A

Addition du fluide d'extraction n/a N/A N/A N/A N/A 2013/03/04 1122245

Arrêt de la lixiviation n/a N/A N/A N/A N/A 2013/03/11 1122245

pH du fluide d'extraction n/a N/A N/A 4.2 1123434 N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A N/A N/A 200 1122245

pH après 7 jours de mélange n/a N/A N/A N/A N/A 7.8 1122245

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B309916 Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
Date du rapport: 2013/05/15

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

otentiel de génération d'acide:

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0.3 % et dont le potentiel de
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes :

-Le potentiel de neutralisation net (PNN) est inférieur à 20kg CaCO3/tonne
-Le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal (PA) est inférieur à 3.

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide.

Veuillez noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B309916

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1122205 MBL Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/02/27 5.70 n/a

pH final  du lixiviat 2013/02/27 4.98/2.91 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/02/27 800 n/a

1122245 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/03/04 5.3 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/03/04 2013/03/04 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/03/04 2013/03/11 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/03/04 200 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/03/04 9.0 n/a

1123364 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/03/01 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/03/01 <0.5 mg/L
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/03/01 <0.2 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/03/01 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/03/01 100 %
Chlorures (Cl) 2013/03/01 104 %
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/03/01 99 %
Sulfates (SO4) 2013/03/01 103 %

1123434 AHZ Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/03/04 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/03/04 4.3 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/03/04 4.2 n/a

1123858 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/03/04 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/03/04 98 %

1123862 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/04 1200, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/04 99 %

1123866 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/03/04 4.9, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/03/04 103 %

1123883 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/05 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/05 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/05 0.0007, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/05 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/05 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/05 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/05 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/03/05 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/05 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/05 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/05 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/05 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/03/05 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/03/05 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/05 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/05 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/05 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/05 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/05 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/05 2.5, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/05 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/05 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/05 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/05 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/05 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/05 90 %
Antimoine (Sb) 2013/03/05 110 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B309916

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1123883 SD5 Blanc fortifié Argent (Ag) 2013/03/05 103 %

Arsenic (As) 2013/03/05 100 %
Baryum (Ba) 2013/03/05 99 %
Béryllium (Be) 2013/03/05 112 %
Bore (B) 2013/03/05 126 ( 1 ) %
Cadmium (Cd) 2013/03/05 102 %
Calcium (Ca) 2013/03/05 88 %
Chrome (Cr) 2013/03/05 95 %
Cobalt (Co) 2013/03/05 94 %
Cuivre (Cu) 2013/03/05 87 %
Etain (Sn) 2013/03/05 111 %
Fer (Fe) 2013/03/05 95 %
Magnésium (Mg) 2013/03/05 88 %
Manganèse (Mn) 2013/03/05 95 %
Molybdène (Mo) 2013/03/05 104 %
Mercure (Hg) 2013/03/05 100 %
Nickel (Ni) 2013/03/05 94 %
Phosphore total 2013/03/05 85 %
Plomb (Pb) 2013/03/05 102 %
Potassium (K) 2013/03/05 87 %
Sélénium (Se) 2013/03/05 97 %
Strontium (Sr) 2013/03/05 102 %
Titane (Ti) 2013/03/05 94 %
Uranium (U) 2013/03/05 102 %
Vanadium (V) 2013/03/05 101 %
Zinc (Zn) 2013/03/05 93 %

1124461 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/03/05 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/03/05 <0.5 mg/L
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/03/05 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/03/05 100 %
Chlorures (Cl) 2013/03/05 98 %
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2013/03/05 98 %

1124516 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/03/06 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/03/06 103 %

1124519 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/06 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/06 97 %

1124520 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/03/06 0.020, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/03/06 102 %

1124817 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/06 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/06 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/06 0.0004, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/06 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/06 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/06 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/06 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/06 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/03/06 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/06 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/06 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/06 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/06 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/06 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/03/06 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/03/06 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/06 <0.01 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B309916

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1124817 MCA BL. LIXIVIAT Mercure (Hg) 2013/03/06 <0.0005 mg/L

Nickel (Ni) 2013/03/06 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/06 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/06 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/06 3.3, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/06 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/03/06 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/06 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/06 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/06 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/06 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/06 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/06 101 %
Antimoine (Sb) 2013/03/06 110 %
Argent (Ag) 2013/03/06 100 %
Arsenic (As) 2013/03/06 101 %
Baryum (Ba) 2013/03/06 99 %
Béryllium (Be) 2013/03/06 95 %
Bore (B) 2013/03/06 107 %
Cadmium (Cd) 2013/03/06 104 %
Calcium (Ca) 2013/03/06 98 %
Chrome (Cr) 2013/03/06 91 %
Cobalt (Co) 2013/03/06 96 %
Cuivre (Cu) 2013/03/06 93 %
Etain (Sn) 2013/03/06 108 %
Fer (Fe) 2013/03/06 96 %
Magnésium (Mg) 2013/03/06 100 %
Manganèse (Mn) 2013/03/06 98 %
Molybdène (Mo) 2013/03/06 103 %
Mercure (Hg) 2013/03/06 105 %
Nickel (Ni) 2013/03/06 97 %
Phosphore total 2013/03/06 95 %
Plomb (Pb) 2013/03/06 104 %
Potassium (K) 2013/03/06 97 %
Sélénium (Se) 2013/03/06 90 %
Sodium (Na) 2013/03/06 92 %
Strontium (Sr) 2013/03/06 102 %
Titane (Ti) 2013/03/06 96 %
Uranium (U) 2013/03/06 101 %
Vanadium (V) 2013/03/06 98 %
Zinc (Zn) 2013/03/06 95 %

1126670 SD5 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/03/12 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/03/12 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/03/12 0.0013, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/03/12 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/03/12 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/03/12 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/03/12 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/03/12 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/03/12 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/03/12 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/03/12 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/03/12 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/03/12 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/03/12 <0.1 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B309916

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1126670 SD5 BL. LIXIVIAT Magnésium (Mg) 2013/03/12 <0.2 mg/L

Manganèse (Mn) 2013/03/12 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/03/12 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/03/12 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/03/12 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/03/12 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/03/12 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/03/12 6.1, LDR=0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/03/12 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/03/12 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/03/12 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/03/12 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/03/12 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/03/12 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/12 95 %
Antimoine (Sb) 2013/03/12 107 %
Argent (Ag) 2013/03/12 98 %
Arsenic (As) 2013/03/12 96 %
Baryum (Ba) 2013/03/12 102 %
Béryllium (Be) 2013/03/12 96 %
Bore (B) 2013/03/12 102 %
Cadmium (Cd) 2013/03/12 101 %
Calcium (Ca) 2013/03/12 95 %
Chrome (Cr) 2013/03/12 83 %
Cobalt (Co) 2013/03/12 87 %
Cuivre (Cu) 2013/03/12 83 %
Etain (Sn) 2013/03/12 107 %
Fer (Fe) 2013/03/12 91 %
Magnésium (Mg) 2013/03/12 95 %
Manganèse (Mn) 2013/03/12 95 %
Molybdène (Mo) 2013/03/12 101 %
Mercure (Hg) 2013/03/12 102 %
Nickel (Ni) 2013/03/12 87 %
Phosphore total 2013/03/12 91 %
Plomb (Pb) 2013/03/12 100 %
Potassium (K) 2013/03/12 96 %
Sélénium (Se) 2013/03/12 95 %
Strontium (Sr) 2013/03/12 101 %
Titane (Ti) 2013/03/12 92 %
Uranium (U) 2013/03/12 96 %
Vanadium (V) 2013/03/12 92 %
Zinc (Zn) 2013/03/12 89 %

1126678 JS2 Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/03/12 103 %
Antimoine (Sb) 2013/03/12 100 %
Argent (Ag) 2013/03/12 101 %
Arsenic (As) 2013/03/12 97 %
Baryum (Ba) 2013/03/12 99 %
Cadmium (Cd) 2013/03/12 95 %
Calcium (Ca) 2013/03/12 102 %
Chrome (Cr) 2013/03/12 97 %
Cuivre (Cu) 2013/03/12 99 %
Cobalt (Co) 2013/03/12 101 %
Etain (Sn) 2013/03/12 103 %
Fer (Fe) 2013/03/12 100 %
Magnésium (Mg) 2013/03/12 99 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B309916

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1126678 JS2 Blanc fortifié Manganèse (Mn) 2013/03/12 96 %

Molybdène (Mo) 2013/03/12 101 %
Nickel (Ni) 2013/03/12 99 %
Mercure (Hg) 2013/03/12 98 %
Potassium (K) 2013/03/12 103 %
Plomb (Pb) 2013/03/12 106 %
Sélénium (Se) 2013/03/12 93 %
Sodium (Na) 2013/03/12 100 %
Strontium (Sr) 2013/03/12 104 %
Thallium (Tl) 2013/03/12 103 %
Uranium (U) 2013/03/12 107 %
Vanadium (V) 2013/03/12 99 %
Zinc (Zn) 2013/03/12 96 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/03/12 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/03/12 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/03/12 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/03/12 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/03/12 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/03/12 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/03/12 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/03/12 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/03/12 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/03/12 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/03/12 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/03/12 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/03/12 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/03/12 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/03/12 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/03/12 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/03/12 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/03/12 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/03/12 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/03/12 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/03/12 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/03/12 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/03/12 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/03/12 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/03/12 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/03/12 <5 mg/kg

1126687 JL1 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/12 2, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/03/12 95 %

1126688 JL1 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/03/12 0.001, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/03/12 104 %

1126691 JL1 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/03/12 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/03/12 100 %

1126770 FS BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/03/12 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/03/12 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/03/12 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/03/12 98 %
Chlorures (Cl) 2013/03/12 98 %
Sulfates (SO4) 2013/03/12 97 %

1127244 DKH MRC Soufre (S) 2013/03/13 103 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/03/13 <0.01 %

1136634 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/02/12 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/02/12 <0.2 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RÉSIDUS-CARACTÉRISATION
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B309916

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1136634 AL8 Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/02/12 97 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/02/12 99 %
1140385 AL5 Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/04/19 85 %

Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/04/19 <10 mg/kg

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
( 1 )    La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B309916

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur
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====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/06/20

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B326861
Reçu: 2013/05/21, 8:20

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 4

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/05/24 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/05/27 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/06/03 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 1 2013/05/23 2013/05/24 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 1 2013/05/24 2013/05/24 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 1 2013/05/31 2013/05/31 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/05/23 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/05/27 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/06/03 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 1 ) 1 N/A N/A
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/05/23 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/05/27 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/06/03 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 1 2013/05/22 2013/05/23 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 1 2013/05/22 2013/05/23 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 1 2013/05/27 2013/05/27 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 2 2013/05/24 2013/05/28 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/06/04 2013/06/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 1 ) 1 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 2 N/A 2013/05/24 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/05/31 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 1 2013/05/28 2013/05/28 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 2 ) 1 N/A N/A
Soufre ( 2 ) 1 N/A N/A
Soufre pour analyse PGA 1 N/A 2013/05/31 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 1 2013/05/27 2013/05/27 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 2 ) 1 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 1 2013/05/22 2013/05/22 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total ( 3 ) 1 N/A N/A

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga
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Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO

Attention: CARL PEDNAULT
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/06/20

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu, Chargée de projets
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B326861 Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/06/20

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     U 5 1 6 4 8
Date d'échantillonnage 2013/05/14

 U N I T É S A B C RES-LM-2013-03 LDR Lot CQ
TOTAL

% Humidité % - - - 16 N/A N/A

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg - - - 15000 20 1155010

Antimoine (Sb) mg/kg - - - <0.1 0.1 1155010

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 0.5 1155010

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <2 2 1155010

Baryum (Ba) mg/kg 200 500 2000 170 4 1155010

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 0.1 0.1 1155010

Calcium (Ca) mg/kg - - - 17000 20 1155010

Chrome (Cr) mg/kg 85 250 800 170 1 1155010

Cuivre (Cu) mg/kg 40 100 500 53 1 1155010

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 300 17 1 1155010

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 2 1 1155010

Fer (Fe) mg/kg - - - 32000 10 1155010

Magnésium (Mg) mg/kg - - - 14000 5 1155010

Manganèse (Mn) mg/kg 770 1000 2200 470 2 1155010

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 8.2 0.5 1155010

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 67 0.5 1155010

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 10 <0.01 0.01 1155010

Potassium (K) mg/kg - - - 10000 20 1155010

Plomb (Pb) mg/kg 50 500 1000 12 1 1155010

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 10 0.8 0.5 1155010

Silicium (Si) mg/kg - - - 530 10 1155020

Sodium (Na) mg/kg - - - 340 10 1155010

Strontium (Sr) mg/kg - - - 100 5 1155010

Thallium (Tl) mg/kg - - - 0.1 0.1 1155010

Uranium (U) mg/kg - - - <2 2 1155010

Vanadium (V) mg/kg - - - 61 2 1155010

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 1500 68 5 1155010

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B326861 Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/06/20

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     U 5 1 6 4 1     U 5 1 6 4 3     U 5 1 6 4 5
Date d'échantillonnage 2013/05/14 2013/05/14 2013/05/14

 U N I T É S RES-LM-2013-03 LDR Lot CQ RES-LM-2013-03 Lot CQ RES-LM-2013-03 LDR Lot CQ
TCLP 131 SPLP 131 CTEU9

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.05 0.03 1154557 0.55 1154566 0.13 0.03 1158870

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1154557 <0.006 1154566 <0.006 0.006 1158870

Argent (Ag) mg/L <0.0003 0.0003 1154557 <0.0003 1154566 0.0017 0.0003 1158870

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1154557 <0.002 1154566 <0.002 0.002 1158870

Baryum (Ba) mg/L 1.2 0.005 1154557 0.016 1154566 0.066 0.005 1158870

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1154557 <0.002 1154566 <0.002 0.002 1158870

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1154557 <0.05 1154566 <0.05 0.05 1158870

Cadmium (Cd) mg/L 0.002 0.001 1154557 <0.001 1154566 <0.001 0.001 1158870

Calcium (Ca) mg/L 550 5 1154557 9.9 1154566 42 0.5 1158870

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1154557 <0.007 1154566 <0.007 0.007 1158870

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1154557 <0.01 1154566 <0.01 0.01 1158870

Cuivre (Cu) mg/L 0.031 0.003 1154557 <0.003 1154566 <0.003 0.003 1158870

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1154557 <0.05 1154566 <0.05 0.05 1158870

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 1154557 0.2 1154566 0.4 0.1 1158870

Magnésium (Mg) mg/L 8.2 0.2 1154557 0.4 1154566 3.6 0.2 1158870

Manganèse (Mn) mg/L 7.5 0.03 1154557 <0.003 1154566 0.013 0.003 1158870

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1154557 <0.01 1154566 0.02 0.01 1158870

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1154557 <0.0005 1154566 <0.0005 0.0005 1158870

Nickel (Ni) mg/L 0.017 0.006 1154557 <0.006 1154566 <0.006 0.006 1158870

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1154557 <0.1 1154566 <0.1 0.1 1158870

Plomb (Pb) mg/L 0.017 0.001 1154557 <0.001 1154566 <0.001 0.001 1158870

Potassium (K) mg/L 28 0.2 1154557 5.6 1154566 30 0.2 1158870

Sélénium (Se) mg/L <0.001 0.001 1154557 <0.001 1154566 0.002 0.001 1158870

Sodium (Na) mg/L N/A N/A N/A 6.4 1154566 N/A 0.2 N/A

Strontium (Sr) mg/L 3.7 0.05 1154557 0.19 1154566 1.0 0.05 1158870

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1154557 <0.05 1154566 <0.05 0.05 1158870

Uranium (U) mg/L 0.0019 0.0006 1154557 <0.0006 1154566 0.0062 0.0006 1158870

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1154557 <0.01 1154566 <0.01 0.01 1158870

Zinc (Zn) mg/L 0.011 0.005 1154557 <0.005 1154566 <0.005 0.005 1158870

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B326861 Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/06/20

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     U 5 1 6 4 8
Date d'échantillonnage 2013/05/14

 U N I T É S A B C RES-LM-2013-03 LDR Lot CQ
TOTAL

% Humidité % - - - 16 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Soufre (S) % 0.04 0.1 0.2 0.99 0.01 1157503

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t - - - 31.0 0.3 1155986

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t - - - 50 3 1155986

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t - - - 18.5 N/A 1155986

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B326861 Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/06/20

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     U 5 1 6 4 1     U 5 1 6 4 3
Date d'échantillonnage 2013/05/14 2013/05/14

 U N I T É S RES-LM-2013-03 LDR Lot CQ RES-LM-2013-03 LDR Lot CQ
TCLP 131 SPLP 131

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.6 0.001 1153613 0.10 0.001 1155064

Fluorure (F) mg/L 1 1 1153630 <1 1 1155058

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2900 5 1153612 25 1 1155062

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1153794 <0.2 0.2 1154555

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1153796 <1 1 1154558

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1153794 0.4 0.2 1154555

Chlorures (Cl) mg/L 1.2 0.5 1153796 <0.5 0.5 1154558

Sulfates (SO4) mg/L 13 5 1153796 N/A 5 N/A

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     U 5 1 6 4 5
Date d'échantillonnage 2013/05/14

 U N I T É S RES-LM-2013-03 LDR Lot CQ
CTEU9

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.49 0.001 1157929

Fluorure (F) mg/L <1 1 1157930

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 66 1 1157927

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1157661

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1157667

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.6 0.2 1157661

Chlorures (Cl) mg/L 2.3 0.5 1157667

Sulfates (SO4) mg/L 130 5 1157667

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B326861 Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/06/20

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     U 5 1 6 4 1     U 5 1 6 4 3     U 5 1 6 4 5
Date d'échantillonnage 2013/05/14 2013/05/14 2013/05/14

 U N I T É S RES-LM-2013-03 Lot CQ RES-LM-2013-03 Lot CQ RES-LM-2013-03 Lot CQ
TCLP 131 SPLP 131 CTEU9

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 1153046 25 1153039 60 1153021

pH de l'eau déionisée n/a 5.69 1153046 N/A N/A 5.8 1153021

pH du pré-test n/a 2.31 1153046 N/A N/A N/A N/A

pH final  du lixiviat n/a 5.87 1153046 N/A N/A N/A N/A

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1153046 N/A N/A N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 500 1153039 N/A N/A

pH après 18 heures de mélange n/a N/A N/A 9.4 1153039 N/A N/A

Addition du fluide d'extraction n/a N/A N/A N/A N/A 2013/05/23 1153021

Arrêt de la lixiviation n/a N/A N/A N/A N/A 2013/05/30 1153021

pH du fluide d'extraction n/a N/A N/A 4.2 1153039 N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A N/A N/A 240 1153021

pH après 7 jours de mélange n/a N/A N/A N/A N/A 8.3 1153021

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B326861 Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/06/20

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

A,B,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Pour les analyses
de métaux(et métalloides) dans les sols, le critère A désigne la  " Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ".
A,B-eau souterraine: A=Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts.
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas parti de la réglementation.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Potentiel de génération d'acide:

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0.3 % et dont le potentiel de
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes :

-Le potentiel de neutralisation net (PNN) est inférieur à 20kg CaCO3/tonne
-Le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal (PA) est inférieur à 3.

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide.

Veuillez noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B326861

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1153021 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/05/23 5.8 n/a

Addition du fluide d'extraction 2013/05/23 2013/05/23 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/05/23 2013/05/30 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/05/23 240 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/05/23 6.3 n/a

1153039 AHZ Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/05/23 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/05/23 4.2 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/05/23 4.2 n/a

1153046 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/05/22 5.69 n/a
pH final  du lixiviat 2013/05/22 4.95 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/05/22 800 n/a

1153612 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/05/23 1300, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/05/23 99 %

1153613 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/05/23 4.9, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/05/23 104 %

1153630 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/05/23 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/05/23 95 %

1153794 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/05/24 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/05/24 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/05/24 100 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/05/24 106 %

1153796 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/05/24 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/05/24 1.2, LDR=0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/05/24 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/05/24 103 %
Chlorures (Cl) 2013/05/24 102 %
Sulfates (SO4) 2013/05/24 104 %

1154555 JL1 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/05/24 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/05/24 0.2, LDR=0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/05/24 97 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/05/24 105 %

1154557 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/05/28 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/05/28 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/05/28 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/05/28 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/05/28 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/05/28 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/05/28 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/05/28 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/05/28 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/05/28 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/05/28 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/05/28 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/05/28 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/05/28 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/05/28 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/05/28 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/05/28 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/05/28 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/05/28 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/05/28 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/05/28 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/05/28 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/05/28 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/05/28 <0.05 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B326861

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1154557 MCA BL. LIXIVIAT Titane (Ti) 2013/05/28 <0.05 mg/L

Uranium (U) 2013/05/28 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/05/28 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/05/28 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/05/28 100 %
Antimoine (Sb) 2013/05/28 114 %
Argent (Ag) 2013/05/28 104 %
Arsenic (As) 2013/05/28 100 %
Baryum (Ba) 2013/05/28 106 %
Béryllium (Be) 2013/05/28 105 %
Bore (B) 2013/05/28 101 %
Cadmium (Cd) 2013/05/28 107 %
Calcium (Ca) 2013/05/28 98 %
Chrome (Cr) 2013/05/28 90 %
Cobalt (Co) 2013/05/28 92 %
Cuivre (Cu) 2013/05/28 92 %
Etain (Sn) 2013/05/28 114 %
Fer (Fe) 2013/05/28 101 %
Magnésium (Mg) 2013/05/28 98 %
Manganèse (Mn) 2013/05/28 94 %
Molybdène (Mo) 2013/05/28 107 %
Mercure (Hg) 2013/05/28 110 %
Nickel (Ni) 2013/05/28 98 %
Phosphore total 2013/05/28 98 %
Plomb (Pb) 2013/05/28 104 %
Potassium (K) 2013/05/28 103 %
Sélénium (Se) 2013/05/28 95 %
Strontium (Sr) 2013/05/28 105 %
Titane (Ti) 2013/05/28 93 %
Uranium (U) 2013/05/28 107 %
Vanadium (V) 2013/05/28 92 %
Zinc (Zn) 2013/05/28 95 %

1154558 JL1 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/05/24 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/05/24 <0.5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/05/24 102 %
Chlorures (Cl) 2013/05/24 97 %

1154566 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/05/28 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/05/28 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/05/28 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/05/28 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/05/28 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/05/28 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/05/28 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/05/28 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/05/28 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/05/28 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/05/28 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/05/28 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/05/28 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/05/28 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/05/28 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/05/28 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/05/28 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/05/28 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/05/28 <0.006 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B326861

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1154566 MCA BL. LIXIVIAT Phosphore total 2013/05/28 <0.1 mg/L

Plomb (Pb) 2013/05/28 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/05/28 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/05/28 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/05/28 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/05/28 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/05/28 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/05/28 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/05/28 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/05/28 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/05/28 103 %
Antimoine (Sb) 2013/05/28 113 %
Argent (Ag) 2013/05/28 104 %
Arsenic (As) 2013/05/28 101 %
Baryum (Ba) 2013/05/28 106 %
Béryllium (Be) 2013/05/28 103 %
Bore (B) 2013/05/28 96 %
Cadmium (Cd) 2013/05/28 106 %
Calcium (Ca) 2013/05/28 100 %
Chrome (Cr) 2013/05/28 93 %
Cobalt (Co) 2013/05/28 93 %
Cuivre (Cu) 2013/05/28 93 %
Etain (Sn) 2013/05/28 112 %
Fer (Fe) 2013/05/28 102 %
Magnésium (Mg) 2013/05/28 104 %
Manganèse (Mn) 2013/05/28 97 %
Molybdène (Mo) 2013/05/28 108 %
Mercure (Hg) 2013/05/28 111 %
Nickel (Ni) 2013/05/28 95 %
Phosphore total 2013/05/28 103 %
Plomb (Pb) 2013/05/28 104 %
Potassium (K) 2013/05/28 105 %
Sélénium (Se) 2013/05/28 96 %
Sodium (Na) 2013/05/28 111 %
Strontium (Sr) 2013/05/28 105 %
Titane (Ti) 2013/05/28 90 %
Uranium (U) 2013/05/28 108 %
Vanadium (V) 2013/05/28 94 %
Zinc (Zn) 2013/05/28 98 %

1155010 KK Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/05/27 100 %
Antimoine (Sb) 2013/05/27 100 %
Argent (Ag) 2013/05/27 98 %
Arsenic (As) 2013/05/27 100 %
Baryum (Ba) 2013/05/27 98 %
Cadmium (Cd) 2013/05/27 94 %
Calcium (Ca) 2013/05/27 95 %
Chrome (Cr) 2013/05/27 97 %
Cuivre (Cu) 2013/05/27 99 %
Cobalt (Co) 2013/05/27 98 %
Etain (Sn) 2013/05/27 103 %
Fer (Fe) 2013/05/27 102 %
Magnésium (Mg) 2013/05/27 98 %
Manganèse (Mn) 2013/05/27 97 %
Molybdène (Mo) 2013/05/27 95 %
Nickel (Ni) 2013/05/27 102 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B326861

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1155010 KK Blanc fortifié Mercure (Hg) 2013/05/27 98 %

Potassium (K) 2013/05/27 97 %
Plomb (Pb) 2013/05/27 98 %
Sélénium (Se) 2013/05/27 95 %
Sodium (Na) 2013/05/27 102 %
Strontium (Sr) 2013/05/27 97 %
Thallium (Tl) 2013/05/27 98 %
Uranium (U) 2013/05/27 94 %
Vanadium (V) 2013/05/27 97 %
Zinc (Zn) 2013/05/27 98 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/05/27 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/05/27 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/05/27 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/05/27 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/05/27 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/05/27 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/05/27 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/05/27 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/05/27 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/05/27 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/05/27 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/05/27 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/05/27 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/05/27 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/05/27 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/05/27 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/05/27 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/05/27 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/05/27 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/05/27 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/05/27 <10 mg/kg
Strontium (Sr) 2013/05/27 <5 mg/kg
Thallium (Tl) 2013/05/27 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/05/27 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/05/27 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/05/27 <5 mg/kg

1155020 KK Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/05/27 102 %
Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/05/27 <10 mg/kg

1155058 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/05/27 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/05/27 118 %

1155062 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/05/27 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/05/27 95 %

1155064 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/05/27 0.025, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/05/27 103 %

1157503 DKH MRC Soufre (S) 2013/05/31 100 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/05/31 <0.01 %

1157661 AL8 BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/05/31 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/05/31 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/05/31 99 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/05/31 109 %

1157667 AL8 BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/05/31 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/05/31 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/05/31 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/05/31 107 %
Chlorures (Cl) 2013/05/31 103 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B326861

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1157667 AL8 Blanc fortifié Sulfates (SO4) 2013/05/31 108 %
1157927 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/06/03 1, LDR=1 mg/L

Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/06/03 92 %
1157929 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/06/03 0.001, LDR=0.001 mS/cm

Blanc fortifié Conductivité 2013/06/03 102 %
1157930 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/06/03 <1 mg/L

Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/06/03 110 %
1158870 KQ BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/06/05 <0.03 mg/L

Antimoine (Sb) 2013/06/05 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/06/05 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/06/05 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/06/05 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/06/05 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/06/05 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/06/05 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/06/05 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/06/05 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/06/05 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/06/05 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/06/05 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/06/05 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/06/05 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/06/05 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/06/05 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/06/05 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/06/05 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/06/05 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/06/05 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/06/05 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/06/05 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/06/05 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/06/05 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/06/05 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/06/05 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/06/05 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/06/05 94 %
Antimoine (Sb) 2013/06/05 106 %
Argent (Ag) 2013/06/05 94 %
Arsenic (As) 2013/06/05 100 %
Baryum (Ba) 2013/06/05 95 %
Béryllium (Be) 2013/06/05 99 %
Bore (B) 2013/06/05 98 %
Cadmium (Cd) 2013/06/05 97 %
Calcium (Ca) 2013/06/05 98 %
Chrome (Cr) 2013/06/05 93 %
Cobalt (Co) 2013/06/05 93 %
Cuivre (Cu) 2013/06/05 94 %
Etain (Sn) 2013/06/05 106 %
Fer (Fe) 2013/06/05 98 %
Magnésium (Mg) 2013/06/05 97 %
Manganèse (Mn) 2013/06/05 98 %
Molybdène (Mo) 2013/06/05 101 %
Mercure (Hg) 2013/06/05 107 %
Nickel (Ni) 2013/06/05 95 %
Phosphore total 2013/06/05 93 %
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: CARL PEDNAULT
Votre # du projet: PARC A RESIDUS-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B326861

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1158870 KQ Blanc fortifié Plomb (Pb) 2013/06/05 100 %

Potassium (K) 2013/06/05 100 %
Sélénium (Se) 2013/06/05 95 %
Strontium (Sr) 2013/06/05 97 %
Titane (Ti) 2013/06/05 95 %
Uranium (U) 2013/06/05 99 %
Vanadium (V) 2013/06/05 97 %
Zinc (Zn) 2013/06/05 95 %

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B326861

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Miryam Assayag

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Ramona Dascal
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B326861

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO

Attention: Carl Pednault
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/10/07

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B351540
Reçu: 2013/08/22, 08:20

Matrice: SOLIDE
Nombre d'échantillons reçus: 4

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 2 N/A 2013/08/28 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Alcalinité totale(pH final 4.5)-lixiviés 1 N/A 2013/09/04 STL SOP-00038 SM 2320 B-Titration
Anions lixiviés 1 2013/08/27 2013/08/27 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 1 2013/08/28 2013/08/28 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Anions lixiviés 1 2013/09/03 2013/09/03 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/08/27 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/08/28 STL SOP-00038 SM 2510
Conductivité - Lixiviés 1 N/A 2013/09/04 STL SOP-00038 SM 2510
Fluorure par fusion ( 1 ) 1 N/A N/A
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/08/27 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/08/28 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Fluorures lixiviés 1 N/A 2013/09/04 STL SOP-00038 SM 4500-F-C
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 1 2013/08/27 2013/08/27 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 1 2013/08/27 2013/08/27 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Métaux extractibles totaux par ICP-MS 1 2013/08/27 2013/08/28 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 2 2013/08/28 2013/08/28 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Métaux lixiviés par ICP-MS 1 2013/09/04 2013/09/05 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Oxydes majeurs par fluorescence X ( 1 ) 1 N/A N/A
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/08/27 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/08/28 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 1 N/A 2013/09/03 STL SOP-00014 MA. 300 - Ions 1.3
Potentiel de génération d'acide 1 2013/08/28 2013/09/03 STL SOP-00067 MA. 110 - ACISOL 1.0
pH de pâte ( 2 ) 1 N/A N/A
Ortho Phosphate ( 3 ) 2 N/A 2013/08/29 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Ortho Phosphate ( 3 ) 1 N/A 2013/09/04 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Soufre 1 N/A 2013/09/05 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Soufre pour analyse PGA 1 N/A 2013/08/30 STL SOP-00028 MA. 310-CS 1.0
Silice extractible par ICP 1 2013/09/06 2013/09/09 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2
Spéciation du soufre (ASTM 2492 mod.) ( 2 ) 1 N/A N/A
Lix.-espèces inorg.(TCLP, EPA 1311) 1 2013/08/26 2013/08/26 STL SOP-00024 MA.100-Lix. com.1.1
Carbone Inorganique Total 1 2013/08/29 2013/08/30 STL SOP-00068 MA.310–CS 1.0, Rév.2

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par COREM - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytics - Burnaby
(3) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec

Page 1 de 20 2013/10/07 15:55



Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO

Attention: Carl Pednault
Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
100, chemin du Lac Mourier
C.P.2040
Malartic, PQ
CANADA          J0Y 1Z0

Date du rapport: 2013/10/07

CERTIFICAT D'ANALYSES
-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu, Chargée de projets
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Ce rapport à été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B351540 Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/10/07

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Identification Maxxam     V 6 2 2 0 2
Date d'échantillonnage 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/SOLIDE LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/kg 15000 20 1197074

Antimoine (Sb) mg/kg <0.1 0.1 1197074

Argent (Ag) mg/kg <0.5 0.5 1197074

Arsenic (As) mg/kg <2 2 1197074

Baryum (Ba) mg/kg 150 4 1197074

Cadmium (Cd) mg/kg <0.1 0.1 1197074

Calcium (Ca) mg/kg 18000 20 1197074

Chrome (Cr) mg/kg 170 1 1197074

Cuivre (Cu) mg/kg 48 1 1197074

Cobalt (Co) mg/kg 15 1 1197074

Etain (Sn) mg/kg 2 1 1197074

Fer (Fe) mg/kg 30000 10 1197074

Magnésium (Mg) mg/kg 14000 5 1197074

Manganèse (Mn) mg/kg 460 2 1197074

Molybdène (Mo) mg/kg 9.3 0.5 1197074

Nickel (Ni) mg/kg 60 0.5 1197074

Mercure (Hg) mg/kg <0.01 0.01 1197074

Potassium (K) mg/kg 10000 20 1197074

Plomb (Pb) mg/kg 12 1 1197074

Sélénium (Se) mg/kg 1.2 0.5 1197074

Silicium (Si) mg/kg 360 10 1202092

Sodium (Na) mg/kg 350 10 1197074

Strontium (Sr) mg/kg 110 5 1197074

Thallium (Tl) mg/kg 0.2 0.1 1197074

Uranium (U) mg/kg <2 2 1197074

Vanadium (V) mg/kg 58 2 1197074

Zinc (Zn) mg/kg 63 5 1197074

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B351540 Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/10/07

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     V 6 3 2 5 5     V 6 3 2 5 6
Date d'échantillonnage 2013/08/21 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/CTEU9 Lot CQ RES-CM-2013-05/SPLP1312 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.13 1200773 0.67 0.03 1197945

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 1200773 <0.006 0.006 1197945

Argent (Ag) mg/L 0.0065 1200773 <0.0003 0.0003 1197945

Arsenic (As) mg/L <0.002 1200773 <0.002 0.002 1197945

Baryum (Ba) mg/L 0.067 1200773 0.018 0.005 1197945

Béryllium (Be) mg/L <0.002 1200773 <0.002 0.002 1197945

Bore (B) mg/L <0.05 1200773 <0.05 0.05 1197945

Cadmium (Cd) mg/L <0.001 1200773 <0.001 0.001 1197945

Calcium (Ca) mg/L 53 1200773 11 0.5 1197945

Chrome (Cr) mg/L <0.007 1200773 <0.007 0.007 1197945

Cobalt (Co) mg/L <0.01 1200773 <0.01 0.01 1197945

Cuivre (Cu) mg/L 0.005 1200773 <0.003 0.003 1197945

Etain (Sn) mg/L <0.05 1200773 <0.05 0.05 1197945

Fer (Fe) mg/L 0.5 1200773 0.2 0.1 1197945

Magnésium (Mg) mg/L 4.3 1200773 0.4 0.2 1197945

Manganèse (Mn) mg/L 0.018 1200773 <0.003 0.003 1197945

Molybdène (Mo) mg/L 0.03 1200773 <0.01 0.01 1197945

Mercure (Hg) mg/L 0.0008 1200773 <0.0005 0.0005 1197945

Nickel (Ni) mg/L <0.006 1200773 <0.006 0.006 1197945

Phosphore total mg/L <0.1 1200773 <0.1 0.1 1197945

Plomb (Pb) mg/L <0.001 1200773 <0.001 0.001 1197945

Potassium (K) mg/L 30 1200773 5.7 0.2 1197945

Sélénium (Se) mg/L 0.002 1200773 <0.001 0.001 1197945

Sodium (Na) mg/L N/A N/A 5.4 0.2 1197945

Strontium (Sr) mg/L 1.2 1200773 0.20 0.05 1197945

Titane (Ti) mg/L <0.05 1200773 <0.05 0.05 1197945

Uranium (U) mg/L 0.0069 1200773 <0.0006 0.0006 1197945

Vanadium (V) mg/L <0.01 1200773 <0.01 0.01 1197945

Zinc (Zn) mg/L <0.005 1200773 <0.005 0.005 1197945

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B351540 Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/10/07

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Identification Maxxam     V 6 3 2 5 7
Date d'échantillonnage 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/TCLP1311 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) mg/L 0.07 0.03 1197918

Antimoine (Sb) mg/L <0.006 0.006 1197918

Argent (Ag) mg/L 0.0007 0.0003 1197918

Arsenic (As) mg/L <0.002 0.002 1197918

Baryum (Ba) mg/L 0.92 0.005 1197918

Béryllium (Be) mg/L <0.002 0.002 1197918

Bore (B) mg/L <0.05 0.05 1197918

Cadmium (Cd) mg/L 0.001 0.001 1197918

Calcium (Ca) mg/L 600 5 1197918

Chrome (Cr) mg/L <0.007 0.007 1197918

Cobalt (Co) mg/L <0.01 0.01 1197918

Cuivre (Cu) mg/L 0.042 0.003 1197918

Etain (Sn) mg/L <0.05 0.05 1197918

Fer (Fe) mg/L <0.1 0.1 1197918

Magnésium (Mg) mg/L 7.9 0.2 1197918

Manganèse (Mn) mg/L 7.7 0.003 1197918

Molybdène (Mo) mg/L <0.01 0.01 1197918

Mercure (Hg) mg/L <0.0005 0.0005 1197918

Nickel (Ni) mg/L 0.015 0.006 1197918

Phosphore total mg/L <0.1 0.1 1197918

Plomb (Pb) mg/L 0.015 0.001 1197918

Potassium (K) mg/L 27 0.2 1197918

Sélénium (Se) mg/L 0.001 0.001 1197918

Strontium (Sr) mg/L 3.2 0.05 1197918

Titane (Ti) mg/L <0.05 0.05 1197918

Uranium (U) mg/L 0.0018 0.0006 1197918

Vanadium (V) mg/L <0.01 0.01 1197918

Zinc (Zn) mg/L 0.009 0.005 1197918

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B351540 Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/10/07

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Identification Maxxam     V 6 2 2 0 2     V 6 3 2 5 5
Date d'échantillonnage 2013/08/21 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/SOLIDE RES-CM-2013-05/CTEU9 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Carbone total inorganique % g/g 0.5 N/A 0.5 1198850

Orthophosphate (P) mg/L N/A 0.02 0.01 1200835

Soufre (S) % 1.1 N/A 0.06 1199454

Potentiel d'acidité maximal (PA) kg CaCO3/t 33.2 N/A 0.3 1197847

Potentiel neutralisation brut (PN) kg CaCO3/t 41 N/A 3 1197847

Potentiel neutralisation net (PNN) kg CaCO3/t 7.60 N/A N/A 1197847

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     V 6 3 2 5 6     V 6 3 2 5 7
Date d'échantillonnage 2013/08/21 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/SPLP1312 Lot CQ RES-CM-2013-05/TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Orthophosphate (P) mg/L 0.01 1198797 0.06 0.01 1198796

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B351540 Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/10/07

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Identification Maxxam     V 6 3 2 5 5     V 6 3 2 5 6
Date d'échantillonnage 2013/08/21 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/CTEU9 Lot CQ RES-CM-2013-05/SPLP1312 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 0.56 1200874 0.10 0.001 1197888

Fluorure (F) mg/L <1 1200876 <1 1 1197889

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 76 1200861 25 1 1197886

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 1200308 <0.2 0.2 1197929

Bromure (Br-) mg/L <1 1200307 <1 1 1197923

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.7 1200308 0.3 0.2 1197929

Chlorures (Cl) mg/L 3.8 1200307 0.5 0.5 1197923

Sulfates (SO4) mg/L 150 1200307 N/A 5 N/A

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     V 6 3 2 5 7
Date d'échantillonnage 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/TCLP1311 LDR Lot CQ

CONVENTIONNELS

Conductivité mS/cm 6.6 0.001 1197203

Fluorure (F) mg/L <1 1 1197204

Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 mg/L 2900 10 1197191

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.2 0.2 1197288

Bromure (Br-) mg/L <1 1 1197294

Nitrates (N-NO3-) mg/L <0.2 0.2 1197288

Chlorures (Cl) mg/L 1.2 0.5 1197294

Sulfates (SO4) mg/L 11 5 1197294

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B351540 Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/10/07

LIXIVIAT (SOLIDE)

Identification Maxxam     V 6 3 2 5 5     V 6 3 2 5 6
Date d'échantillonnage 2013/08/21 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/CTEU9 Lot CQ RES-CM-2013-05/SPLP1312 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 60 1197072 25 1197132

pH de l'eau déionisée n/a 6.1 1197072 N/A N/A

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a N/A N/A 500 1197132

pH après 18 heures de mélange n/a N/A N/A 9.2 1197132

Addition du fluide d'extraction n/a 2013/08/27 1197072 N/A N/A

Arrêt de la lixiviation n/a 2013/09/03 1197072 N/A N/A

pH du fluide d'extraction n/a N/A N/A 4.2 1197132

Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 240 1197072 N/A N/A

pH après 7 jours de mélange n/a 7.9 1197072 N/A N/A

N/A = Non Applicable
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Identification Maxxam     V 6 3 2 5 7
Date d'échantillonnage 2013/08/21

 U N I T É S RES-CM-2013-05/TCLP1311 Lot CQ

Lixiviat

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 1196790

pH de l'eau déionisée n/a 5.57 1196790

pH du pré-test n/a 2.37 1196790

pH final  du lixiviat n/a 5.84 1196790

Volume fluide d'extraction 1 (ml) n/a 400 1196790

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Dossier Maxxam: B351540 Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
Date du rapport: 2013/10/07

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

MÉTAUX LIXIVIÉS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixiviat.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

Veuillez noter que le résultat de TOC inclut le carbone graphitique.

Potentiel de génération d'acide:

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0.3 % et dont le potentiel de
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes :

-Le potentiel de neutralisation net (PNN) est inférieur à 20kg CaCO3/tonne
-Le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal (PA) est inférieur à 3.

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide.

Veuillez noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS-LIXIVIAT LABO (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.
Veuillez noter que les résultats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixiviat.

LIXIVIAT (SOLIDE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Page 9 de 20 2013/10/07 15:55



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B351540

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1196790 AHZ Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/08/26 5.57 n/a

pH final  du lixiviat 2013/08/26 4.92/2.93 n/a
Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2013/08/26 400 n/a

1197072 RC3 Blanc de méthode pH de l'eau déionisée 2013/08/27 6.1 n/a
Addition du fluide d'extraction 2013/08/27 2013/08/27 n/a
Arrêt de la lixiviation 2013/08/27 2013/09/03 n/a
Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/08/27 240 n/a
pH après 7 jours de mélange 2013/08/27 7.1 n/a

1197074 SC5 Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/08/28 113 %
Antimoine (Sb) 2013/08/28 100 %
Argent (Ag) 2013/08/28 98 %
Arsenic (As) 2013/08/28 97 %
Baryum (Ba) 2013/08/28 97 %
Cadmium (Cd) 2013/08/28 91 %
Calcium (Ca) 2013/08/28 109 %
Chrome (Cr) 2013/08/28 97 %
Cuivre (Cu) 2013/08/28 93 %
Cobalt (Co) 2013/08/28 101 %
Etain (Sn) 2013/08/28 111 %
Fer (Fe) 2013/08/28 103 %
Magnésium (Mg) 2013/08/28 102 %
Manganèse (Mn) 2013/08/28 99 %
Molybdène (Mo) 2013/08/28 100 %
Nickel (Ni) 2013/08/28 98 %
Mercure (Hg) 2013/08/28 90 %
Potassium (K) 2013/08/28 108 %
Plomb (Pb) 2013/08/28 100 %
Sélénium (Se) 2013/08/28 97 %
Sodium (Na) 2013/08/28 102 %
Strontium (Sr) 2013/08/28 102 %
Thallium (Tl) 2013/08/28 98 %
Uranium (U) 2013/08/28 105 %
Vanadium (V) 2013/08/28 97 %
Zinc (Zn) 2013/08/28 94 %

Blanc de méthode Aluminium (Al) 2013/08/28 <20 mg/kg
Antimoine (Sb) 2013/08/28 <0.1 mg/kg
Argent (Ag) 2013/08/28 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2013/08/28 <2 mg/kg
Baryum (Ba) 2013/08/28 <4 mg/kg
Cadmium (Cd) 2013/08/28 <0.1 mg/kg
Calcium (Ca) 2013/08/28 <20 mg/kg
Chrome (Cr) 2013/08/28 <1 mg/kg
Cuivre (Cu) 2013/08/28 <1 mg/kg
Cobalt (Co) 2013/08/28 <1 mg/kg
Etain (Sn) 2013/08/28 <1 mg/kg
Fer (Fe) 2013/08/28 <10 mg/kg
Magnésium (Mg) 2013/08/28 <5 mg/kg
Manganèse (Mn) 2013/08/28 <2 mg/kg
Molybdène (Mo) 2013/08/28 <0.5 mg/kg
Nickel (Ni) 2013/08/28 <0.5 mg/kg
Mercure (Hg) 2013/08/28 <0.01 mg/kg
Potassium (K) 2013/08/28 <20 mg/kg
Plomb (Pb) 2013/08/28 <1 mg/kg
Sélénium (Se) 2013/08/28 <0.5 mg/kg
Sodium (Na) 2013/08/28 <10 mg/kg
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
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Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1197074 SC5 Blanc de méthode Strontium (Sr) 2013/08/28 <5 mg/kg

Thallium (Tl) 2013/08/28 <0.1 mg/kg
Uranium (U) 2013/08/28 <2 mg/kg
Vanadium (V) 2013/08/28 <2 mg/kg
Zinc (Zn) 2013/08/28 <5 mg/kg

1197132 AHZ Blanc de méthode Volume du fluide d'extraction (mL) 2013/08/27 500 n/a
pH après 18 heures de mélange 2013/08/27 4.2 n/a
pH du fluide d'extraction 2013/08/27 4.2 n/a

1197191 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/08/27 1300, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/08/27 99 %

1197203 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/08/27 4.8, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/08/27 102 %

1197204 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/08/27 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/08/27 103 %

1197288 VB BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/08/27 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/08/27 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/08/27 112 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/08/27 104 %

1197294 VB BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/08/27 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/08/27 1.1, LDR=0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/08/27 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/08/27 106 %
Chlorures (Cl) 2013/08/27 99 %
Sulfates (SO4) 2013/08/27 100 %

1197886 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/08/28 <1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/08/28 101 %

1197888 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/08/28 0.035, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/08/28 101 %

1197889 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/08/28 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/08/28 100 %

1197918 JF1 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/08/28 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/08/28 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/08/28 0.0003, LDR=0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/08/28 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/08/28 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/08/28 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/08/28 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/08/28 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/08/28 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/08/28 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/08/28 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/08/28 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/08/28 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/08/28 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/08/28 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/08/28 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/08/28 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/08/28 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/08/28 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/08/28 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/08/28 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/08/28 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/08/28 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/08/28 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/08/28 <0.05 mg/L
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Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
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1197918 JF1 BL. LIXIVIAT Uranium (U) 2013/08/28 <0.0006 mg/L

Vanadium (V) 2013/08/28 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/08/28 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/08/28 102 %
Antimoine (Sb) 2013/08/28 103 %
Argent (Ag) 2013/08/28 91 %
Arsenic (As) 2013/08/28 101 %
Baryum (Ba) 2013/08/28 104 %
Béryllium (Be) 2013/08/28 101 %
Bore (B) 2013/08/28 101 %
Cadmium (Cd) 2013/08/28 100 %
Calcium (Ca) 2013/08/28 99 %
Chrome (Cr) 2013/08/28 100 %
Cobalt (Co) 2013/08/28 97 %
Cuivre (Cu) 2013/08/28 94 %
Etain (Sn) 2013/08/28 104 %
Fer (Fe) 2013/08/28 100 %
Magnésium (Mg) 2013/08/28 102 %
Manganèse (Mn) 2013/08/28 103 %
Molybdène (Mo) 2013/08/28 104 %
Mercure (Hg) 2013/08/28 103 %
Nickel (Ni) 2013/08/28 97 %
Phosphore total 2013/08/28 100 %
Plomb (Pb) 2013/08/28 100 %
Potassium (K) 2013/08/28 103 %
Sélénium (Se) 2013/08/28 96 %
Strontium (Sr) 2013/08/28 101 %
Titane (Ti) 2013/08/28 104 %
Uranium (U) 2013/08/28 91 %
Vanadium (V) 2013/08/28 104 %
Zinc (Zn) 2013/08/28 97 %

1197923 VB BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/08/28 <1 mg/L
Chlorures (Cl) 2013/08/28 <0.5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/08/28 100 %
Chlorures (Cl) 2013/08/28 96 %

1197929 VB BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/08/28 <0.2 mg/L
Nitrates (N-NO3-) 2013/08/28 <0.2 mg/L

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/08/28 95 %
Nitrates (N-NO3-) 2013/08/28 103 %

1197945 JF1 BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/08/28 <0.03 mg/L
Antimoine (Sb) 2013/08/28 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/08/28 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/08/28 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/08/28 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/08/28 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/08/28 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/08/28 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/08/28 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/08/28 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/08/28 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/08/28 <0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/08/28 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/08/28 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/08/28 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/08/28 <0.003 mg/L
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Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
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1197945 JF1 BL. LIXIVIAT Molybdène (Mo) 2013/08/28 <0.01 mg/L

Mercure (Hg) 2013/08/28 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/08/28 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/08/28 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/08/28 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/08/28 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/08/28 <0.001 mg/L
Sodium (Na) 2013/08/28 <0.2 mg/L
Strontium (Sr) 2013/08/28 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/08/28 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/08/28 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/08/28 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/08/28 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/08/28 98 %
Antimoine (Sb) 2013/08/28 106 %
Argent (Ag) 2013/08/28 88 %
Arsenic (As) 2013/08/28 100 %
Baryum (Ba) 2013/08/28 104 %
Béryllium (Be) 2013/08/28 102 %
Bore (B) 2013/08/28 102 %
Cadmium (Cd) 2013/08/28 103 %
Calcium (Ca) 2013/08/28 98 %
Chrome (Cr) 2013/08/28 99 %
Cobalt (Co) 2013/08/28 97 %
Cuivre (Cu) 2013/08/28 97 %
Etain (Sn) 2013/08/28 107 %
Fer (Fe) 2013/08/28 99 %
Magnésium (Mg) 2013/08/28 98 %
Manganèse (Mn) 2013/08/28 100 %
Molybdène (Mo) 2013/08/28 103 %
Mercure (Hg) 2013/08/28 104 %
Nickel (Ni) 2013/08/28 99 %
Phosphore total 2013/08/28 94 %
Plomb (Pb) 2013/08/28 103 %
Potassium (K) 2013/08/28 99 %
Sélénium (Se) 2013/08/28 95 %
Sodium (Na) 2013/08/28 99 %
Strontium (Sr) 2013/08/28 104 %
Titane (Ti) 2013/08/28 99 %
Uranium (U) 2013/08/28 95 %
Vanadium (V) 2013/08/28 100 %
Zinc (Zn) 2013/08/28 99 %

1198796 CG0 BL. LIXIVIAT Orthophosphate (P) 2013/08/29 0.02, LDR=0.01 mg/L
MRC Orthophosphate (P) 2013/08/29 109 %
Blanc de méthode Orthophosphate (P) 2013/08/29 <0.01 mg/L

1198797 CG0 BL. LIXIVIAT Orthophosphate (P) 2013/08/29 <0.01 mg/L
MRC Orthophosphate (P) 2013/08/29 109 %
Blanc de méthode Orthophosphate (P) 2013/08/29 <0.01 mg/L

1198850 VB Blanc de méthode Carbone total inorganique 2013/08/30 <0.5 % g/g
1199454 VB MRC Soufre (S) 2013/08/30 106 %

Blanc de méthode Soufre (S) 2013/08/30 <0.01 %
1200307 VB BL. LIXIVIAT Bromure (Br-) 2013/09/03 <1 mg/L

Chlorures (Cl) 2013/09/03 <0.5 mg/L
Sulfates (SO4) 2013/09/03 <5 mg/L

Blanc fortifié Bromure (Br-) 2013/09/03 100 %
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Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B351540

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1200307 VB Blanc fortifié Chlorures (Cl) 2013/09/03 98 %

Sulfates (SO4) 2013/09/03 97 %
1200308 VB BL. LIXIVIAT Nitrites (N-NO2-) 2013/09/03 <0.2 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2013/09/03 <0.2 mg/L
Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2013/09/03 95 %

Nitrates (N-NO3-) 2013/09/03 102 %
1200773 MCA BL. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2013/09/05 <0.03 mg/L

Antimoine (Sb) 2013/09/05 <0.006 mg/L
Argent (Ag) 2013/09/05 <0.0003 mg/L
Arsenic (As) 2013/09/05 <0.002 mg/L
Baryum (Ba) 2013/09/05 <0.005 mg/L
Béryllium (Be) 2013/09/05 <0.002 mg/L
Bore (B) 2013/09/05 <0.05 mg/L
Cadmium (Cd) 2013/09/05 <0.001 mg/L
Calcium (Ca) 2013/09/05 <0.5 mg/L
Chrome (Cr) 2013/09/05 <0.007 mg/L
Cobalt (Co) 2013/09/05 <0.01 mg/L
Cuivre (Cu) 2013/09/05 0.003, LDR=0.003 mg/L
Etain (Sn) 2013/09/05 <0.05 mg/L
Fer (Fe) 2013/09/05 <0.1 mg/L
Magnésium (Mg) 2013/09/05 <0.2 mg/L
Manganèse (Mn) 2013/09/05 <0.003 mg/L
Molybdène (Mo) 2013/09/05 <0.01 mg/L
Mercure (Hg) 2013/09/05 <0.0005 mg/L
Nickel (Ni) 2013/09/05 <0.006 mg/L
Phosphore total 2013/09/05 <0.1 mg/L
Plomb (Pb) 2013/09/05 <0.001 mg/L
Potassium (K) 2013/09/05 <0.2 mg/L
Sélénium (Se) 2013/09/05 <0.001 mg/L
Strontium (Sr) 2013/09/05 <0.05 mg/L
Titane (Ti) 2013/09/05 <0.05 mg/L
Uranium (U) 2013/09/05 <0.0006 mg/L
Vanadium (V) 2013/09/05 <0.01 mg/L
Zinc (Zn) 2013/09/05 <0.005 mg/L

Blanc fortifié Aluminium (Al) 2013/09/05 102 %
Antimoine (Sb) 2013/09/05 108 %
Argent (Ag) 2013/09/05 101 %
Arsenic (As) 2013/09/05 100 %
Baryum (Ba) 2013/09/05 100 %
Béryllium (Be) 2013/09/05 98 %
Bore (B) 2013/09/05 99 %
Cadmium (Cd) 2013/09/05 104 %
Calcium (Ca) 2013/09/05 100 %
Chrome (Cr) 2013/09/05 99 %
Cobalt (Co) 2013/09/05 99 %
Cuivre (Cu) 2013/09/05 98 %
Etain (Sn) 2013/09/05 108 %
Fer (Fe) 2013/09/05 102 %
Magnésium (Mg) 2013/09/05 104 %
Manganèse (Mn) 2013/09/05 103 %
Molybdène (Mo) 2013/09/05 105 %
Mercure (Hg) 2013/09/05 109 %
Nickel (Ni) 2013/09/05 98 %
Phosphore total 2013/09/05 94 %
Plomb (Pb) 2013/09/05 103 %

Page 14 de 20 2013/10/07 15:55



Corporation Minière Osisko - Mine Canadian Malartic
Attention: Carl Pednault
Votre # du projet: PARC A RESIDU-CARACTERISATIO
P.O. #:
Adresse du site:

Rapport Assurance Qualité (Suite)
Dossier Maxxam: B351540

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc UNITÉS
1200773 MCA Blanc fortifié Potassium (K) 2013/09/05 101 %

Sélénium (Se) 2013/09/05 95 %
Strontium (Sr) 2013/09/05 105 %
Titane (Ti) 2013/09/05 101 %
Uranium (U) 2013/09/05 102 %
Vanadium (V) 2013/09/05 104 %
Zinc (Zn) 2013/09/05 98 %

1200835 CG0 BL. LIXIVIAT Orthophosphate (P) 2013/09/04 <0.01 mg/L
MRC Orthophosphate (P) 2013/09/04 116 %
Blanc de méthode Orthophosphate (P) 2013/09/04 <0.01 mg/L

1200861 MR4 BL. LIXIVIAT Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/09/04 2, LDR=1 mg/L
Blanc fortifié Alcalinité Totale (en CaCO3) pH 4.5 2013/09/04 105 %

1200874 MR4 BL. LIXIVIAT Conductivité 2013/09/04 0.001, LDR=0.001 mS/cm
Blanc fortifié Conductivité 2013/09/04 103 %

1200876 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2013/09/04 <1 mg/L
Blanc fortifié Fluorure (F) 2013/09/04 100 %

1201350 VB MRC Soufre (S) 2013/09/05 107 %
Blanc de méthode Soufre (S) 2013/09/05 <0.01 %

1202092 AL5 Blanc fortifié Silicium (Si) 2013/09/09 95 %
Blanc de méthode Silicium (Si) 2013/09/09 <10 mg/kg

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la
justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement
d'une deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
Réc = Récupération

Page 15 de 20 2013/10/07 15:55



Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B351540

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Kathie Quevillon, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec
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Dossier Maxxam: B351540

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les

personnes suivantes:

Steliana Calestru, B.Sc. Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

====================================================================

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,

conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails

des validations pour chaque division.
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Innovative Technologies Quality Analysis ...

Invoice No.: 

Invoice Date: 

Date Submitted: 

Your Reference: 

30-Jul-13

OSISKO 13-1221-0020

22-Jul-13

A13-08344

Techni-Lab  Abitibi Inc.(Actlabs)

184 Rue Principale
Ste-Germaine-Boule Quebec J0Z 1M0
Canada

Andre CaouetteATTN:

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission 
must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be 
discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results
are representative only of material submitted for analysis.

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5   TELEPHONE +1.905.648.9611 or 
+1.888.228.5227    FAX +1.905.648.9613

E-MAIL Ancaster@actlabs.com     ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Emmanuel Eseme , Ph.D.

CERTIFIED BY :

REPORT A13-08344

Notes:

101 Pulp samples were submitted for analysis.

Code 4C (11+) Whole Rock Analysis-XRF

Quality Control

The following analytical package was requested:



Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08344
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI TotalAnalyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRFAnalysis Method

64.27 16.19 0.064 2.9596142- CHL11-2374-01 2.40 3.73 2.84 0.61 0.16 0.03 0.012 1.30 100.55.95

62.07 17.26 0.063 3.0896142-CHL11-2374-02 2.78 3.82 2.74 0.56 0.14 0.03 0.014 1.36 99.385.46

42.83 6.50 0.175 22.8396142- BA11-4519-01 8.15 0.40 0.46 0.36 0.04 0.31 0.024 6.85 99.8710.94

59.59 15.23 0.085 4.2796142- BA11-4531-01 3.76 3.51 2.65 0.64 0.21 0.05 0.017 2.53 98.936.39

63.87 15.68 0.075 3.1296142- BA11-4549-01 3.08 4.00 2.18 0.60 0.15 0.05 0.017 1.46 100.46.10

42.44 6.09 0.163 24.7596142- CHL11-2405-01 6.30 0.11 0.78 0.30 0.03 0.35 0.023 7.85 99.6810.49

67.47 14.69 0.056 2.4196142- CM06-791-01 2.41 4.58 2.09 0.45 0.12 0.04 0.010 1.34 100.54.87

65.06 15.85 0.036 1.2296142- BA09-3758-01 2.68 7.44 2.34 0.56 0.30 0.02 < 0.003 1.66 100.33.08

41.32 5.60 0.156 25.4096142- BA09-3758-02 6.64 0.14 0.04 0.30 0.02 0.34 0.025 8.90 99.3910.51

66.55 14.77 0.070 2.9096142- CM07-1303-01 2.53 4.00 1.81 0.57 0.15 0.05 0.012 1.21 100.55.86

61.49 16.75 0.079 3.3496142- CM07-1444-01 2.30 2.59 3.66 0.67 0.16 0.05 0.015 1.63 99.126.38

65.49 15.88 0.025 0.7796142- CM07-1681-01 2.45 6.04 3.56 0.45 0.24 0.03 < 0.003 2.41 99.982.63

63.99 15.27 0.072 2.8196142- CM07-1273-01 3.04 4.52 2.52 0.57 0.13 0.04 0.013 2.21 100.55.33

63.42 14.20 0.063 2.7796142- CM07-1273-02 2.53 5.22 2.49 0.53 0.12 0.04 0.013 2.77 99.505.33

64.74 15.77 0.074 3.0596142- CM07-1397-01 2.43 4.25 2.62 0.58 0.16 0.04 0.013 1.14 100.85.92

60.94 14.17 0.080 3.0196142- CM07-1397-02 3.55 3.91 3.18 0.52 0.14 0.04 0.011 3.87 98.945.52

67.85 15.44 0.027 0.7696142- CM07-1681-02 2.36 6.32 2.68 0.44 0.21 0.02 < 0.003 1.47 100.32.68

65.54 14.72 0.051 2.2996143- CM07-1555-01 2.48 4.97 2.32 0.46 0.15 0.03 0.006 2.21 99.514.29

64.78 14.58 0.052 2.3596143- CM07-1555-02 2.52 3.13 3.90 0.49 0.15 0.03 0.011 3.63 100.34.68

61.40 15.66 0.039 1.1296143- CM07-961-01 4.04 7.81 1.17 0.66 0.33 0.01 0.005 4.06 99.973.67

62.10 16.74 0.071 2.9796143- CM07-961-02 2.65 4.02 2.77 0.61 0.14 0.04 0.015 1.32 99.355.90

63.47 15.66 0.060 2.7796143- CM07-961-03 2.22 4.03 3.81 0.58 0.13 0.04 0.012 2.15 100.25.31

57.70 14.78 0.091 4.7296143- BA12-4557-01 4.45 3.51 2.42 0.60 0.21 0.07 0.017 3.97 99.026.49

62.86 16.61 0.052 3.1896143- CM07-975-01 2.38 3.00 3.48 0.56 0.14 0.04 0.011 2.08 100.15.69

63.90 15.18 0.069 2.8296143- CM07-975-02 2.95 4.12 2.35 0.60 0.15 0.05 0.015 2.08 100.15.85

44.35 10.32 0.153 9.0096143- BA09-3650-01 7.54 4.10 2.27 0.71 0.30 0.10 0.034 11.59 100.09.58

43.03 6.75 0.159 23.0296143- BA09-3676-01 6.35 0.37 2.13 0.41 0.03 0.37 0.027 4.89 99.4211.88

58.17 13.23 0.060 5.7896143- BA10-3987-01 3.69 5.90 1.76 0.50 0.15 0.08 0.008 4.62 99.015.07

46.31 5.86 0.175 23.5296143- BA10-3987-02 6.71 0.17 2.53 0.32 0.02 0.33 0.023 4.10 100.510.39

62.68 16.29 0.068 3.1396143- BA11-3997-01 2.68 2.90 3.58 0.58 0.16 0.04 0.014 2.29 100.15.66

70.18 16.06 0.008 0.3896143- CHL11-2376-01 1.22 7.07 2.95 0.16 0.05 0.01 < 0.003 1.26 100.30.97

63.23 15.68 0.080 2.7996143- CM07-1294-01 2.94 4.61 2.20 0.59 0.14 0.03 0.015 1.32 99.185.56

73.87 14.08 0.006 0.2096143- CM07-1461-01 0.82 6.24 2.77 0.11 0.09 0.03 < 0.003 1.05 100.20.90

66.70 12.96 0.028 0.5396143- CM07-1574-01 2.74 2.69 7.08 0.38 0.31 0.01 < 0.003 3.22 99.322.67

62.92 16.99 0.066 2.9096143- CM09-2567-01 2.28 3.87 2.75 0.60 0.14 0.03 0.017 1.73 100.36.04

42.07 7.32 0.146 19.8796144- BA08-3079-01 6.40 0.98 2.50 0.36 0.05 0.29 0.017 10.11 100.09.90

60.14 14.98 0.084 3.7596144- CM07-1114-01 3.21 4.26 2.93 0.61 0.16 0.04 0.018 2.36 99.076.53

73.08 14.68 0.012 0.3096144- CM07-1669-01 0.94 6.88 2.02 0.19 0.10 0.01 < 0.003 1.23 100.71.30

64.62 14.88 0.071 2.7796144- CM07-1669-02 2.78 4.23 2.26 0.55 0.14 0.04 0.012 1.39 99.195.45

65.85 15.28 0.068 3.1196144- CM07-1763-01 2.54 3.79 1.65 0.58 0.15 0.05 0.016 1.48 100.25.66

51.30 15.32 0.134 4.5896144- CM07-1114-02 6.58 3.60 3.12 0.72 0.29 0.03 0.018 6.26 99.937.98

64.11 15.77 0.064 3.1496144- CM07-1322-01 1.87 2.85 3.71 0.61 0.12 0.04 0.013 1.93 100.36.02

64.01 14.91 0.038 1.4096144- CM07-1322-02 3.22 6.87 1.41 0.64 0.26 0.02 < 0.003 3.51 100.23.92

58.51 14.42 0.068 2.6196144- CM07-1669-03 3.15 4.68 4.82 0.55 0.08 0.04 0.008 4.77 99.135.42

64.18 15.95 0.073 3.0896144- CM07-1669-04 2.65 3.32 2.95 0.61 0.15 0.04 0.017 1.19 100.15.90

61.44 15.22 0.075 3.6196144- BA08-3092-01 3.50 4.13 2.51 0.56 0.19 0.04 0.013 2.11 99.285.89

42.03 6.22 0.161 18.1296144- BA09-3650-02 7.23 1.34 1.82 0.34 0.09 0.25 0.022 13.27 99.939.04

59.46 18.25 0.065 3.4496144- BA09-3720-01 2.25 4.01 3.16 0.67 0.14 0.04 0.016 2.38 100.36.38

57.86 17.02 0.064 2.9996144- CM07-1099-01 2.26 4.67 3.80 0.62 0.15 0.04 0.019 3.46 98.875.92

66.14 14.27 0.072 2.3296144- CM08-1754-01 2.67 3.26 3.59 0.51 0.13 0.04 0.008 2.74 100.64.85

56.55 14.97 0.085 4.7196144- CM08-1754-02 3.94 3.36 3.91 0.60 0.13 0.06 0.019 4.74 99.436.35

63.15 16.23 0.072 3.2696145- BA09-3720-02 2.28 3.13 3.09 0.63 0.14 0.04 0.018 1.74 100.16.27
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08344
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI TotalAnalyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRFAnalysis Method

62.29 17.10 0.058 2.9596145- CM07-1099-02 1.56 2.50 3.53 0.64 0.14 0.04 0.015 2.87 99.405.71

60.99 14.82 0.051 2.3296145- CM07-1461-02 2.64 4.83 4.86 0.55 0.11 0.03 < 0.003 3.94 100.25.05

64.08 14.76 0.059 2.5396145- CM07-1574-02 2.92 4.67 1.91 0.52 0.14 0.04 0.015 3.26 99.834.93

62.92 16.42 0.071 3.1696145- CM08-1754-03 2.52 3.24 2.71 0.63 0.14 0.04 0.015 1.32 99.206.01

62.27 17.02 0.071 3.2296145- BA08-3153-01 2.28 2.94 2.83 0.64 0.14 0.04 0.018 2.39 100.06.15

57.90 15.68 0.063 3.1396145- CM06-920-01 3.46 4.85 2.28 0.67 0.19 0.04 0.021 4.94 99.386.16

58.97 16.90 0.082 3.9796145- CM07-1094-01 2.68 3.45 3.25 0.70 0.18 0.05 0.019 2.73 100.07.04

55.97 16.65 0.093 2.0596145- CM07-1324-01 4.27 6.72 2.24 0.61 0.36 0.01 0.014 3.76 99.066.31

63.35 16.29 0.077 3.1496145- CM07-1324-02 2.61 3.57 2.88 0.65 0.13 0.04 0.019 1.60 100.76.39

61.58 16.84 0.074 3.2596145- BA09-3743-01 2.45 3.67 2.65 0.63 0.14 0.04 0.016 1.61 99.126.17

49.51 12.58 0.131 5.9196145- CM06-775-01 8.95 2.40 3.66 0.64 0.20 0.04 0.026 7.69 99.748.01

58.05 14.51 0.085 5.7696145- CM06-920-02 4.06 3.43 2.33 0.57 0.18 0.09 0.019 4.35 99.736.30

64.79 13.93 0.081 2.5096145- CM08-1894-01 3.26 3.30 2.72 0.56 0.12 0.05 0.010 2.90 100.15.84

62.92 14.44 0.057 2.8096145- CM08-1894-02 2.11 5.19 2.93 0.55 0.12 0.04 0.012 3.66 100.45.54

61.64 17.11 0.062 2.9696145- CM08-1894-03 2.04 2.46 3.94 0.62 0.14 0.04 0.016 2.16 99.025.83

41.67 7.54 0.131 19.9496155- BA08-3024-01 5.78 0.15 3.57 0.52 0.04 0.27 0.025 8.66 99.7811.48

60.72 16.19 0.032 1.4896155- BA09-3498-02 3.10 7.85 2.35 0.63 0.38 0.01 < 0.003 2.82 99.283.72

58.21 14.53 0.084 5.4796155- BA09-3506-01 2.77 3.77 3.61 0.57 0.13 0.06 0.014 4.40 99.776.15

40.78 4.52 0.148 27.5696155- BA09-3525-01 4.96 0.08 0.02 0.23 0.01 0.51 0.017 9.15 98.7610.77

41.20 5.11 0.152 28.2396155- BA09-3733-01 5.72 0.26 0.19 0.27 0.02 0.32 0.021 7.93 99.8610.44

63.87 16.36 0.071 3.0696155- BA09-3826-01 2.48 3.42 2.34 0.63 0.14 0.04 0.013 2.12 100.45.86

64.44 16.17 0.059 2.8096155- BA09-3858-01 1.94 3.08 2.49 0.58 0.13 0.04 0.015 1.95 99.235.54

43.68 5.87 0.159 23.5296155- BA10-3878-01 7.16 0.17 1.23 0.25 0.02 0.30 0.020 8.27 99.839.18

64.52 15.08 0.077 2.8196155- BA10-3927-01 3.15 3.69 2.18 0.58 0.12 0.05 0.016 1.72 99.755.76

64.41 15.67 0.068 2.4796155- BA10-3938-01 2.87 4.22 2.54 0.57 0.14 0.05 0.013 1.64 100.15.46

63.09 15.98 0.065 2.7896155- CM06-693-01 2.33 4.00 3.36 0.60 0.14 0.04 0.016 2.36 100.45.60

47.25 13.29 0.154 6.1196155- CM06-729-01 9.44 2.42 1.85 0.82 0.36 0.05 0.033 7.28 98.869.80

62.16 17.70 0.063 3.1996155- CM06-771-01 1.77 2.70 2.88 0.63 0.14 0.03 0.015 2.78 100.05.95

59.05 17.85 0.069 3.1596155- CM06-922-01 2.18 2.99 3.80 0.67 0.15 0.04 0.019 2.74 99.186.47

60.46 15.18 0.071 3.5296155- CM07-1030-01 4.49 5.41 2.20 0.54 0.28 0.04 0.006 3.29 100.04.54

61.90 16.62 0.065 3.2196155- CM07-1030-02 2.20 4.14 2.79 0.62 0.14 0.04 0.017 1.85 99.726.13

61.40 16.61 0.069 3.1896155- CM07-1102-01 2.45 4.03 2.99 0.62 0.14 0.04 0.015 1.76 99.265.95

65.25 15.19 0.069 2.9096156- CM07-1109-04 2.45 4.05 2.27 0.59 0.14 0.05 0.015 1.86 100.65.74

56.41 15.46 0.059 2.1896156- CM07-1109-03 3.77 4.33 5.51 0.55 0.06 0.04 0.004 4.92 98.685.39

62.44 15.48 0.042 1.2096156- CM07-1109-02 3.06 6.20 3.22 0.51 0.27 0.02 < 0.003 3.73 99.813.64

52.81 15.33 0.080 4.4496156- CM07-1119-02 3.89 4.74 5.35 0.75 0.21 0.04 0.019 4.90 99.366.82

63.97 16.59 0.070 3.0296156- CM07-1393-02 2.63 3.87 2.35 0.60 0.15 0.04 0.015 1.37 100.55.83

63.68 13.59 0.053 2.3496156- CM07-1817-01 2.60 5.21 2.65 0.49 0.11 0.04 0.008 3.17 99.105.16

73.15 14.45 0.009 0.1496156- CM08-1741-01 1.17 5.92 3.58 0.12 0.05 0.03 < 0.003 1.15 100.60.86

61.80 16.23 0.074 2.9296156- CM08-1741-02 2.66 3.26 3.17 0.60 0.15 0.04 0.018 2.37 99.326.03

65.07 16.05 0.067 2.8396156- CM08-1829-01 2.33 3.75 2.39 0.59 0.13 0.04 0.011 1.39 100.35.70

58.42 15.13 0.097 3.9996156- CM08-1860-01 4.08 2.06 4.10 0.63 0.15 0.04 0.021 4.14 99.766.90

58.06 15.29 0.083 3.7296156- CM08-1860-02 3.77 2.28 4.06 0.59 0.13 0.05 0.016 5.07 99.506.38

59.84 16.10 0.085 3.9696156- CM08-1882-01 3.19 2.99 3.14 0.63 0.19 0.05 0.018 3.56 100.36.53

64.36 15.15 0.071 2.9696156- CM09-2560-01 2.84 3.76 2.18 0.56 0.14 0.04 0.011 1.47 99.175.62

71.68 14.97 0.013 0.1596156- GL09-2814-01 1.31 6.27 2.96 0.18 0.12 0.03 < 0.003 1.55 100.20.99

64.38 14.32 0.058 2.5096156- GL09-2848-02 2.71 2.75 3.70 0.50 0.12 0.03 0.019 3.62 99.554.85

65.22 15.52 0.070 2.7296156- GL09-2921-01 2.52 3.83 2.39 0.60 0.16 0.04 0.012 1.24 100.15.75

58.53 13.20 0.085 4.3196156- GL09-2921-02 6.00 4.02 2.06 0.58 0.24 0.06 0.011 6.23 100.75.34
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08344

Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI TotalAnalyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRFAnalysis Method

34.56 19.64 0.346 4.62MICA-FE Meas 0.43 0.34 8.69 2.50 0.40 0.02 0.02925.63

34.4 19.5 0.350 4.55MICA-FE Cert 0.430 0.300 8.75 2.50 0.450       0.01      0.02425.6

70.90 14.99 0.060 0.01AC-E Meas 0.35 6.70 4.53 0.112.57

     70.35      14.70      0.058       0.03AC-E Cert       0.34       6.54       4.49       0.11      2.56

32.36 2.27 28.04Oreas 74a (Fusion) 
Meas

      32.4       2.21       27.9Oreas 74a (Fusion) Cert

47.34 15.49 0.170 9.61BIR-1a Meas 13.31 1.78 0.04 0.98 0.0211.47

     47.96      15.50      0.175      9.700BIR-1a Cert      13.30       1.82      0.030       0.96      0.021     11.30

38.40 15.17 0.254 20.44MICA-Mg Meas 0.06 0.15 9.82 1.66 < 0.019.49

     38.30      15.20       0.26      20.40MICA-Mg Cert       0.08       0.12      10.00       1.63       0.01      9.46

62.41 16.23 0.067 3.1296143- BA11-3997-01 
Orig

2.66 2.88 3.57 0.58 0.15 0.04 0.014 2.28 99.645.64

62.95 16.35 0.070 3.1496143- BA11-3997-01 
Dup

2.69 2.92 3.59 0.59 0.16 0.04 0.014 2.30 100.55.68

58.93 16.89 0.081 3.9796145- CM07-1094-01 
Orig

2.68 3.45 3.25 0.70 0.18 0.05 0.018 2.73 99.957.02

59.02 16.91 0.084 3.9896145- CM07-1094-01 
Dup

2.67 3.46 3.25 0.70 0.17 0.04 0.020 2.73 100.17.06

52.66 15.31 0.081 4.4296156- CM07-1119-02 
Orig

3.87 4.72 5.31 0.74 0.21 0.04 0.020 4.90 99.116.83

52.95 15.34 0.080 4.4796156- CM07-1119-02 
Dup

3.92 4.76 5.38 0.75 0.21 0.04 0.019 4.89 99.616.80

< 0.01 < 0.01 < 0.001 < 0.01Method Blank < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.003< 0.01
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Innovative Technologies Quality Analysis ...

Invoice No.: 

Invoice Date: 

Date Submitted: 

Your Reference: 

06-Nov-13

OSISKO 13-1221-0020

22-Jul-13

A13-08344 (i)

Techni-Lab  Abitibi Inc.(Actlabs)

184 Rue Principale
Ste-Germaine-Boule Quebec J0Z 1M0
Canada

Andre CaouetteATTN:

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission 
must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be 
discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results
are representative only of material submitted for analysis.

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5   TELEPHONE +1.905.648.9611 or 
+1.888.228.5227    FAX +1.905.648.9613

E-MAIL Ancaster@actlabs.com     ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Emmanuel Eseme , Ph.D.

CERTIFIED BY :

REPORT A13-08344 (i)

Notes:

101 Pulp samples were submitted for analysis.

Code 4C (11+) Whole Rock Analysis-XRF
Code 4F-CO2 Infrared

Quality Control

The following analytical packages were requested:



Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08344 (i) rev 1
CO2Analyte Symbol

%Unit Symbol
0.01Detection Limit

IRAnalysis Method

0.0896142- CHL11-2374-01

0.0496142-CHL11-2374-02

2.0896142- BA11-4519-01

1.0196142- BA11-4531-01

0.1996142- BA11-4549-01

2.8396142- CHL11-2405-01

0.4396142- CM06-791-01

0.9596142- BA09-3758-01

3.4896142- BA09-3758-02

0.1296142- CM07-1303-01

0.1296142- CM07-1444-01

1.4296142- CM07-1681-01

1.0296142- CM07-1273-01

1.4096142- CM07-1273-02

0.0996142- CM07-1397-01

2.0996142- CM07-1397-02

0.8196142- CM07-1681-02

0.8996143- CM07-1555-01

1.5296143- CM07-1555-02

2.4296143- CM07-961-01

0.1396143- CM07-961-02

0.6796143- CM07-961-03

2.3296143- BA12-4557-01

0.4296143- CM07-975-01

0.8696143- CM07-975-02

10.296143- BA09-3650-01

0.4196143- BA09-3676-01

3.0396143- BA10-3987-01

0.0796143- BA10-3987-02

0.5996143- BA11-3997-01

0.7596143- CHL11-2376-01

0.4296143- CM07-1294-01

0.4496143- CM07-1461-01

1.7496143- CM07-1574-01

0.0596143- CM09-2567-01

6.9996144- BA08-3079-01

1.2596144- CM07-1114-01

0.5296144- CM07-1669-01

0.4596144- CM07-1669-02

0.1196144- CM07-1763-01

4.6396144- CM07-1114-02

0.3096144- CM07-1322-01

1.8996144- CM07-1322-02

2.5596144- CM07-1669-03

0.0396144- CM07-1669-04

0.7796144- BA08-3092-01

10.296144- BA09-3650-02

0.3396144- BA09-3720-01

1.3996144- CM07-1099-01

1.3596144- CM08-1754-01

2.3596144- CM08-1754-02

0.1996145- BA09-3720-02
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08344 (i) rev 1
CO2Analyte Symbol

%Unit Symbol
0.01Detection Limit

IRAnalysis Method

0.3196145- CM07-1099-02

1.8196145- CM07-1461-02

1.2996145- CM07-1574-02

0.0496145- CM08-1754-03

0.2696145- BA08-3153-01

2.0096145- CM06-920-01

0.9396145- CM07-1094-01

2.4996145- CM07-1324-01

0.2496145- CM07-1324-02

0.0796145- BA09-3743-01

5.9296145- CM06-775-01

1.9096145- CM06-920-02

1.6596145- CM08-1894-01

1.2296145- CM08-1894-02

0.1796145- CM08-1894-03

5.0296155- BA08-3024-01

1.7196155- BA09-3498-02

2.1896155- BA09-3506-01

2.9096155- BA09-3525-01

0.8096155- BA09-3733-01

0.3496155- BA09-3826-01

0.0796155- BA09-3858-01

3.5696155- BA10-3878-01

0.2896155- BA10-3927-01

0.5296155- BA10-3938-01

0.7796155- CM06-693-01

4.0996155- CM06-729-01

0.0596155- CM06-771-01

0.6996155- CM06-922-01

2.1796155- CM07-1030-01

0.1596155- CM07-1030-02

0.3496155- CM07-1102-01

0.4596156- CM07-1109-04

2.6496156- CM07-1109-03

2.2996156- CM07-1109-02

2.8096156- CM07-1119-02

0.1196156- CM07-1393-02

1.7296156- CM07-1817-01

0.7196156- CM08-1741-01

0.6096156- CM08-1741-02

0.0896156- CM08-1829-01

2.0896156- CM08-1860-01

2.5296156- CM08-1860-02

1.6296156- CM08-1882-01

0.3196156- CM09-2560-01

0.9696156- GL09-2814-01

1.5396156- GL09-2848-02

0.1496156- GL09-2921-01

4.3596156- GL09-2921-02

Page 3 of 5



Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08344 (i) rev 1

Quality Control

CO2Analyte Symbol
%Unit Symbol

0.01Detection Limit
IRAnalysis Method

3.24SY-4 Meas

       3.5SY-4 Cert

3.26SY-4 Meas

       3.5SY-4 Cert

3.26SY-4 Meas

       3.5SY-4 Cert

3.25SY-4 Meas

       3.5SY-4 Cert

44.2Calcium Carbonate 
Meas

     44.05Calcium Carbonate Cert

43.8Calcium Carbonate 
Meas

     44.05Calcium Carbonate Cert

43.8Calcium Carbonate 
Meas

     44.05Calcium Carbonate Cert

43.4Calcium Carbonate 
Meas

     44.05Calcium Carbonate Cert

43.7Calcium Carbonate 
Meas

     44.05Calcium Carbonate Cert

44.2Calcium Carbonate 
Meas

     44.05Calcium Carbonate Cert

0.1196142- CM07-1303-01 
Orig

0.1296142- CM07-1303-01 
Dup

2.4396143- CM07-961-01 
Orig

2.4196143- CM07-961-01 
Dup

0.4496143- CM07-1461-01 
Orig

1.3596144- CM08-1754-01 
Orig

1.3696144- CM08-1754-01 
Dup

2.4996145- CM07-1324-01 
Orig

2.5096145- CM07-1324-01 
Dup

2.1896155- BA09-3506-01 
Orig

2.1896155- BA09-3506-01 
Dup

0.0496155- CM06-771-01 
Orig

0.0696155- CM06-771-01 
Dup

1.7196156- CM07-1817-01 
Orig

1.7396156- CM07-1817-01 
Dup

0.1496156- GL09-2921-01 
Orig

0.1396156- GL09-2921-01 
Dup

< 0.01Method Blank 

< 0.01Method Blank 

< 0.01Method Blank 

< 0.01Method Blank 
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08344 (i) rev 1

Quality Control

CO2Analyte Symbol
%Unit Symbol

0.01Detection Limit
IRAnalysis Method

< 0.01Method Blank 

0.01Method Blank 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Innovative Technologies Quality Analysis ...

Invoice No.: 

Invoice Date: 

Date Submitted: 

Your Reference: 

29-Oct-13

OSISKO 13-1221-0020

29-Jul-13

A13-08663

Techni-Lab  Abitibi Inc.(Actlabs)

184 Rue Principale
Ste-Germaine-Boule Quebec J0Z 1M0
Canada

Andre CaouetteATTN:

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission 
must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be 
discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results
are representative only of material submitted for analysis.

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5   TELEPHONE +1.905.648.9611 or 
+1.888.228.5227    FAX +1.905.648.9613

E-MAIL Ancaster@actlabs.com     ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Emmanuel Eseme , Ph.D.

CERTIFIED BY :

REPORT A13-08663

Notes:

54 Pulp samples were submitted for analysis.

Code 4C (11+) Whole Rock Analysis-XRF
Code 4F-CO2 Infrared

Quality Control

The following analytical packages were requested:



Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08663 rev 1
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total CO2Analyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IRAnalysis Method

59.36 17.00 0.065 2.9996157-BA09-3590-01 2.40 3.24 4.37 0.64 0.15 0.04 0.016 3.12 99.35 1.015.96

64.26 16.26 0.070 2.8996157-BA09-3590-02 2.74 2.98 3.21 0.59 0.15 0.04 0.014 1.81 100.7 0.375.72

40.96 6.38 0.190 21.8896157-BA08-3108-01 8.71 0.25 1.08 0.34 0.02 0.31 0.025 9.62 100.3 5.5010.59

37.25 3.32 0.128 26.3596157-BA08-3108-02 8.01 0.03 0.01 0.22 0.02 0.23 0.014 15.90 100.0 11.88.53

40.51 5.43 0.179 23.5496157-BA08-3108-03 8.28 0.33 0.90 0.31 0.02 0.33 0.023 9.91 100.3 5.4610.57

66.45 15.01 0.073 2.9596157-BA09-3590-03 2.59 3.89 1.91 0.59 0.15 0.06 0.014 1.31 100.7 0.135.73

39.33 4.78 0.159 24.9096157-BA09-3788-01 6.30 0.03 0.79 0.34 0.03 0.29 0.020 13.19 100.8 8.8510.66

63.42 16.55 0.066 2.9396157-BA09-3788-02 1.85 3.14 3.23 0.61 0.14 0.04 0.016 1.93 99.71 0.095.79

64.24 14.01 0.072 2.5996157-BA09-3938-02 2.95 4.14 3.03 0.53 0.14 0.05 0.010 3.03 100.4 1.515.60

47.11 11.62 0.199 4.4296157-BA10-3887-01 7.47 5.92 0.92 1.81 0.14 0.02 0.080 4.16 100.4 3.3616.54

40.73 5.48 0.171 25.3796157-BA10-3902-01 7.20 0.10 0.04 0.27 0.02 0.33 0.021 10.94 100.8 5.6310.18

63.32 16.53 0.066 3.2696157-BA10-3934-01 2.47 3.31 2.40 0.65 0.15 0.04 0.016 2.26 100.7 0.276.23

42.05 5.16 0.165 24.0396157-BA10-3943-01 6.67 0.24 0.35 0.31 0.02 0.30 0.023 10.12 99.82 5.5510.38

63.32 16.41 0.074 3.0896157-BA10-3948-01 2.81 3.38 2.89 0.62 0.16 0.04 0.016 1.84 100.8 0.376.18

44.52 5.29 0.170 22.5296157-BA10-3986-01 7.76 0.18 1.71 0.33 0.03 0.28 0.018 7.85 100.5 4.099.88

41.76 7.47 0.160 18.2896158-CHL09-2194-01 7.65 1.22 2.49 0.51 0.06 0.22 0.027 10.60 100.2 7.639.70

39.05 6.00 0.176 18.3496158-CHL09-2194-02 9.04 0.06 1.85 0.46 0.03 0.24 0.024 15.09 100.6 12.210.25

42.39 6.11 0.172 23.3396158-CHL09-2194-03 7.71 0.07 0.61 0.43 0.03 0.29 0.028 8.24 100.6 3.3311.22

63.25 13.75 0.069 2.6296158-CM05-679-01 2.84 4.99 2.37 0.54 0.12 0.05 0.017 3.39 99.57 1.995.56

67.32 12.09 0.054 2.0596158-CM06-771-02 2.55 3.20 4.26 0.46 0.14 0.05 0.013 3.54 100.2 1.734.50

63.59 14.67 0.071 2.7596158-CM06-820-01 2.78 3.45 3.85 0.53 0.13 0.04 0.008 2.41 99.81 1.245.53

60.91 15.36 0.051 2.3296158-CM06-820-02 3.49 6.36 2.28 0.64 0.27 0.04 0.006 3.75 100.4 2.024.93

63.08 16.75 0.073 3.0596158-CM07-1194-01 2.78 3.62 3.19 0.62 0.15 0.05 0.017 1.42 100.9 0.276.11

62.64 17.22 0.060 3.2196158-CM07-1274-01 1.75 2.86 3.23 0.62 0.15 0.04 0.013 2.61 100.4 0.306.03

63.15 17.10 0.069 3.1196158-CM07-1402-01 2.13 3.00 3.27 0.64 0.16 0.04 0.015 1.96 100.7 0.116.06

65.38 15.39 0.062 3.0396158-CM08-1882-02 2.41 3.92 2.41 0.56 0.15 0.05 0.012 1.51 100.3 0.215.44

71.68 15.05 0.007 0.1396158-CM08-1981-01 0.84 8.06 0.58 0.12 0.10 0.02 < 0.003 1.06 98.57 0.460.93

63.16 17.05 0.074 3.0096158-CM09-2606-01 2.62 3.65 2.65 0.62 0.17 0.05 0.014 1.66 100.8 0.146.04

62.99 16.31 0.065 2.7496158-CM09-2625-01 2.50 3.64 3.25 0.60 0.14 0.05 0.017 2.00 100.0 0.485.73

58.58 15.17 0.081 3.4596158-CM09-2625-02 3.64 3.73 3.66 0.60 0.15 0.04 0.014 4.47 100.0 2.196.44

64.97 15.22 0.055 2.1896158-CM10-2703-01 2.57 4.14 2.79 0.54 0.17 0.04 0.004 2.66 100.1 1.034.71

64.17 16.08 0.072 2.9896158-GL09-2839-01 2.47 3.45 2.56 0.60 0.15 0.04 0.015 1.34 99.94 0.096.01

62.75 16.93 0.032 1.1796159-BA08-3006-01 2.78 10.27 0.21 0.25 0.12 0.02 < 0.003 1.68 98.63 1.282.41

47.75 12.19 0.214 5.4296159-BA08-3006-02 7.51 5.85 0.82 1.64 0.12 0.02 0.078 2.39 99.84 1.8115.84

62.26 17.29 0.032 1.0596159-BA09-3525-02 2.79 9.99 0.35 0.61 0.27 0.01 < 0.003 1.42 99.75 1.043.68

42.74 5.89 0.156 24.4096159-BA09-3525-03 7.23 0.23 1.38 0.32 0.03 0.31 0.018 7.59 100.6 2.9310.26

64.86 15.20 0.069 2.9696159-BA09-3532-01 2.41 3.64 2.90 0.60 0.16 0.05 0.011 1.40 100.1 0.055.79

38.01 4.51 0.143 27.7296159-BA10-3872-01 5.73 0.04 0.02 0.25 0.02 0.29 0.021 13.32 100.0 8.139.96

64.41 14.76 0.059 2.8896159-BA10-3903-01 2.71 4.84 2.32 0.57 0.13 0.06 0.013 2.37 100.6 1.045.47

61.78 15.35 0.066 3.0896159-BA10-3980-01 2.36 3.22 4.03 0.59 0.15 0.05 0.016 2.35 98.99 0.845.95

43.04 5.80 0.171 25.1996159-BA10-3980-02 7.50 0.23 0.31 0.33 0.02 0.33 0.023 6.37 100.3 0.8710.94

62.91 16.48 0.072 3.2296159-CM06-913-01 2.24 4.10 2.74 0.63 0.15 0.04 0.015 1.47 100.1 0.166.07

62.88 17.17 0.065 3.1596159-CM07-1054-01 1.93 3.34 3.35 0.63 0.14 0.04 0.017 1.71 100.4 0.085.97

49.82 11.67 0.155 8.1196160-CM07-1054-02 8.13 1.82 3.72 0.67 0.31 0.08 0.028 7.24 100.9 5.129.16

64.58 15.50 0.067 2.8596160-CM07-1229-01 2.44 4.01 2.49 0.55 0.14 0.04 0.014 2.07 100.4 0.375.62

68.45 12.50 0.017 0.5096160-CM07-1229-02 3.00 4.94 3.08 0.39 0.21 0.02 < 0.003 3.51 99.28 2.042.67

64.28 16.56 0.058 3.8696160-CM07-1240-01 1.89 2.65 3.97 0.56 0.14 0.03 0.005 1.71 100.4 0.104.67

62.35 12.52 0.072 3.3296160-CM07-1240-02 3.68 3.36 3.49 0.57 0.13 0.05 0.014 4.51 99.71 2.605.65

65.72 15.51 0.069 2.7896160-CM07-1536-01 2.48 4.19 2.12 0.57 0.14 0.05 0.014 1.62 100.7 0.235.46

63.92 14.93 0.071 2.4296160-CM08-1933-01 2.47 3.18 3.61 0.52 0.14 0.04 0.011 3.17 99.83 1.545.35

65.40 15.10 0.069 2.4596160-CM08-1981-02 2.50 3.33 2.39 0.54 0.14 0.05 0.016 1.30 98.71 0.135.42

59.97 18.06 0.076 3.3896160-CM09-2603-01 1.90 1.90 4.21 0.69 0.17 0.07 0.021 2.51 100.6 0.247.67
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08663 rev 1
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total CO2Analyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IRAnalysis Method

66.54 15.32 0.066 2.6496160-GL09-2867-01 2.34 3.51 2.47 0.55 0.14 0.06 0.013 1.37 100.6 0.165.61

73.38 12.91 0.012 0.2096160-GL09-2867-02 1.54 5.39 2.14 0.16 0.06 0.04 < 0.003 1.80 98.65 1.131.01
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-08663 rev 1

Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total CO2Analyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IRAnalysis Method

45.88 29.48 0.043 1.81AN-G Meas 15.92 1.64 0.14 0.22 0.02 0.01 0.0133.30

     46.30 29.8      0.040 1.79AN-G Cert      15.90       1.63       0.13       0.22       0.01       0.01      0.012      3.36

38.65 10.24 0.198 13.24BE-N Meas 14.04 3.23 1.36 2.71 1.06 0.05 0.04212.98

38.2 10.1 0.200 13.1BE-N Cert 13.9 3.18 1.39 2.61 1.05 0.0500      0.04212.8

70.92 14.98 0.056 0.02AC-E Meas 0.36 6.67 4.52 0.112.56

     70.35      14.70      0.058       0.03AC-E Cert       0.34       6.54       4.49       0.11      2.56

SY-4 Meas 3.31

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.27

SY-4 Cert        3.5

47.50 15.61 0.173 9.69BIR-1a Meas 13.33 1.83 0.04 0.98 0.0311.48

     47.96      15.50      0.175      9.700BIR-1a Cert      13.30       1.82      0.030       0.96      0.021     11.30

Calcium Carbonate 
Meas

44.0

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.1

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.2

Calcium Carbonate Cert      44.05

38.46 15.16 0.259 20.44MICA-Mg Meas 0.06 0.15 9.79 1.65 < 0.019.50

     38.30      15.20       0.26      20.40MICA-Mg Cert       0.08       0.12      10.00       1.63       0.01      9.46

96157-BA10-3887-01 
Orig

3.36

96157-BA10-3887-01 
Dup

3.37

96158-CM06-771-02 
Orig

1.73

96158-CM06-771-02 
Dup

1.73

58.39 15.17 0.081 3.4496158-CM09-2625-02 
Orig

3.64 3.71 3.64 0.60 0.15 0.04 0.014 4.47 99.766.42

58.78 15.17 0.081 3.4596158-CM09-2625-02 
Dup

3.65 3.75 3.67 0.60 0.15 0.04 0.014 4.47 100.36.47

96159-BA08-3006-01 
Orig

1.28

96159-BA08-3006-01 
Dup

1.29

96159-CM07-1054-01 
Orig

0.07

96159-CM07-1054-01 
Dup

0.10

73.38 12.96 0.013 0.2196160-GL09-2867-02 
Orig

1.54 5.40 2.14 0.16 0.06 0.04 < 0.003 1.80 98.721.01

73.39 12.86 0.010 0.1996160-GL09-2867-02 
Dup

1.54 5.38 2.14 0.16 0.06 0.04 < 0.003 1.80 98.591.02

< 0.01 < 0.01 < 0.001 < 0.01Method Blank < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.003< 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank 0.01

Method Blank 0.01
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Innovative Technologies Quality Analysis ...

Invoice No.: 

Invoice Date: 

Date Submitted: 

Your Reference: 

11-Sep-13

OSISKO 13-1221-0020

23-Aug-13

A13-10254

Techni-Lab  Abitibi Inc.(Actlabs)

184 Rue Principale
Ste-Germaine-Boule Quebec J0Z 1M0
Canada

Andre CaouetteATTN:

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission 
must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be 
discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results
are representative only of material submitted for analysis.

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5   TELEPHONE +1.905.648.9611 or 
+1.888.228.5227    FAX +1.905.648.9613

E-MAIL Ancaster@actlabs.com     ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Emmanuel Eseme , Ph.D.

CERTIFIED BY :

REPORT A13-10254

Notes:

58 Pulp samples were submitted for analysis.

Code 4C (11+) Whole Rock Analysis-XRF
Code 4F-C Infrared
Code 4F-CO2 Infrared

Quality Control

The following analytical packages were requested:



Activation Laboratories Ltd. Report: A13-10254
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-Total CO2Analyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.01Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IR IRAnalysis Method

39.32 4.85 0.170 24.91BA08-3042-01 33667 7.20 0.20 0.29 0.31 0.02 0.29 0.021 9.47 97.23 2.16 8.0410.18

60.09 13.39 0.054 5.40BA08-3125-01 3.59 5.11 2.88 0.38 0.14 0.08 < 0.003 4.55 99.77 0.93 3.584.11

63.08 15.33 0.042 1.83BA08-3205-01 3.40 6.14 2.70 0.52 0.22 0.02 < 0.003 3.11 99.95 0.59 2.363.56

44.03 6.40 0.170 22.60BA08-3369-01 7.62 0.16 0.62 0.38 0.03 0.33 0.025 5.82 99.32 0.34 1.4711.13

65.36 15.58 0.027 0.88BA09-3533-01 2.73 6.19 3.53 0.49 0.21 0.03 < 0.003 2.71 100.7 0.47 1.922.93

60.34 13.83 0.089 4.28BA09-3534-01 3.63 4.42 2.97 0.58 0.28 0.08 0.014 3.21 100.3 0.56 2.096.60

64.52 15.36 0.067 2.86BA09-3539-01 2.50 4.07 2.47 0.58 0.15 0.06 0.011 1.95 100.1 0.19 0.775.48

63.74 16.23 0.066 3.05BA09-3540-01 2.18 3.80 2.40 0.61 0.15 0.04 0.014 1.75 99.88 0.03 0.305.85

64.35 15.85 0.061 3.23BA09-3542-01 2.38 3.36 2.32 0.59 0.15 0.05 0.013 1.68 99.77 < 0.01 0.105.74

63.91 16.49 0.068 3.16BA09-3542-02 2.64 3.63 2.38 0.61 0.14 0.05 0.016 1.46 100.5 < 0.01 0.045.95

43.92 5.37 0.169 21.55BA09-3605-01 9.58 0.11 0.52 0.32 0.03 0.30 0.020 7.29 98.94 1.12 4.189.76

61.03 15.22 0.051 3.10BA09-3605-02 3.79 6.73 2.02 0.48 0.19 0.03 < 0.003 3.09 99.84 0.62 2.454.11

51.69 16.49 0.160 7.84BA09-3605-03 6.04 3.21 2.03 0.51 0.07 0.03 0.026 2.86 100.2 0.19 0.839.28

42.27 5.50 0.155 23.38BA09-3616-01 6.79 0.11 0.29 0.33 0.02 0.32 0.022 7.57 97.16 1.36 5.1410.40

41.90 6.54 0.175 24.62BA10-3994-01 7.71 0.16 0.17 0.33 0.02 0.36 0.025 6.52 99.69 0.50 1.9311.16

62.16 17.20 0.064 2.88CM07-1208-01 2.22 4.02 3.44 0.62 0.15 0.04 0.016 1.79 100.5 0.07 0.325.87

56.61 13.51 0.102 7.07CM07-1208-02 4.64 2.11 3.84 0.58 0.18 0.11 0.014 4.61 100.1 0.78 2.946.74

63.89 15.59 0.067 2.85CM07-1348-01 2.08 3.84 2.22 0.60 0.16 0.05 0.014 1.78 98.91 0.01 0.145.77

70.98 15.61 0.019 0.48CM08-1901-01 1.31 6.93 1.89 0.19 0.08 0.03 < 0.003 1.83 100.9 0.29 1.241.55

60.66 17.55 0.081 3.05CM08-1901-02 2.44 2.69 3.86 0.66 0.16 0.04 0.018 1.73 99.52 0.04 0.226.58

57.86 17.00 0.066 3.39CM09-2510-01 2.39 3.52 4.69 0.68 0.17 0.04 0.017 3.80 100.0 0.40 1.246.41

60.79 16.12 0.063 3.62CM09-2552-01 3.06 2.90 3.54 0.64 0.16 0.04 0.014 2.95 100.4 0.33 1.056.50

66.18 13.04 0.075 2.83CM09-2559-01 3.18 4.33 2.08 0.54 0.15 0.05 0.017 2.29 100.4 0.38 1.365.67

62.19 15.45 0.068 2.89CM09-2603-02 2.69 3.34 3.92 0.58 0.14 0.04 0.018 3.21 100.1 0.39 1.385.57

66.41 15.58 0.066 2.38CM10-2716-01 2.54 4.72 1.97 0.55 0.13 0.04 0.011 1.31 100.9 0.04 < 0.015.18

62.94 15.33 0.053 3.07CM10-2716-02 2.11 3.85 2.30 0.57 0.14 0.04 0.018 3.52 99.65 0.22 0.685.71

63.35 15.52 0.063 2.67GL09-2884-01 2.69 3.51 3.11 0.54 0.16 0.04 0.011 2.06 99.08 0.20 0.655.36

66.09 15.43 0.032 1.04GL09-2884-02 2.51 5.22 3.53 0.32 0.17 0.02 < 0.003 3.08 100.1 0.49 1.642.61

71.62 14.30 0.010 0.22GL09-2884-03 1.56 5.89 2.93 0.17 0.07 0.02 < 0.003 1.85 99.70 0.31 1.111.06

63.38 16.86 0.066 3.01BA09-3534-02 2.32 3.56 3.25 0.60 0.14 0.05 0.015 1.48 100.5 0.03 < 0.015.79

63.97 14.29 0.056 2.09RM-01-2013-06-27 
33668

2.92 4.32 3.76 0.50 0.15 0.04 0.006 3.56 100.2 0.51 1.694.51

62.55 15.12 0.066 2.76RM-02-2013-07-02 2.97 4.29 2.94 0.58 0.15 0.05 0.013 3.35 100.3 0.45 1.465.51

62.09 15.03 0.068 2.76RM-03-2013-07-03 2.96 4.26 2.93 0.57 0.15 0.05 0.015 3.30 99.67 0.45 1.455.49

41.81 5.56 0.182 23.39BA08-3124-01 33666 8.48 0.23 0.11 0.35 0.03 0.32 0.024 8.21 99.59 0.91 3.1610.89

40.04 5.09 0.160 25.26BA09-3675-01 6.46 0.25 0.22 0.29 0.02 0.30 0.021 11.30 99.78 1.90 6.7610.38

41.56 6.80 0.167 21.73BA09-3617-01 7.71 0.61 0.65 0.37 0.04 0.31 0.024 9.45 100.1 1.44 5.1310.66

39.28 5.14 0.167 23.53BA09-3722-01 7.05 0.18 1.09 0.27 0.02 0.30 0.018 13.40 100.0 2.75 9.949.59

60.78 17.46 0.066 3.26BA09-3760-01 2.40 3.06 2.83 0.64 0.16 0.05 0.015 2.49 99.42 0.07 0.026.21

66.03 16.25 0.060 2.69BA10-3903-02 1.59 2.86 3.42 0.59 0.13 0.03 0.011 1.58 100.7 < 0.01 < 0.015.43

61.99 14.36 0.078 5.84CM07-1125-01 3.97 3.36 2.37 0.48 0.15 0.07 0.015 1.90 100.2 0.12 0.235.61

59.95 17.14 0.080 3.33CM07-1347-01 2.10 2.71 3.71 0.70 0.12 0.04 0.017 2.34 99.72 < 0.01 < 0.017.48

61.69 16.92 0.070 3.30CM07-1347-02 2.08 3.43 3.96 0.65 0.14 0.05 0.015 2.12 100.7 0.13 0.356.30

65.88 15.52 0.074 2.63CM09-2585-01 2.62 3.89 2.19 0.56 0.14 0.05 0.013 1.23 100.4 0.05 < 0.015.56

65.47 15.51 0.074 2.77GL09-2813-01 2.84 3.84 2.06 0.58 0.17 0.04 0.013 1.19 100.2 < 0.01 < 0.015.62

63.17 16.26 0.074 2.92GL10-2908-01 2.55 3.26 2.39 0.63 0.15 0.04 0.016 1.68 99.32 0.05 < 0.016.17

65.89 14.64 0.070 2.81GL10-2923-01 2.70 3.70 1.86 0.55 0.15 0.04 0.013 1.34 99.14 0.07 0.045.38

60.45 15.25 0.067 2.77PRM-01-2013-06-27 3.50 4.39 3.70 0.55 0.15 0.05 0.011 4.18 100.2 0.63 2.185.11

62.24 15.06 0.062 2.64PRM-02-2013-06-27 3.26 4.47 3.42 0.55 0.16 0.05 0.012 3.37 100.3 0.57 1.924.96

62.71 14.86 0.057 2.55PRM-03-2013-06-27 3.11 4.43 3.27 0.54 0.16 0.05 0.008 3.10 99.75 0.53 1.954.90

62.15 14.37 0.058 2.45PRM-04-2013-06-27 2.89 4.17 3.57 0.52 0.15 0.04 0.007 3.15 98.32 0.51 1.834.80

63.45 14.41 0.062 2.56PRM-05-2013-06-27 3.06 4.19 3.57 0.52 0.14 0.04 0.010 3.35 100.3 0.52 1.764.98
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-10254
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-Total CO2Analyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.01Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IR IRAnalysis Method

64.13 13.41 0.053 2.17PRM-06-2013-06-27 2.90 3.89 3.94 0.47 0.12 0.03 0.005 4.23 100.2 0.52 1.774.86

62.21 14.57 0.063 2.58PRM-07-2013-06-27 3.07 4.17 3.46 0.53 0.15 0.04 0.008 3.76 99.49 0.59 1.974.88

64.41 13.97 0.050 1.90PRM-08-2013-06-27 2.95 4.38 3.60 0.50 0.18 0.06 0.003 3.87 100.4 0.54 1.854.58

64.29 15.06 0.047 1.59PRM-09-2013-06-27 2.93 5.27 3.33 0.49 0.22 0.06 < 0.003 3.29 100.4 0.55 1.893.81

64.06 14.64 0.052 1.92PRM-10-2013-06-27 2.91 4.69 3.42 0.50 0.18 0.06 < 0.003 3.47 100.3 0.49 1.654.38

62.43 14.83 0.067 2.70PRM-11-2013-06-27 3.11 4.17 3.06 0.55 0.15 0.06 0.011 3.29 99.58 0.46 1.495.16

61.72 14.90 0.066 2.70PRM-12-2013-06-27 3.24 4.27 3.55 0.55 0.16 0.05 0.010 3.84 100.0 0.58 2.024.97
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-10254

Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-Total CO2Analyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.01Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IR IRAnalysis Method

45.90 29.54 0.043 1.79AN-G Meas 15.88 1.67 0.14 0.22 0.02 0.01 0.0123.30

     46.30 29.8      0.040 1.79AN-G Cert      15.90       1.63       0.13       0.22       0.01       0.01      0.012      3.36

LKSD-4 Meas 18.7

LKSD-4 Cert 17.7

LKSD-4 Meas 18.6

LKSD-4 Cert 17.7

LKSD-4 Meas 18.4

LKSD-4 Cert 17.7

LKSD-4 Meas 18.6

LKSD-4 Cert 17.7

38.89 10.47 0.202 13.25BE-N Meas 14.11 3.28 1.38 2.71 1.08 0.05 0.04213.03

38.2 10.1 0.200 13.1BE-N Cert 13.9 3.18 1.39 2.61 1.05 0.0500      0.04212.8

70.54 15.19 0.059 0.02AC-E Meas 0.35 6.68 4.50 0.112.55

     70.35      14.70      0.058       0.03AC-E Cert       0.34       6.54       4.49       0.11      2.56

SY-4 Meas 3.34

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.35

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.31

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.37

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.58

SY-4 Cert        3.5

Calcium Carbonate 
Meas

44.1

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.3

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.5

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.3

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

43.6

Calcium Carbonate Cert      44.05

38.63 15.82 0.255 20.26MICA-Mg Meas 0.06 0.15 9.95 1.65 0.019.40

     38.30      15.20       0.26      20.40MICA-Mg Cert       0.08       0.12      10.00       1.63       0.01      9.46

89.05 3.55 0.05NCS DC73304 (GBW 
07106) Meas

0.27 0.09 0.64 0.223.18

     90.36       3.52      0.082NCS DC73304 (GBW 
07106) Cert

      0.30      0.061       0.65      0.222      3.22

GS311-4 Meas 1.08

GS311-4 Cert       1.11

GS311-4 Meas 1.10

GS311-4 Cert       1.11

GS311-4 Meas 1.09

GS311-4 Cert       1.11

GS311-4 Meas 1.09

GS311-4 Cert       1.11

GS900-5 Meas 0.62

GS900-5 Cert       0.65

GS900-5 Meas 0.63

GS900-5 Cert       0.65

GS900-5 Meas 0.63

GS900-5 Cert       0.65
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-10254

Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-Total CO2Analyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.01Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IR IRAnalysis Method

GS900-5 Meas 0.62

GS900-5 Cert       0.65

BA09-3542-01 Orig 0.01

BA09-3542-01 Dup < 0.01

BA09-3542-02 Orig 0.06

BA09-3542-02 Dup 0.03

CM08-1901-01 Orig 0.29

CM08-1901-01 Dup 0.30

CM08-1901-02 Orig 0.17

CM08-1901-02 Dup 0.27

GL09-2884-03 Orig 0.31

GL09-2884-03 Dup 0.31

63.53 16.83 0.065 3.02BA09-3534-02 Orig 2.33 3.58 3.26 0.60 0.15 0.04 0.015 1.48 100.7 < 0.015.81

63.22 16.90 0.067 3.01BA09-3534-02 Dup 2.32 3.53 3.25 0.60 0.14 0.05 0.016 1.49 100.3 < 0.015.76

BA10-3903-02 Orig < 0.01

BA10-3903-02 Dup < 0.01

CM07-1125-01 Orig 0.25

CM07-1125-01 Dup 0.21

PRM-03-2013-06-27 
Orig

0.53

PRM-03-2013-06-27 Dup 0.53

PRM-04-2013-06-27 
Orig

1.89

PRM-04-2013-06-27 Dup 1.77

61.39 14.83 0.064 2.69PRM-12-2013-06-27 
Orig

3.20 4.26 3.54 0.54 0.16 0.05 0.011 3.92 99.604.94

62.06 14.98 0.067 2.71PRM-12-2013-06-27 Dup 3.27 4.28 3.57 0.56 0.17 0.04 0.010 3.76 100.55.00

< 0.01 < 0.01 < 0.001 < 0.01Method Blank < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.003< 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.01
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Innovative Technologies Quality Analysis ...

Invoice No.: 

Invoice Date: 

Date Submitted: 

Your Reference: 

23-Oct-13

OSISKO 13-1221-0020

27-Aug-13

A13-10357

Techni-Lab  Abitibi Inc.(Actlabs)

184 Rue Principale
Ste-Germaine-Boule Quebec J0Z 1M0
Canada

Andre CaouetteATTN:

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission 
must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be 
discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results 
are representative only of material submitted for analysis.

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5   TELEPHONE +1.905.648.9611 or 
+1.888.228.5227    FAX +1.905.648.9613

E-MAIL Ancaster@actlabs.com     ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Emmanuel Eseme , Ph.D.

CERTIFIED BY :

REPORT A13-10357

Notes:

33 Pulp samples were submitted for analysis.

Code 4C (11+) Whole Rock Analysis-XRF
Code 4F-C Infrared
Code 4F-CO2 Infrared

Quality Control

The following analytical packages were requested:



Activation Laboratories Ltd. Report: A13-10357 rev 1
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-Total CO2Analyte Symbol

% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol
0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.01Detection Limit

FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IR IRAnalysis Method

65.56 15.69 0.058 2.68CM06-898-01 1.98 4.36 2.50 0.57 0.14 0.05 0.014 1.65 100.5 0.08 0.055.28

63.00 16.57 0.068 3.27CM08-1817-01 2.39 3.33 3.03 0.66 0.14 0.05 0.017 1.60 100.6 0.02 < 0.016.50

61.52 16.60 0.075 3.04CM07-1109-01 2.79 3.98 3.02 0.62 0.14 0.05 0.016 2.62 100.6 0.20 0.556.09

63.75 15.75 0.084 3.01CM07-1119-01 2.83 4.06 2.11 0.63 0.15 0.06 0.014 1.73 100.2 0.06 0.135.97

64.93 14.81 0.071 2.65CM07-1393-01 2.76 4.14 2.52 0.55 0.12 0.07 0.014 2.13 100.2 0.21 0.635.39

65.17 16.08 0.065 2.76CM06-800-01 2.35 2.96 2.85 0.61 0.14 0.05 0.015 1.75 100.3 0.04 0.025.53

60.36 17.05 0.070 3.05CM06-763-01 2.26 2.77 3.52 0.64 0.15 0.04 0.020 2.96 99.39 0.17 0.476.50

64.07 15.56 0.076 2.61CM06-763-02 3.07 4.03 2.48 0.57 0.13 0.07 0.012 2.28 100.3 0.16 0.395.37

64.59 15.37 0.082 2.77CM06-773-01 2.83 4.04 2.42 0.63 0.13 0.08 0.016 1.22 100.4 0.05 0.076.23

66.03 15.25 0.075 2.63CM06-805-01 2.97 4.09 1.88 0.55 0.15 0.06 0.013 1.72 100.7 0.11 0.205.25

58.23 18.73 0.077 3.74CM08-1791-01 1.93 2.18 3.66 0.75 0.16 0.05 0.021 2.70 99.29 0.04 < 0.017.06

59.72 18.08 0.068 3.49CM07-1613-01 1.59 2.82 3.56 0.64 0.13 0.04 0.019 2.42 99.19 0.02 < 0.016.61

65.60 14.61 0.085 2.36CM07-1396-02 3.67 3.60 2.35 0.56 0.11 0.04 0.014 1.83 100.1 0.27 0.745.32

63.52 16.37 0.076 3.30CM07-1396-01 2.34 3.23 2.63 0.65 0.15 0.05 0.018 1.76 100.5 0.03 < 0.016.38

62.54 16.82 0.067 3.05CM09-2642-01 1.92 3.63 3.34 0.62 0.15 0.04 0.016 1.75 99.94 0.04 < 0.016.00

60.32 14.76 0.078 3.48CM09-2642-02 3.55 4.37 2.92 0.59 0.16 0.05 0.016 3.32 99.35 0.55 1.985.74

63.76 15.66 0.067 2.79CM09-2651-01 2.64 4.49 2.37 0.58 0.17 0.05 0.015 1.91 100.1 0.12 0.385.54

61.89 18.10 0.050 3.47GL09-2848-01 1.46 1.80 4.19 0.60 0.12 0.04 0.017 2.33 100.2 0.01 < 0.016.14

65.84 15.80 0.056 2.32BA09-3848-01 2.27 4.85 2.35 0.52 0.12 0.03 0.009 1.77 100.6 0.12 0.314.67

63.76 15.51 0.057 3.08CM09-2501-01 2.36 3.99 2.14 0.54 0.13 0.04 0.013 2.62 99.54 0.14 0.305.30

44.48 5.44 0.188 21.51BA08-3046-01 8.60 0.57 2.29 0.30 0.03 0.32 0.020 5.58 99.52 0.79 2.7610.21

41.43 7.94 0.183 20.60BA08-3204-01 7.28 0.68 1.42 0.77 0.08 0.26 0.030 6.54 99.50 0.98 3.5212.28

42.24 5.69 0.160 25.01BA08-3153-02 6.86 0.54 0.82 0.28 0.02 0.34 0.022 6.93 99.72 0.72 2.6210.83

59.88 17.78 0.071 3.56BA09-3827-01 2.20 3.18 2.95 0.68 0.15 0.03 0.014 2.38 99.37 0.07 0.066.49

45.42 5.80 0.168 23.07BA08-3393-01 7.46 0.35 2.42 0.34 0.05 0.31 0.023 4.33 100.4 0.14 0.3910.62

64.48 16.09 0.065 2.70BA09-3550-01 2.34 3.39 2.68 0.58 0.14 0.05 0.015 1.60 99.40 0.03 < 0.015.27

65.11 15.71 0.067 2.85BA09-3508-01 2.79 3.87 2.10 0.58 0.14 0.04 0.015 1.46 100.4 0.05 < 0.015.66

42.90 7.66 0.158 21.61BA09-3498-01 7.04 0.24 3.72 0.42 0.07 0.30 0.025 4.80 99.99 0.43 1.5011.05

43.08 6.85 0.181 20.60BA08-3056-01 6.05 1.22 0.44 0.74 0.07 0.23 0.030 8.38 100.0 1.36 4.9612.14

41.57 5.47 0.157 21.56BA08-3056-02 7.30 0.19 1.69 0.32 0.03 0.28 0.020 10.03 98.33 2.13 7.709.72

58.96 13.99 0.069 3.04BA09-3743-02 3.21 3.71 4.92 0.58 0.16 0.04 0.013 4.78 99.22 0.62 2.265.75

61.33 15.87 0.053 2.73CM06-763-03 2.38 5.47 2.64 0.56 0.23 0.05 0.018 3.69 100.4 0.34 1.005.36

63.36 15.61 0.041 1.24CM08-1900-01 2.95 5.46 3.85 0.52 0.28 0.02 < 0.003 2.78 99.63 0.54 1.803.52
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-10357 rev 1

Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-Total CO2Analyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.01Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IR IRAnalysis Method

34.55 19.74 0.342 4.66MICA-FE Meas 0.43 0.28 8.66 2.50 0.41 0.02 0.02925.50

34.4 19.5 0.350 4.55MICA-FE Cert 0.430 0.300 8.75 2.50 0.450       0.01      0.02425.6

45.90 29.54 0.043 1.79AN-G Meas 15.88 1.67 0.14 0.22 0.02 0.01 0.0123.30

     46.30 29.8      0.040 1.79AN-G Cert      15.90       1.63       0.13       0.22       0.01       0.01      0.012      3.36

LKSD-4 Meas 18.5

LKSD-4 Cert 17.7

LKSD-4 Meas 18.6

LKSD-4 Cert 17.7

LKSD-4 Meas 18.5

LKSD-4 Cert 17.7

LKSD-4 Meas 18.3

LKSD-4 Cert 17.7

LKSD-4 Meas 18.5

LKSD-4 Cert 17.7

38.89 10.47 0.202 13.25BE-N Meas 14.11 3.28 1.38 2.71 1.08 0.05 0.04213.03

38.2 10.1 0.200 13.1BE-N Cert 13.9 3.18 1.39 2.61 1.05 0.0500      0.04212.8

70.54 15.19 0.059 0.02AC-E Meas 0.35 6.68 4.50 0.112.55

     70.35      14.70      0.058       0.03AC-E Cert       0.34       6.54       4.49       0.11      2.56

SY-4 Meas 3.34

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.35

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.31

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.37

SY-4 Cert        3.5

SY-4 Meas 3.58

SY-4 Cert        3.5

Calcium Carbonate 
Meas

44.1

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.3

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.5

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

44.3

Calcium Carbonate Cert      44.05

Calcium Carbonate 
Meas

43.6

Calcium Carbonate Cert      44.05

38.63 15.82 0.255 20.26MICA-Mg Meas 0.06 0.15 9.95 1.65 0.019.40

     38.30      15.20       0.26      20.40MICA-Mg Cert       0.08       0.12      10.00       1.63       0.01      9.46

GS311-4 Meas 1.10

GS311-4 Cert       1.11

GS311-4 Meas 1.07

GS311-4 Cert       1.11

GS311-4 Meas 1.08

GS311-4 Cert       1.11

GS311-4 Meas 1.09

GS311-4 Cert       1.11

GS311-4 Meas 1.04

GS311-4 Cert       1.11

GS900-5 Meas 0.63

GS900-5 Cert       0.65

GS900-5 Meas 0.63

GS900-5 Cert       0.65
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Activation Laboratories Ltd. Report: A13-10357 rev 1

Quality Control

SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total C-Total CO2Analyte Symbol
% % % % % % % % % % % % % % % %Unit Symbol

0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.003 0.01 0.01 0.01Detection Limit
FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF FUS-XRF IR IRAnalysis Method

GS900-5 Meas 0.62

GS900-5 Cert       0.65

GS900-5 Meas 0.64

GS900-5 Cert       0.65

GS900-5 Meas 0.62

GS900-5 Cert       0.65

CM08-1817-01 Orig < 0.01

CM08-1817-01 Dup < 0.01

CM06-805-01 Orig 0.11

CM06-805-01 Dup 0.11

CM07-1613-01 Orig < 0.01

CM07-1613-01 Dup < 0.01

CM09-2501-01 Orig 0.14

CM09-2501-01 Dup 0.13

BA08-3204-01 Orig 3.45

BA08-3204-01 Dup 3.59

41.50 5.45 0.158 21.50BA08-3056-02 Orig 7.30 0.18 1.69 0.32 0.03 0.29 0.020 10.14 98.29 2.129.71

41.64 5.49 0.156 21.62BA08-3056-02 Dup 7.29 0.20 1.68 0.32 0.03 0.28 0.020 9.91 98.36 2.139.72

CM06-763-03 Orig 1.00

CM06-763-03 Dup 1.00

< 0.01 < 0.01 < 0.001 < 0.01Method Blank < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.003< 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.01

Method Blank < 0.01
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Numéro de demande d'analyse: 13-553263

Demande d'analyse reçue le: 2013-08-05

Date d'émission du certificat: 2013-08-20

Numéro de version du certificat: 2

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

CORPORATION MINIÈRE OSISKO
100, chemin du Lac Mourier; C.P. 2040

Malartic, Québec, Canada

J0Y 1Z0

Requérant

Bon de commande

CMS 6861

Votre Projet

13-1221-0020

Chargé de Projet

M. Carl Pednault

Commentaires
Version 02: Modification de l'identification des échantillons 2406348 et 2406349 à la demande du client.

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

NA : Information non-fournie et/ou non-applicable     

Téléphone : (819) 757-2225
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites
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